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Resumen
En este trabajo de tesis se sintetizaron nanopart´ıculas de o´xido de zinc dopadas con cobalto
(Zn1−xCoxO, 0,00 < x < 0,05) mediante el me´todo sol−gel (ruta citrato) variando la tempera-
tura de calcinacio´n Tc(500, 550 y 600
◦C). La temperatura de secado y la relacio´n estequiome´trica
citrato/nitratos se mantuvieron constantes durante la s´ıntesis de todos los materiales. El ana´lisis
qu´ımico se realizo´ por espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica (AAS) en la que se obtuvo que las
cantidades reales de cobalto estuvieron cercanas al valor teo´rico propuesto. La morfolog´ıa de las
muestras calcinadas a 600 oC se observo´ por microscop´ıa electro´nica de barrido ambiental (ESEM)
en la que se mostro´ la densificacio´n de las part´ıculas, a medida que se incrementaba el dopado. Los
materiales fueron caracterizados por difraccio´n de rayos X (XRD) para identificar las fases presen-
tes, la orientacio´n preferencial cristalina, los para´metros de red asociados a la estructura cristalina
de las muestras y el ca´lculo del taman˜o de cristal, as´ı como de las microtensiones. La presencia de
defectos y la calidad cristalina se realizaron a trave´s de la espectroscop´ıa Raman, en la que se ob-
servo´ la disminucio´n de la banda asociada a la estructura wurtzita del o´xido de zinc pero aumento´
la banda correspondiente a los defectos de la red. Por resonancia paramagne´tica electro´nica (EPR)
se estudio´ el comportamiento magne´tico producto de la introduccio´n de cobalto en la estructura
cristalina del o´xido de zinc, la cual tambie´n evidencio´ la presencia de vacancias de zinc y ox´ıgeno.
Las muestras presentaron comportamiento ferromagne´tico.
Palabras clave: Dopado con Co, espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica, espectroscop´ıa Raman, me´to-
do sol−gel, microscop´ıa electro´nica de barrido ambiental, o´xido de zinc, resonancia paramagne´tica
electro´nica.
xAbstract
In this thesis work Co−doped zinc oxide nanoparticles (Zn1−xCoxO, 0,00 < x < 0,05 ) were
synthesized by sol−gel method (citrate route) varying the calcination temperature Tc (500, 550
and 600 ◦C). The drying temperature and the stoichiometric citrate/nitrate ratio continued at a
constant rate during the synthesis of all materials. Chemical analysis was made by atomic absor-
ption spectroscopy (AAS) in which it was found that the actual amounts of cobalt were close to the
theoretical value proposed. The morphology of the samples calcined at 600 ◦C was observed by envi-
ronmental scanning electron microscopy (ESEM) which showed the densification of the particles as
the doping increases. The materials were characterized by X−ray diffraction (XRD) to identify the
current phase, the crystalline preferential orientation and the lattice parameters associated with the
crystal structure of ZnO and mean crystal size and the microstrain as well. The presence of defects
and crystal quality were detected by Raman spectroscopy, the reduction of the bands associated
with zinc oxide was observed but also the band corresponding to the lattice defects increased. The
magnetic behavior was studied by Electron paramagnetic resonance (EPR) after the introduction
of cobalt in the crystal structure of zinc oxide, which also showed the presence of zinc and oxygen
vacancies. The samples showed ferromagnetic behavior.
Keywords: Atomic absorption spectroscopy, Co doping, electron paramagnetic resonance, envi-
ronmental scanning electron microscopy, Raman spectroscopy, sol−gel method, zinc oxide.
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Introduccio´n
El desarrollo de semiconductores con propiedades magne´ticas es la clave para el mejoramiento de la
espintro´nica, la cual generara´ la tecnolog´ıa necesaria en un futuro no muy lejano. Una variedad de
materiales semiconductores llamados semiconductores magne´ticos diluidos (DMS), combinan dos
propiedades interesantes: las magne´ticas y las semiconductoras.
Los DMS resultan de la unio´n entre un semiconductor no magne´tico dopado con un elemento
magne´tico. En este tipo de compuestos, una fraccio´n estequiome´trica de los a´tomos constituyentes
puede ser sustituida por a´tomos de metales de transicio´n. Varias investigaciones en semiconductores
magne´ticos diluidos vienen centra´ndose en los semiconductores II-VI (por ejemplo ZnO) en el que
una fraccio´n de la subred del grupo II se sustituye por a´tomos de Fe, Co o Mn − con el fin de
lograr una temperatura de Curie cercana a la temperatura ambiente [1].
El me´todo sol−gel permite la mezcla de los reactivos iniciales a nivel ato´mico, lo cual reduce
la posibilidad de tener impurezas dif´ıciles de detectar. Tambie´n esta´ el hecho de que este me´todo de
s´ıntesis tiene buena reproducibilidad, existe control de la composicio´n qu´ımica y se tienen materia-
les bastante homoge´neos en su composicio´n; se pueden preparar materiales de gran a´rea superficial
a bajo costo y el procedimiento experimental se realiza de manera sencilla [2,3]. Es sabido que la
concentracio´n de defectos creados por los diferentes me´todos de preparacio´n del o´xido de zinc, son
los responsables de las diferencias encontradas tanto en sus propiedades magne´ticas como ele´ctricas
[4−7]. Se debe recordar el hecho de que estas propiedades son dependientes del taman˜o de cristal,
dado que la razo´n superficie/volumen incrementa a medida que la dimensio´n del material disminuye
al orden nanome´trico [3].
Con respecto a aplicaciones ambientales, este tipo de materiales, los cuales han sido dopados
con Co, Cu y Cr, pueden ser u´tiles como agentes reductores de algunos compuestos orga´nicos
que son nocivos para el medio ambiente [8−10], as´ı como potenciales catalizadores en procesos de
o´xido−reduccio´n [11].
La te´cnica ma´s importante para la identificacio´n y el estudio de defectos en materiales semicon-
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ductores es la espectroscop´ıa de resonancia paramagne´tica electro´nica (EPR). Esta te´cnica puede
guiarnos para resolver algunos problemas que se encuentran actualmente, tales como la identifica-
cio´n del espectro EPR en o´xido de zinc dopado con metales de transicio´n [12,13] y el cara´cter de
la interaccio´n magne´tica entre iones magne´ticos.
La estructura del ZnO es relativamente abierta con todos los sitios octae´dricos y la mitad de
los tetrae´dricos, vac´ıos. La estructura abierta tambie´n influye en la naturaleza de los defectos y
el mecanismo de difusio´n. El ZnO es un semiconductor intr´ınseco. Se espera que los intersticios
de zinc y sus vacancias de ox´ıgeno actu´en como donores, y estos defectos han sido frecuentemente
citados como la fuente de la concentracio´n de portadores de carga. Este tipo de defectos pueden
ser observados experimentalmente por resonancia paramagne´tica electro´nica (EPR) [14].
En vista de lo anterior, se propuso estudiar muestras de o´xido de zinc dopadas con cobalto por
resonancia paramagne´tica electro´nica las cuales fueron sintetizadas por el me´todo sol−gel para un
intervalo de dopado x de 0,01 a 0,05. La cantidad presente de zinc y cobalto en todas las muestras
con el fin de hallar experimentalmente el nivel de dopado x, se realizo´ usando la espectroscop´ıa de
absorcio´n ato´mica (AAS). La morfolog´ıa de las part´ıculas sintetizadas a medida que se incrementa-
ba el dopado con cobalto fue observada por microscop´ıa electro´nica de barrido ambiental (ESEM).
La caracterizacio´n estructural se llevo´ a cabo mediante difraccio´n de rayos X, para determinar
los para´metros de red, orientacio´n de los cristales y taman˜o de cristal, con el fin de observar su
dependencia con la temperatura de calcinacio´n y el dopado. Los defectos asociados a la estructura
del o´xido de zinc se pudieron estudiar por espectroscop´ıa Raman. Por espectroscop´ıa de resonancia
paramagne´tica electro´nica (EPR) se obtuvieron los espectros que indican la presencia de cobalto
con unas caracter´ısticas de simetr´ıa espec´ıficas; la dependencia del ancho pico a pico ∆Hpp y la
intensidad de la sen˜al de EPR en funcio´n de la temperatura dieron cuenta del material y de los
mecanismos de interaccio´n. Se evaluo´ tambie´n la temperatura de Curie−Weiss.
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1. Aspectos teo´ricos
1.1. Semiconductores magne´ticos diluidos
1.1.1. Materiales semiconductores
Los semiconductores son conductores ele´ctricos con resistividad del orden de 10−3 − 109Ω − cm
a temperatura ambiente, la cual es intermedia entre los buenos conductores como los metales
(10−3Ω − cm) y los aislantes (1014 − 1022Ω − cm) como el diamante. Entre los semiconductores
ma´s comunes que se usan ampliamente en dispositivos electro´nicos y optoelectro´nicos podemos
mencionar elementos del grupo IV como el Si y Ge, compuestos del grupo III−VI como el GaAs,
GaP , GaN , InAs, compuestos del grupo II−VI como el ZnS, ZnTe, CdS, CdSe, y compuestos
del grupo IV−VI como el PbS, PbSe y aleaciones como AlxGa1−xAs, GaAs1−xPx, etc [1,2].
Desde el punto de vista de la teor´ıa de bandas, la diferencia entre metales, semiconductores y
aislantes se esquematiza en la Figura 1.1. Lo que distingue a un semiconductor de un aislante es
ba´sicamente la magnitud del gap de energ´ıa Eg. En los semiconductores, Eg <≈4 eV mientras que
para los aislantes es mayor.
Figura 1.1. Esquema de la estructura de bandas de un metal, un semiconductor y un aislante. Las
zonas oscuras representan estados ocupados y las zonas claras estados desocupados. BV es la banda
de valencia y BC es la banda de conduccio´n. Eg es la brecha de energ´ıa prohibida y EF es la energ´ıa
de Fermi (en el caso de un semiconductor intr´ınseco) [2].
Los principales factores que determinan las propiedades ba´sicas de los materiales semiconductores,
es decir, sus propiedades ele´ctricas, magne´ticas y o´pticas son:
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Composicio´n qu´ımica y estructura cristalogra´fica: determinan la magnitud y tipo (directo
o indirecto) del gap de energ´ıa y la masa efectiva de los portadores lo cual tiene una gran
influencia sobre las propiedades semiconductoras.
La presencia de varios defectos e impurezas trae como consecuencia la introduccio´n en el
gap de energ´ıa del semiconductor, de estados electro´nicos que influyen fuertemente en las
propiedades ele´ctricas y o´pticas del material.
Las dimensiones del semiconductor: cuando las dimensiones del semiconductor son compara-
bles con la longitud de onda de De Broglie de los portadores (del orden de 10 nm) los efectos
cua´nticos dominan las propiedades semiconductoras.
Los para´metros de red de un semiconductor generalmente dependen de los siguientes factores [3]:
La concentracio´n de los electrones libres a trave´s de un mı´nimo potencial de deformacio´n de
la banda de valencia ocupada por esos electrones.
Concentracio´n de los a´tomos impureza y su diferencia de radios io´nicos con respecto a la
matriz que sustituyen.
Tensiones externas (por ejemplo, aquellas introducidas por el sustrato, en el caso de pel´ıculas
delgadas).
Temperatura.
Por otro lado, la estricta periodicidad de la red se ve perturbada por muchas imperfecciones o
defectos. Estas imperfecciones tienen un considerable y, a veces, incluso el poder de control sobre
las propiedades meca´nicas, te´rmicas, ele´ctricas y o´pticas de los semiconductores. Ellos determinan
la plasticidad, dureza, y conductividades te´rmicas y ele´ctricas [3].
Semiconductores intr´ınsecos
Los semiconductores intr´ınsecos son aquellos que no tienen impurezas ni defectos. Cuando la tem-
peratura tiende a 0 K, se comportan como aislantes. Cuando la temperatura aumenta, algunos
electrones de la banda de valencia pueden adquirir la suficiente energ´ıa para pasar a la banda de
conduccio´n y se convierten en electrones de conduccio´n. Los estados desocupados remanentes en la
banda de valencia se les denominan huecos, se les asigna una carga positiva (igual en magnitud a
la carga del electro´n) y tambie´n contribuyen a la conductividad.
La generacio´n de pares electro´n−hueco y su consecuente recombinacio´n es un proceso continuo
tenie´ndose en promedio la misma densidad de electrones, notada como n, en la banda de conduc-
cio´n que de huecos, notada, p en la banda de valencia. Esto es:
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n = p = ni (1-1)
Donde ni es la concentracio´n de portadores intr´ınsecos. Teniendo en cuenta que tanto los electrones
como los huecos contribuyen a la corriente en semiconductores intr´ınsecos, la conductividad total,
σ, en principio puede expresarse como
σ = σe + σh = neµe + peµh (1-2)
Donde σe = neµe es la conductividad debida a los electrones en la banda de conduccio´n y σp = neµh
es la conductividad debida a los huecos en la banda de valencia. µe es la movilidad de los electrones
y µp es la movilidad de los huecos. La conductividad de un semiconductor intr´ınseco en funcio´n de
la temperatura viene dada por [1,2]:
σ = σ0 exp
(
− Eg
2kBT
)
(1-3)
Semiconductores extr´ınsecos
Las propiedades ele´ctricas de un semiconductor se ven dra´sticamente afectadas por la presencia de
ciertos tipos de impurezas introducidas ya sea en forma deliberada o no deliberada. Este tipo de
semiconductores se denominan extr´ınsecos. En la Figura 1.2(a) se muestra que, dopando el Si, que
tiene 4 electrones de valencia, con un elemento de valencia 5 como el P , cuatro de e´stos electrones
forman enlaces covalentes tetrae´dricos con los del Si mientras que el quinto queda de´bilmente unido
al P y por excitacio´n te´rmica, este electro´n pasa a la banda de conduccio´n (el P queda con carga
positiva). Se tiene entonces un semiconductor con ma´s electrones en la banda de conduccio´n que
huecos en la banda de valencia se le llama semiconductor tipo n.
(a) Si dopado con P . (b) Si dopado con B.
Figura 1.2. (a) Semiconductor tipo n. (b) Semiconductor tipo p [2].
En el caso del Si dopado con a´tomos de valencia 3 como el B (Figura 1.2(b)), se forman enlaces
covalentes con tres a´tomos de Si quedando el cuarto enlace carente de un electro´n crea´ndose as´ı
un hueco. Un electro´n de la banda de valencia puede pasar al a´tomo de B (el B queda con car-
ga negativa) para llenar el cuarto enlace. Se tiene entonces un semiconductor con ma´s huecos en
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la banda de valencia que electrones en la banda de conduccio´n se le denomina semiconductor tipo p.
En el caso del o´xido de zinc, e´ste suele ser un semiconductor tipo n, debido a la existencia ubicua de
defectos donores de electrones, como a´tomos de zinc intersticiales (Zni), vacantes de ox´ıgeno (VO)
o impurezas de hidro´geno. Todos estos defectos (denominados usualmente shallow donors) introdu-
cen en el gap niveles de energ´ıa cercanos a la banda de conduccio´n, por lo que resultan fa´cilmente
ionizables, aumentando de esta manera la conductividad del material. Por otra parte, la obtencio´n
de ZnO de tipo p ha presentado histo´ricamente dificultades considerables, aunque recientemente
se ha reportado su obtencio´n en capas delgadas dopadas con nitro´geno. La dificultad para obtener
dopaje bipolar (esto es, tanto de tipo n como de tipo p) en el ZnO es una caracter´ıstica comu´n de
los semiconductores de gap ancho [4].
1.1.2. Semiconductores con propiedades magne´ticas
Los semiconductores magne´ticos diluidos son semiconductores convencionales a los que se les ha
introducido una pequen˜a cantidad de impurezas magne´ticas con el objetivo de inducirles un com-
portamiento ferromagne´tico. El dopado sustitucional debe ser tal que no altere en mayor grado
las propiedades semiconductoras del material original (por ejemplo, su estructura de bandas). Los
a´tomos magne´ticos para el dopado pueden ser metales de transicio´n como Sc, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni e incluso Cu o elementos de tierras raras como Eu, Gd, Er. Como ejemplos, podemos desta-
car el Ga1−xMnxAs, In1−xMnxAs, Zn1−xNixO, Zn1−xCrxTe, Zn1−xCrxO, Pb1−xCrxTe, entre
otros. Las investigaciones encaminadas al entendimiento de las propiedades de los semiconductores
magne´ticos diluidos se han intensificado en la u´ltima de´cada debido a su enorme potencial para
su implementacio´n en dispositivos espintro´nicos [5]. En la Figura 1.3 se ilustra el proceso que da
origen a un semiconductor magne´tico diluido.
Figura 1.3. (a) Representacio´n de un semiconductor sin a´tomos magne´ticos. (b) El semiconductor se
ha dopado con a´tomos magne´ticos (DMS) y esta´ en estado paramagne´tico. (c) El DMS se encuentra
en estado ferromagne´tico.
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1.1.3. El o´xido de zinc como matriz de los semiconductores magne´ticos diluidos
El ZnO puro existe en tres polimorfos cristalinos: tipo roca salina (NaCl), zincblenda (ZnS) y la
estructura hexagonal tipo wurtzita (ver Figura 1.4). El ZnO tipo roca salina es una fase metaestable
que se forma a ∼ 10 GPa [6] (Figura 1.4(a)). El o´xido de zinc tipo zincblenda es estable cuando
sus cristales crecen con estructura cu´bica [7], como es mostrado en la Figura 1.4(b). A partir de
ca´lculos teo´ricos se pudo establecer una cuarta fase tipo cloruro de cesio (CsCl) la cual puede ser
posible a temperaturas muy altas, sin embargo esta fase todav´ıa no ha sido experimentalmente
observada [8].
(a) Roca salina. (b) Zincblenda. (c) Wurtzita.
Figura 1.4. Estructuras cristalinas que se presentan en el o´xido de zinc [9]. Las esferas de color
negro y gris representan a los a´tomos de zinc y ox´ıgeno respectivamente.
Los para´metros de red del o´xido de zinc tipo wurtzita (Figura 1.4(c)) son a = b = 3,25 A˚ y
c = 5,21 A˚, as´ı como una relacio´n de para´metros c/a = 1,60. La estructura cristalina puede ser
descrita por el grupo espacial P63mc y es formado por dos subredes hcp (hexagonal−closed−packed)
interpenetrados para los iones Zn2+ y O2− respectivamente. Tanto el Zn2+ como el O2− esta´n
coordinados tetrae´dricamente uno con respecto al otro. Sin embargo, los iones zinc so´lo ocupan la
mitad del sitio tetrae´drico disponible. Luego, la estructura del ZnO esta´ relativamente abierta con
todos los sitios octae´dricos y la mitad de los sitios tetrae´dricos desocupados. Esto explica por que´
la inclusio´n de elementos dopantes en la red del ZnO es relativamente fa´cil y por que´ el ma´s comu´n
y mo´vil defecto puntual es el Zn en el sitio intersticial abierto [4].
La estructura cristalina tipo wurtzita de un monocristal de ZnO es mostrada en la Figura 1.5. La
celda unitaria contiene dos cationes de zinc y dos aniones ox´ıgeno. Las dos caracter´ısticas impor-
tantes de la estructura wurtzita son la simetr´ıa no central y las superficies polares. Por ejemplo, la
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Figura 1.5. Red cristalina tipo wurtzita de un monocristal de ZnO [3].
estructura del o´xido de zinc puede ser descrita como un nu´mero alternado de planos compuestos
por iones O2− y Zn2+ coordinados tetrae´dricamente, apilados alternadamente a lo largo del eje c.
Los iones cargados en forma opuesta producen superficies polares de (0001)−Zn cargado positiva-
mente y (0001)−O cargado negativamente, resultando en un momento dipolar y una polarizacio´n
esponta´nea a lo largo del eje c, as´ı como la divergencia en la energ´ıa superficial [3].
En un cristal real de o´xido de zinc, la estructura wurtzita se desv´ıa del arreglo ideal cambian-
do el valor de la relacio´n c/a o el valor de u [6]. El para´metro u es definido como la longitud del
enlace paralelo al eje c (longitud del enlace anio´n−catio´n o la distancia a primeros vecinos) [9]. La
desviacio´n de la estructura cristalina tipo wurtzita es debida probablemente a la inestabilidad de
la red y la ionicidad. Los defectos puntuales tales como los antisitios (un antisitio A ocurre cuando
el a´tomo A esta´ en el sitio B, el cual es un sitio de la red asignado en un estado ordenado [10])
del zinc, vacancias de ox´ıgeno y defectos extendidos tales como las dislocaciones, tambie´n pueden
hacer que se var´ıen los para´metros de red del ZnO [3,11].
Otra distorsio´n importante en la estructura tipo wurtzita proviene del desplazamiento catio´nico a
lo largo del eje c, el cual es medido por la desviacio´n del para´metro de posicio´n u, que tiene un
valor ideal de 0,375. La correlacio´n existente entre la relacio´n c/a y el para´metro u establece que
cuando c/a disminuye el para´metro u incrementa en tal forma que las cuatro distancias tetrae´dricas
permanecen casi constantes a trave´s de una distorsio´n de los a´ngulos tetraedrales debido a interac-
ciones polares de largo alcance. Estas dos longitudes de enlace ligeramente diferentes sera´n iguales
si la siguiente relacio´n se cumple [3,11] (ver Figura 1.6 [3]).
1.1 Semiconductores magne´ticos diluidos 7
Figura 1.6. Representacio´n esquema´tica de la estructura tipo wurtzita del o´xido de zinc con el
para´metro u expresado como la longitud del enlace o la distancia al vecino ma´s cercano b dividido
por c (0,375 en un cristal ideal), as´ı como los a´ngulos de enlace α y β (109,47◦ en un cristal ideal)
[3].
u =
(
1
3
)(
a2
c2
)
+
1
4
(1-4)
Una relacio´n axial c/a = 1,633 (ver Anexo A) resulta cuando se disponen esferas ide´nticas en forma
hexagonal compacta. Cuando dos a´tomos diferentes esta´n dispuestos en la red hexagonal de forma
que los ma´s pro´ximos son diferentes, aparece la estructura tipo wurtzita [12]. Algunos ejemplos se
dan en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1. Para´metro a de la red y la relacio´n axial c/a de sustancias que cristalizan en estructura
wurtzita [12].
Sustancia a (A˚) c/a
ZnS (Hex) 2,33 1,63
CdS (Hex) 2,52 1,62
ZnO 3,25 1,60
BeO 2,69 1,63
MgTe 4,52 1,62
No´tese que la relacio´n axial c/a es muchas veces ma´s cercano al valor ideal aun cuando el apilamiento
de las capas alternas es exactamente como el de las esferas en contacto [12].
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Propiedades y aplicaciones del o´xido de zinc
En la Tabla 1.2 [13] se presentan algunas de las propiedades f´ısicas ma´s relevantes del ZnO. Di-
chas propiedades hacen que el o´xido de zinc tenga aplicaciones variadas a nivel industrial. Se usa
en la produccio´n de goma, donde disminuye el tiempo de vulcanizacio´n, y como pigmento en la
produccio´n de pinturas, as´ı como su uso en la industria farmace´utica, en especial en el campo de la
cosme´tica, donde se utiliza como filtro de radiacio´n ultravioleta en la produccio´n de cremas solares.
Sin embargo, han sido otras aplicaciones las que ha mantenido el intere´s y la investigacio´n en dicho
material desde principios de la de´cada de 1970. Dentro de este grupo se incluyen las propiedades
luminiscentes que permite que se utilice como fo´sforo en sistemas en los que se requiere la desapa-
ricio´n ra´pida de la emisio´n. Se utiliza como varistor gracias a que presenta propiedades ele´ctricas
no o´hmicas. Tambie´n se construyen transductores de ondas acu´sticas en superficie (Surface Acustic
Wave, SAW) y conductores transparentes [13].
Tabla 1.2. Propiedades del o´xido de zinc [13].
Propiedad Unidades Valor
a (A˚) 3,2475−3,2501
Para´metros de red
c (A˚) 5,2042−5,2075
Temperatura de fusio´n Tf (K) > 2250
Entalp´ıa de formacio´n ∆H (J/mol) 6,5 × 105
Entrop´ıa de formacio´n ∆S (J/mol ·K) 100
Calor espec´ıfico Cp (J/mol ·K) 41
αa(K
−1) 6,5× 10−6
Coeficiente de expansio´n te´rmica
αc (K
−1) 3,0× 10−6
Conductividad te´rmica λ (W/mK) 0,6
Gap (2 K) Eg (eV ) 3,42
Gap(300 K) Eg (eV ) 3,35
Energ´ıa de enlace excito´nica Eb (meV ) 60
1.1.4. O´xido de zinc dopado con cobalto
El ZnO sustituido con pequen˜as cantidades de cobalto es un buen candidato para la obtencio´n de
un DMS con propiedades ferromagne´ticas a temperatura ambiente, ya que combina ciertas ventajas
f´ısicas y comerciales tales como un gap de energ´ıa grande, una movilidad electro´nica aceptable, fa-
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cilidad de procesamiento, alta pureza y bajo costo. Adema´s, su estructura es relativamente abierta,
con todas las posiciones octae´dricas y la mitad de las tetrae´dricas desocupadas, que va a facilitar
tanto la incorporacio´n de sustituyentes externos a la red como la difusio´n de sus propios defectos
intr´ınsecos [14]. Por lo tanto, el ZnO sustituido con cobalto posee un enorme potencial como ma-
terial multifuncional para la construccio´n de dispositivos que combinen propiedades magne´ticas,
o´pticas, electromeca´nicas y semiconductoras [15].
La observacio´n de ferromagnetismo en Zn1−xCoxO fue reportada por primera vez por Ueda et al.
en pel´ıculas (con composiciones entre x = 0,05−0,25) depositadas en sustratos de zafiro por PLD
(Pulsed Laser Deposition, deposicio´n de la´ser por pulso), aunque la reproducibilidad encontrada
fue del orden de un 10 % [16]. Posteriormente, se han publicado numerosos trabajos estudiando las
propiedades magne´ticas de este material en pel´ıculas delgadas depositadas por diversas te´cnicas,
como PLD [17−19], CVD (Chemical Vapour Deposition, deposicio´n qu´ımica de vapores) [20,21],
recubrimientos con sol−gel [22,23] o magnetron sputtering [24,25].
Se ha atribuido para este tipo de compuesto, que el ferromagnetismo observado presenta un cara´cter
intr´ınseco, encontra´ndose magnetizaciones de saturacio´n de < 0,1 µB/Co [20], 0,56 µB/Co [23], 0,7
µB/Co [18] o 0,78 µB/Co [24]. Hay que destacar que en algunos casos se ha reportado la observacio´n,
en capas delgadas ferromagne´ticas con concentraciones de Co menores al 5 % [19], de momentos
de saturacio´n de alrededor de 6 µB/Co, lo que podr´ıa relacionarse con la presencia de dos tipos de
contribuciones al momento magne´tico total: una de esp´ın −como es usual− y la otra de momento
orbital [25]. Se ha indicado que el ferromagnetismo se optimiza para temperatura de crecimiento
bajas (lo que evita la segregacio´n del Co fuera de la estructura del ZnO [17]), bajas presiones
parciales de ox´ıgeno (lo que genera vacancias de ox´ıgeno y aporta portadores de tipo n) [19,20] y
bajas concentraciones de Co (lo que evita la creacio´n de pares antiferromagne´ticos Co−O−Co) [19].
La importancia del dopaje de tipo n en la estabilizacio´n del ferromagnetismo del Zn1−xCoxO
sen˜alada en primera instancia en algunos trabajos teo´ricos, ha sido experimentalmente confirmada
por Gamelin et al. [26−28], quienes demostraron que la exposicio´n de capas paramagne´ticas a va-
por del Zn induce la aparicio´n de ferromagnetismo a temperatura ambiente (MS ∼ 0, 04µB/Co),
debido a la generacio´n de defectos de zinc intersticiales (de tipo n). Este efecto puede ser reverti-
do mediante una calcinacio´n posterior en O2, lo que cancela vacancias de ox´ıgeno y por lo tanto
disminuye el cara´cter n del material, observa´ndose nuevamente un comportamiento paramagne´tico.
Posteriormente, Sato et al. han propuesto un estado ferromagne´tico similar para el ZnO de ti-
po n dopado con Co2+. A partir de estos reportes, distintos grupos han fabricado y caracterizado
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muestras de Zn1−xMxO (siendo M un metal de transicio´n) mediante distintos me´todos, obte-
nie´ndose a menudo resultados aparentemente contradictorios [29].
Ramachandran et al. [30] reportaron ferromagnetismo a temperatura ambiente en pel´ıculas de
Zn0,9Co0,1O y manifestaron que las propiedades magne´ticas de este compuesto se debe a que el
Co2+ se ubica en las posiciones del Zn2+ en la estructura cu´bica.
Ivill et al. [31] hicieron un estudio de la estructura y el magnetismo en pel´ıculas con concen-
traciones de Co de 0 a 30 % utilizando PLD. Para bajas concentraciones de Co se detecto´ una
combinacio´n de ferromagnetismo y paramagnetismo a temperatura ambiente. Pel´ıculas con 30 %
de Co depositadas en vac´ıo mostraron ferromagnetismo a temperatura ambiente. Se sugirio´ que
vacancias de ox´ıgeno creadas durante la deposicio´n en vac´ıo son necesarias para el ferromagnetismo.
Bhargava et al. [32] sintetizaron nanopart´ıculas de Zn1−xCoxO (x = 0,05; 0,10; 0,15 y 0,20) por
el me´todo sol−gel. Usaron como reactivos iniciales el nitrato de zinc (Zn(NO3)2 · 6H2O), nitrato
de cobalto (Co(NO3)2 · 6H2O) y a´cido oxa´lico (C2H2O4). Los polvos Zn1−xCoxO se calcinaron a
700 ◦C por 3 horas. Los datos de DRX mostraron la formacio´n de una fase de Zn1−xCoxO para
bajas concentraciones de cobalto (x ≤ 0,15) mientras que una fase secundaria de Co3O4 aparece
para x = 0,20.
Yang et al. reportaron la s´ıntesis de polvos de Zn1−xCoxO (0 < x ≤ 0,09) por el me´todo sol−gel. El
ana´lisis estructural indico´ que los iones Co2+ sustituyeron los iones Zn2+ para formar una solucio´n
so´lida con estructura wurtzita del ZnO. Las medidas de magnetismo mostraron que Zn1−xCoxO
(0,03 ≤ x ≤ 0,09) son paramagne´ticos a 300 K y el feno´meno ferromagne´tico aparece en los polvos
de Zn1−xCoxO (x = 0,01 y 0,02) [33].
Lakshmi et al. [34] sintetizaron sistemas de Zn0,9Co0,1O usando la ruta del citrato−gel tomando
como materiales de partida los nitratos meta´licos. Los estudios de fase y morfolog´ıa lo realizaron
por DRX y TEM respectivamente. Se encontro´ que las muestras tienen estructura hexagonal tipo
wurtzita y poseen un taman˜o de cristal en el intervalo 25−65 nm. Observaron tambie´n que las
muestras exhiben ferromagnetismo a temperatura ambiente y que la magnetizacio´n espec´ıfica dis-
minuye con el aumento del taman˜o del cristal.
Mainsiri et al. [35], reportaron la s´ıntesis de polvos nanocristalinos de Zn0,9Co0,1O por el me´to-
do del precursor polime´rico usando sales de nitrato de zinc y cobalto, obteniendo cuatro polvos
calcinados a diferentes temperaturas de 773, 873, 973 y 1073 K por 1 hora. Observaron que los
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taman˜os de part´ıcula de los polvos aumentaban de 20−150 nm con el incremento de temperatura
de calcinacio´n. Los resultados de DRX y FT−IR indicaron que los polvos sintetizados tienen la
estructura wurtzita pura sin ninguna modificacio´n en la estructura por la incorporacio´n del cobalto.
Zhou et al. [36] estudiaron el efecto del tratamiento te´rmico sobre las propiedades estructurales
y magne´ticas de polvos de Zn0,9Co0,1O sintetizado por el me´todo sol−gel y tratados a diferentes
temperaturas de calcinacio´n (Ts = 673, 723, 773 y 873 K) en aire y luego en atmo´sfera de amoniaco.
Los resultados de DRX y de magnetizacio´n mostraron que la mayor cristalinidad de la muestra es
responsable del aumento de ferromagnetismo cuando Ts < 723 K. Sin embargo, el ferromagnetismo
disminuye cuando Ts > 723 K debido a la presencia de la segunda fase Co3O4 (antiferromagne´tico).
Muestras de Zn0,95Co0,05O, en estructura tipo wurtzita, con taman˜o de grano nanome´trico tam-
bie´n fueron estudiadas por Bhowmik et al. Reportaron ferromagnetismo a temperatura ambiente
y por encima de ella. Concluyeron que no existen fases secundarias y, que si estas existiesen, y no
es posible detectarlas, su efecto sobre el ferromagnetismo es insignificante [37].
Para el caso de muestras policristalinas, se ha reportado la s´ıntesis y caracterizacio´n magne´tica
de Zn1−xCoxO mediante reaccio´n de estado so´lido [38,39], descomposicio´n de precursores [40] y
coprecipitacio´n [41]. En todos los casos, se concluyo´ que cuando las muestras no conten´ıan cobalto,
no presentaban comportamiento magne´tico. Adicionalmente, la evolucio´n de la susceptibilidad con
la temperatura mostro´ un comportamiento de tipo Curie con una temperatura interpolada negati-
va, lo que indico´ la presencia de interacciones antiferromagne´ticas asociadas a la interaccio´n entre
cationes de Co a primeros vecinos.
Deka et al. [42] obtuvieron muestras de Zn1−xCoxO (x = 0,00−0,15) nanome´tricas mediante el
me´todo de autocombustio´n, observando la presencia de ferromagnetismo hasta temperaturas de
magnetizacio´n de aproximadamente 750 K. La magnetizacio´n de saturacio´n a temperatura am-
biente fue de 0,025 muB/Co. Sin embargo, en una publicacio´n posterior [43] los mismos autores
sugirieron que dicho ferromagnetismo podr´ıa proceder de precipitados de Co meta´lico.
Mir et al. obtuvieron polvos de ZnO dopados con Co altamente nanocristalinos obtenidos por un
me´todo sol−gel modificado. Se uso´ un material blanco (target) para el crecimiento de las pel´ıculas
taman˜o microme´trico por magnetron sputtering RF. Las pel´ıculas fueron depositadas a tempera-
tura ambiente sobre sustratos de cuarzo. Las pel´ıculas depositadas fueron policristalinas as´ı como
alineadas con el eje c normal al plano del sustrato. Presentan alta transmitancia o´ptica (90 %) en
el intervalo visible, concentracio´n de portadores de carga de aproximadamente 1020 cm−3 y resis-
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tividad ele´ctrica de 10−3Ω− cm a temperatura ambiente. El ana´lisis del espectro para el Co2+ por
resonancia paramagne´tica electro´nica (EPR) mostro´ que el Co fue incorporado sustitucionalmente
y la variacio´n angular EPR demuestra un comportamiento tipo monocristalino de las pel´ıculas con
el eje c normal al plano de la pel´ıcula [44].
Es sabido que el ZnO es un fotocatalizador para la decoloracio´n de contaminantes orga´nicos en
soluciones acuosas [45]. Sin embargo, la decoloracio´n fotocatal´ıtica procede solamente bajo irradia-
cio´n UV debido a que el semiconductor ZnO tiene un ancho de banda (gap) de 3,37 eV y so´lo puede
absorber radiacio´n UV con λ <387 nm [46]. “Desafortunadamente”, el espectro solar consiste solo
de 5−7 % de radiacio´n UV, el otro 46 % y 47 % del espectro es luz visible y radiacio´n infrarroja,
respectivamente [47]. Es por esto que se requieren materiales basados en ZnO capaces de reali-
zar fotocata´lisis con luz visible. Los semiconductores magne´ticos diluidos basados en ZnO pueden
resolver este problema, ya que la incorporacio´n de iones meta´licos de transicio´n como Co, Mn y
Ni en la estructura del semiconductor modifica su banda gap de tal manera que pueda realizar
fotocata´lisis bajo irradiacio´n con luz visible [48].
Como ejemplo de aplicaciones fotocatal´ıticas de Zn1−xCoxO esta´ el de Xiao et al. [48] que prepa-
raron polvos de o´xido de zinc sustituido con cobalto, Zn1−xCoxO, a diferentes concentraciones de
cobalto (x = 0, 0,01, 0,03, 0,05) por el me´todo hidrote´rmico. La actividad fotocatal´ıtica de los pol-
vos se evaluo´ usando un colorante orga´nico ba´sico, azul de metileno. Se encontro´ que la sustitucio´n
de Co2+ en el ZnO mejora las propiedades fotocatal´ıticas en comparacio´n con el ZnO sin sustituir.
La mayor actividad fotocatal´ıtica se obtuvo cuando el contenido de Co2+ en ZnO fue de 0,03.
Ma´s tarde, Xu et al. [49] confirmaron el experimento de Xiao Xu et al. sintetizando polvos de
Zn1−xCoxO a diferentes concentraciones de cobalto (x = 0,00; 0,01; 0,03 y 0,05) por el me´todo
hidrote´rmico. Los resultados de DRX mostraron que los polvos de Zn1−xCoxO tienen estructura
wurtzita hexagonal y su cristalizacio´n disminuye con el aumento de la concentracio´n de cobal-
to. Adema´s, medidas de absorcio´n o´ptica mostraron que el borde de absorcio´n cambia a mayores
longitudes de onda con el incremento de la concentracio´n de cobalto. Los fotocatalizadores de
Zn1−xCoxO mostraron alta actividad fotocatal´ıtica para la decoloracio´n de naranja de metilo. Ob-
servaron que la mayor actividad fotocatal´ıtica se consigue con una concentracio´n de Co2+ de 3 mol
%, obtenie´ndose una degradacio´n de naranja de metilo de 78 % despue´s de reaccionar durante 240
minutos bajo irradiacio´n de luz visible.
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1.2. Proceso sol−gel como ruta de s´ıntesis para los DMS
1.2.1. Generalidades
El proceso de sol-gel, consiste en la evolucio´n de redes de pol´ımeros h´ıbridos (metal−cadena orga´ni-
ca), a trave´s de la formacio´n de una suspensio´n coloidal (sol), de taman˜o de part´ıcula 1−1000 nm,
y la consiguiente gelificacio´n del sol para formar una red en una fase l´ıquida continua (gel). Los pre-
cursores de estas redes son generalmente metales coordinados a un ligando que poseen dos funciones
muy importantes, como son la complejacio´n del metal en un estado estable en la fase l´ıquida y la de
mono´mero de polimerizacio´n para formar el gel [50]. Espec´ıficamente, el proceso sol−gel consiste en
producir una solucio´n de pol´ımeros (u oligo´meros) inorga´nicos (sol) hidrolizando controladamen-
te, en una secuencia de reacciones de hidro´lisis y policondensacio´n, compuestos organometa´licos
adecuados. En esta etapa, los pol´ımeros precursores de la red inorga´nica esta´n en solucio´n, sera´
posible adicionar los compuestos orga´nicos. Reacciones de entrecruzamiento posteriores entre los
pol´ımeros inorga´nicos contenidos en el sol, originan una red tridimensional hinchada por solvente
retenido en su interior (gel). Mole´culas pequen˜as pueden quedar encapsuladas en los poros del gel
conservando muchas de sus propiedades. Esta situacio´n puede ser aprovechada tanto en cata´lisis
como en el a´rea de sensores. Si se incorporan macromole´culas se pueden generar estructuras de
redes interpenetradas, o bien se puede producir autoacomodamiento de los componentes en capas
o en microdominios compatibilizados, principalmente a trave´s de enlaces de hidro´geno. Para sinte-
tizar so´lidos se prepara en primer lugar un sol de los reactivos. El sol se trata o bien se deja que
forme un gel, que se calienta para:
1. Eliminar el disolvente.
2. Descomponer aniones precursores.
3. Permitir el reordenamiento de la estructura del so´lido y favorecer la cristalizacio´n [51].
Los precursores de los cationes pueden ser cloruros, carbonatos, hidro´xidos, nitratos y acetatos.
La idea general del proceso es redistribuir los cationes ato´micamente a trave´s de la estructura
polime´rica [52]. Ba´sicamente existen tres tipos de procesos sol−gel dependiendo de la clase de
ligandos unidos al metal envuelto en el o´xido final. Estos son:
Alco´xidos: El ligando es un alcohol desprotonado. Suelen reaccionar con el aire. Es por ello
que se ha de trabajar en atmo´sfera controlada. Es el sistema ma´s estudiado y se conoce el
mecanismo esta´ndar de reaccio´n [51,52].
Carboxilatos: El ligando es un a´cido orga´nico desprotonado (que en nuestro caso es el io´n
citrato). Son compuestos poco vola´tiles y su descomposicio´n se lleva a cabo a 250−300 ◦C
[51].
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β−dicetonas: Son compuestos con dos ox´ıgenos resonantes (Las formas resonantes se ca-
racterizan por una gran estabilidad qu´ımica. Son claros ejemplos el benceno, el tolueno y
multitud de compuestos aroma´ticos) con una gran capacidad quelante, alta volatilidad y gran
capacidad polimerizante cuando esta´n coordinadas con un metal, pero a su vez descomponen
a temperatura muy baja [51].
1.2.2. Pasos del proceso sol−gel
El proceso sol−gel generalmente se puede presentar los siguientes pasos [53], que son esquematizados
en la Figura 1.7.
Figura 1.7. Descripcio´n esquema´tica del proceso sol−gel [53].
Formacio´n del sol
La primera etapa del proceso es la preparacio´n del sol, que puede producirse a partir de los ma-
teriales precursores citados anteriormente. Un sol es una dispersio´n de part´ıculas coloidales en un
l´ıquido donde las part´ıculas son suficientemente pequen˜as para permanecer suspendidas por mo-
vimiento Browniano. Las part´ıculas coloidales son part´ıculas so´lidas con dia´metros de 1−100 nm.
Habitualmente el sol es obtenido por la v´ıa polime´rica, lo cual implica la hidro´lisis y condensacio´n
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del precursor molecular hasta conducir a un oxi−hidro´xido meta´lico amorfo [54,55].
Hidro´lisis
Cuando se disuelven cationes meta´licos (generalmente introducidos como sales) MZ+ en agua pura,
e´stos son solvatados por las mole´culas de agua como se observa en la Figura 1.8 [56].
M
Z+ + O
H
H
O
H
H
M
Z+
Figura 1.8. Reaccio´n de solvatacio´n entre un catio´n de metal de transicio´n M y el agua [56].
Para los cationes de los metales de transicio´n, la transferencia de carga ocurre desde el orbital
lleno 3a1 (simetr´ıa asociada a las mole´culas de agua) provenientes de la mole´cula de agua hacia
los orbitales d vac´ıos del metal de transicio´n. Esto causa que la carga parcial del hidro´geno se
incremente, haciendo que la mole´cula de agua se torne a´cida. Dependiendo de la acidez del agua y
de la magnitud de la carga parcial, se establece el equilibrio, que se denomina hidro´lisis [56]:
[M(OH)2]
Z+ 
 [M −OH](Z−1) +H+ 
 [M = O](Z−2) + 2H+ (1-5)
La ecuacio´n (1-5) muestra tres tipos de ligandos presentes en un medio acuoso no complejo [56]:
Acuo, M(OH)2,
Hidroxo, M −OH,
Oxo, M = O.
Cualquier precursor inorga´nico puede ser descrito mediante la fo´rmula [MONH2N−h](Z−h)+ donde
N es el nu´mero de coordinacio´n de las mole´culas de aguas alrededor de M y h se define como la
relacio´n molar de hidro´lisis. De aqu´ı, se pueden plantear las siguientes situaciones [56]:
1. Cuando h = 0 se obtiene el io´n acuo, [M(OH2)N ]
Z+
2. Si h = 2N se forma el io´n oxi [MON ]
(2N−Z)−
3. Para 0 < h < 2N se forma un io´n oxo−hidroxo [MOx(OH)N−x](N+x−Z)−, (h > N)
4. El io´n acuo−hidroxo [M(OH)x(OH2)N−x](N+x−Z)− aparece cuando h < N
5. Si h = N se forma el io´n hidroxo [M(OH)N ]
(N−Z)−.
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La hidro´lisis del precursor molecular, su reaccio´n con el agua, usualmente se realiza en presencia de
un catalizador a´cido o ba´sico el cual permite el control de la velocidad y extensio´n de la reaccio´n
de hidro´lisis. Durante la hidro´lisis se forman grupos M −OH al tiempo en que se liberan constitu-
yentes orga´nicos de la mezcla reactiva, como por ejemplo, grupos R−OH (alcoholes). Los grupos
M − OH comienzan a polimerizar por medio de la condensacio´n, as´ı se van formando estructuras
tridimensionales [56].
Envejecimiento
El envejecimiento del gel (sine´resis), durante la cual la reaccio´n de policondensacio´n continu´a hasta
que el gel se transforma en una masa so´lida, acompan˜ada por la contraccio´n de la red del gel y la
expulsio´n del solvente de los poros del gel. La maduracio´n de Ostwald y las transformaciones de
fase pueden ocurrir al mismo tiempo con la sine´resis. El proceso de envejecimiento del gel puede
exceder 7 d´ıas y es cr´ıtico para la prevencio´n de rajas en el gel que ha sido moldeado [52,56].
Secado
Se da cuando el agua y otros l´ıquidos vola´tiles son removidos de la red del gel. Este proceso es
complicado debido a los cambios fundamentales en la estructura del gel. El proceso de secado mismo
ha sido descompuesto en cuatro pasos distintos:
1. El periodo de velocidad constante
2. El punto cr´ıtico
3. El primer periodo de ca´ıda de velocidad
4. El segundo periodo de ca´ıda de velocidad
Como un gel es evaporado a sequedad, tanto por evaporacio´n te´rmica como por extraccio´n por
solventes supercr´ıticos, la estructura del gel −en algunos casos− cambia sustancialmente. Durante el
secado te´rmico o evaporacio´n a temperatura ambiente, fuerzas capilares inducen estre´s en el gel, que
incrementa el nu´mero de coordinacio´n de las part´ıculas e induce el colapso de la red. El incremento
en el nu´mero de coordinacio´n de las part´ıculas resulta en la formacio´n de enlaces adicionales que
fortalecen la estructura contra colapsos adicionales y eventualmente permite la formacio´n de una
estructura de poros r´ıgida. La estructura del xerogel resultante puede ser considerada un colapsado,
una forma altamente distorsionada de la red del gel original. La extraccio´n supercr´ıtica de solventes
no induce estresamientos capilares debido a la falta de interfases solvente−vapor. Como resultado,
las fuerzas compresivas que influencian sobre la estructura del gel son significativamente disminuidas
con respecto a aquellas creadas durante la formacio´n de un xerogel. Los aerogeles consecuentemente
retienen una fuerte semejanza con su estructura de red de gel original (ver Figura 1.7) [52−56].
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Densificacio´n
La eliminacio´n de los compuestos orga´nicos y agua enlazada qu´ımicamente al sistema ocurre en la
etapa inicial de densificacio´n entre los 270 ◦C a 400 ◦C, temperatura que se requiere para eliminar
estos compuestos. Posteriormente ocurre una siguiente etapa que se presenta desde 400 ◦C hasta
1000 ◦C. En esta etapa la estructura abierta se colapsa disminuyendo la porosidad dando lugar a
un material denso y cristalino [57].
1.2.3. Me´todo citrato
El me´todo del citrato es una variacio´n del proceso sol−gel en la cual se usa a´cido c´ıtrico como
agente acomplejante. Este a´cido c´ıtrico fue aislado en forma pura a partir del jugo de limo´n por
Scheele en 1784 y ha sido encontrado en la mayor´ıa de los tejidos animales y vegetales. El a´cido es,
sin embargo, preparado generalmente por la fermentacio´n que pueda convertir glucosa en citrato
casi cuantitativamente. En la purificacio´n, los cristales incoloros son formados en aire seco, cuando
los cristales crecen a partir de la solucio´n caliente, da como resultado la forma anhidra [58]. Este
a´cido tiene muchas aplicaciones, pero en este trabajo nos centraremos en su habilidad para quelatar
cationes tales como el cerio (Ce), calcio (Ca), estroncio (Sr) manganeso (Mn), hierro (Fe), zinc
(Zn), cobalto (Co) entre otros.
COO-
CH2
C-OOC OH
CH2
COO-
I
Proquiral
Pro - R
Pro - S
C(3)
C(2)
(6)
C O(7)
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C(5)
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(5)O
(6)O
C(1)
O(1) O(2)
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C
H
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Figura 1.9. Estructuras para el a´cido c´ıtrico: I. Estructura del io´n citrato, II. Estructura numerada
y III. Perspectiva general [58].
Como se muestra en la Figura 1.9 no hay carbonos asime´tricos en el a´cido c´ıtrico o su anio´n pero
si son vistos como en I, el grupo carboximetilo (CH2 − COO−) el cual se encuentra arriba puede
ser siempre distinguido a partir del grupo carboximetilo de abajo por su relacio´n con los grupos
carboxilos e hidroxilo centrales; esos dos grupos carboximetilos son designados como pro−R y
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pro−S respectivamente, en el sistema R/S. Sin embargo, el anio´n proquiral o a´cido pueden hacerse
asime´tricos por sustitucio´n de los a´tomos de hidro´geno en los grupos metile´nicos por otro a´tomo
o grupo. La estructura tridimensional del a´cido c´ıtrico y su monohidrato as´ı como muchas de sus
sales, han sido estudiados por me´todos de difraccio´n de rayos X. Hay cuatro grupos ionizables en
el a´cido carbox´ılico (tres grupos carboxilos, pk1 = 3,13; pk2 = 4,76; pk3 = 6,40 y el grupo hidroxilo
con un valor de pk4 ≥ 11). En el estado so´lido, se ha encontrado que el grupo carboxilo central
(α hacia un grupo hidroxilo) es ionizado primero, luego los dos carboxilos terminales y finalmente
el grupo hidroxilo. Estudios de espectroscop´ıa de Resonancia Magne´tica Nuclear (RMN) indicaron
que este orden de ionizacio´n generalmente se encuentra en solucio´n [58].
Luego, segu´n las explicaciones anteriores, se pueden preparar citratos cristalinos, entre los cua-
les se encuentra el [V O2(C6H6O7)]
2−
2 [59], citratos de cobalto polime´ricos [60], complejos de citrato
e hidracina de Mn, Co, Ni, Cd y Cu [61], as´ı como citratos de galio y aluminio [62], lantano [63],
lantano−titanio [64], manganeso [65], entre otros; as´ı como citratos amorfos intermediarios para
otro tipo de compuestos, en su mayor´ıa o´xidos, como el o´xido de zinc dopado con cobalto, nuestro
objeto de estudio.
Efecto te´rmico sobre el a´cido c´ıtrico en el proceso sol−gel
El proceso sol−gel es usualmente muy sensible a los siguientes para´metros experimentales [66]:
Temperatura
Valores de pH
Composiciones qu´ımicas
Concentracio´n de los reactivos
Naturaleza del solvente
Con respecto a la temperatura, se ha concluido que el a´cido c´ıtrico A se descompone a baja veloci-
dad (< 250 ◦C/min) por una serie de pasos que involucran deshidroxilaciones y descarboxilaciones
endote´rmicas con la formacio´n de a´cido acon´ıtico B, a´cido itaco´nico C, anh´ıdrido itaco´nico D y
anh´ıdrido citraco´nico E como se muestra en la Figura 1.10.
Luego, por tratamiento te´rmico el a´cido c´ıtrico cuando esta´n presentes metales para producir o´xidos,
tambie´n se dan estos pasos, que tambie´n involucran la formacio´n de gases (CO2 y H2O) proveniente
de la parte orga´nica, mientras que por el uso de los nitratos como reactivos iniciales genera gran
cantidad de dio´xido de nitro´geno. El uso de nitratos meta´licos genera una atmo´sfera reductora que
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Figura 1.10. Secuencia de descomposicio´n del a´cido c´ıtrico [67].
convierte el pol´ımero meta´lico en o´xido, por lo que se ha desarrollado esta ruta sinte´tica como un
me´todo viable de o´xidos meta´licos nanoparticulados [68].
1.3. Ana´lisis qu´ımico: Espectroscop´ıa de Absorcio´n Ato´mica (AAS)
1.3.1. Fundamento de la te´cnica
La espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica (en ingle´s, Atomic Absorption Spectroscopy, AAS) tiene co-
mo fundamento la absorcio´n de radiacio´n de una longitud de onda (λ) determinada. Esta radiacio´n
es absorbida selectivamente por a´tomos que tengan niveles energe´ticos cuya diferencia en energ´ıa
corresponda en valor a la energ´ıa de la radiacio´n incidente [69]. Esta te´cnica es muy sensible, pre-
cisa y espec´ıfica, y es ampliamente utilizada en el laboratorio para determinar elementos qu´ımicos,
como Li, Al, Cu, Fe, Zn, Co y otros metales pesados.
La espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica se basa en la capacidad de los electrones de un elemento
en el estado fundamental para promoverse a orbitales ma´s excitados gracias a la energ´ıa absorbida
en forma de luz. Dado que los saltos energe´ticos son caracter´ısticos de cada sustancia, tambie´n
lo son las longitudes de onda de la luz que absorben para pasar a esos estados excitados. Estas
determinadas longitudes de onda a las cuales absorbe el elemento tienen un ancho de banda muy
estrecho (0,01 nm) y por ello se denomina l´ıneas espectrales. De esta forma, para cada elemento se
crea un espectro formado por las l´ıneas espectrales. Para realizar la absorcio´n ato´mica, la muestra
se vaporiza inicialmente y los elementos se disocian y se reducen a su estado ato´mico fundamental
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[69]:
Mn+ + ne− −→M0 (1-6)
Para ello se utilizan sistemas de atomizacio´n que proporcionara´n la temperatura suficiente para
que los a´tomos alcancen el estado fundamental [69]. El proceso se absorcio´n ato´mica se ilustra en
la Figura 1.11.
Figura 1.11. Proceso de absorcio´n ato´mica [70].
La luz en la longitud de onda de resonancia de la intensidad inicial I0 es enfocada en la llama
que contiene los a´tomos en estado inicial. La cantidad inicial de intensidad se disminuye por una
cantidad determinada de a´tomos concentrados en la llama. La luz es entonces dirigida hacia el
detector donde la intensidad reducida I es medida. La cantidad de luz absorbida es determinada
por la comparacio´n de I e I0 [70]:
Ip = I − I0 (1-7)
Muchos te´rminos se usaron para definir la cantidad de luz absorbida el cual tenga lugar. La trans-
mitancia es definida como la relacio´n entre la intensidad final y la intensidad inicial:
T =
I
I0
(1-8)
La transmitancia es un indicio de la fraccio´n de la luz inicial que pasa a trave´s de la llama hacia el
detector. El porcentaje de transmisio´n es simplemente la transmitancia en te´rminos de porcentaje
%T =
I
I0
× 100 % (1-9)
El porcentaje de absorcio´n es el complemento del porcentaje de transmitancia, definiendo el por-
centaje de la luz inicial es cual es absorbida en la llama:
1.3 Ana´lisis qu´ımico: Espectroscop´ıa de Absorcio´n Ato´mica (AAS) 21
%A = 100 %− %T (1-10)
Estos te´rminos son fa´ciles de visualizar sobre una base f´ısica. El cuarto te´rmino, la absorbancia,
es una cantidad puramente matema´tica. La absorbancia es el te´rmino ma´s conveniente para carac-
terizar la absorcio´n de la luz en la espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica, como esta cantidad sigue
una relacio´n lineal con la concentracio´n, la ley de Beer−Lambert define esta relacio´n [70,71]:
A = εbc (1-11)
Donde A es la absorbancia, ε es el coeficiente de absorcio´n, una constante caracter´ıstica de la es-
pecie absorbida, b es la longitud de la celda empleada y c es la concentracio´n de la especie que
absorbe. La ecuacio´n (1-11) indica simplemente que la absorbancia es directamente proporcional a
la concentracio´n de las especies absorbentes para unas condiciones instrumentales dadas [70,71]. En
el caso de la espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica, no es necesario calcular el coeficiente de absor-
cio´n [72]. Este comportamiento directamente proporcional entre la absorbancia y la concentracio´n
es observada en AAS. Cuando la absorbancia de las soluciones stock contienen concentraciones
conocidas de la especie qu´ımica a determinar, e´stas son medidas y los datos de absorbancia son
graficados en funcio´n de la concentracio´n [70,71]. Aplicar la ley de Beer−Lambert directamente en
la espectroscop´ıa AA es dif´ıcil debido a la eficiencia de la atomizacio´n de la muestra de la matriz
y a la no uniformidad de la concentracio´n, y a la longitud de la trayectoria de los a´tomos de la
especie qu´ımica. Las mediciones de concentracio´n son generalmente determinadas de una curva de
calibracio´n, despue´s de haber calibrado el aparato con los esta´ndares de concentracio´n conocida
[72].
1.3.2. Instrumentacio´n
La excitacio´n de los a´tomos se produce con un haz cuya longitud de onda corresponde a la energ´ıa
necesaria por parte de los electrones para saltar a un orbital ma´s excitado. Para ello se emplea una
la´mpara de ca´todo hueco, fabricada con el mismo metal que va a ser analizado y rellena con un gas
inerte a baja presio´n, habitualmente argo´n o neo´n [73] (Figura 1.12).
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Figura 1.12. Esquema de un equipo de espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica [73].
Estas la´mparas emiten una energ´ıa (hν) a las longitudes de onda caracter´ısticas del elemento del
que esta´ hecho el ca´todo y, por consiguiente, se necesita una la´mpara de ca´todo hueco distinta para
cada metal que se vaya a determinar. Por ejemplo, una la´mpara de ca´todo hueco de hierro so´lo se
puede emplear para determinar hierro. La energ´ıa que emite la la´mpara la absorben los a´tomos de
la muestra:
M0 + hν −→M0 excitado (1-12)
Existen distintos tipos de atomizadores: unos emplean una llama que utiliza una mezcla de distin-
tos gases como combustible, y que alcanza unas temperaturas de unos 2300 ◦C, otros son sistemas
sin llama, como el horno de grafito, que permite alcanzar temperaturas mayores que las de la lla-
ma. Los atomizadores con llama se pueden usar para elementos como Zn o Fe mientras que los
atomizadores sin llama son necesarios para analizar Al y los metales pesados, como el Pb. De es-
ta forma, los a´tomos esta´n en disposicio´n de absorber energ´ıa correspondiente a su banda espectral.
El nu´mero de a´tomos en estado basal es ma´s 99,9 % del total de a´tomos, por lo que la mayor´ıa de
los a´tomos son capaces de absorber la energ´ıa radiante emitida por la la´mpara de ca´todo hueco.
Estos equipos tambie´n disponen de un sistema selector de longitud de onda (monocromador), un
detector y un sistema de ana´lisis de la sen˜al recibida. La concentracio´n se determina mediante la ley
de Beer−Lambert [73]. En general, cuando la absorbancia se mide a una longitud de onda u´nica,
se escoge el ma´ximo de absorcio´n [72].
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1.4. Microscop´ıa Electro´nica de Barrido
En muchos campos de la biolog´ıa, qu´ımica, de las ciencias de los materiales, de la biolog´ıa y la
geolog´ıa, es de cada vez ma´s importancia el conocimiento detallado de la naturaleza f´ısica de la
superficie de los so´lidos. El me´todo cla´sico para obtener tal informacio´n fue la microscopia o´ptica.
En un microscopio electro´nico de barrido se barre mediante un rastreo programado la superficie del
so´lido con un haz de electrones de energ´ıa elevada y como consecuencia de ello se producen en la
superficie diversos tipos de sen˜ales. Estas sen˜ales incluyen electrones retrodispersados, secundarios y
Auger, fotones debidos a la fluorescencia de rayos X y otros fotones de diversas energ´ıas. Todas estas
sen˜ales se han utilizado en estudios de superficies, pero las ma´s usuales son las que corresponden a:
(1) electrones retrodispersados y secundarios, en los que se fundamenta el microscopio de barrido
de electrones y (2) la emisio´n de rayos X, que se utiliza en el ana´lisis con microsonda de electrones
[69,74,75].
1.4.1. Produccio´n de electrones secundarios
Cuando la superficie de un so´lido se bombardea con un haz de electrones cuya energ´ıa es del orden
de varios keV , se observa que a lo largo de la superficie se emiten electrones con energ´ıas de 50
eV o menos junto con los electrones retrodispersados. El nu´mero de estos electrones secundarios es
generalmente, del orden de la mitad a la quinta parte de los electrones retrodispersados o incluso
menos. Los electrones secundarios se producen como resultado de interacciones entre los electrones
altamente energe´ticos del haz y los electrones de conduccio´n, de´bilmente enlazados, del so´lido, lo
que da lugar a la expulsio´n de estos electrones de la banda de conduccio´n con energ´ıas de unos
pocos eV . Los electrones secundarios se pueden producir a una profundidad de tan so´lo 50 a 500
A˚ y forman un haz que tiene un dia´metro algo superior al haz incidente. Puede evitarse que los
electrones secundarios lleguen al detector desviando ligeramente la posicio´n del mismo [69,75].
1.4.2. Intrumentacio´n
La Figura 1.13 muestra el esquema de un instrumento combinado que es a la vez un microscopio
electro´nico de barrido y una microsonda electro´nica de barrido. Obse´rvese que se utiliza un can˜o´n
de electrones y un sistema de focalizacio´n de electrones pero mientras que el microscopio utiliza un
detector de electrones, la microsonda utiliza un detector de rayos X.
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donde W es la anchura de la pantalla CRT y w es la anchura de una única línea de barrido a lo 
largo de la muestra. Puesto que W es constante, el aumento crece al disminuir w. La relación 
Figura 1.13. Esquema de un microscopio electro´nico de barrido [69].
1.5. Difraccio´n de Rayos X
La difraccio´n de rayos X es una te´cnica fisicoqu´ımica no destructiva que nos permite obtener
informacio´n cualitativa y cuantitativa de las propiedades de los compuestos tales como estructura
cristalina, para´metros de red, fases presentes y posiciones ato´micas; es decir, su caracterizacio´n
estructural [76]. Los rayos X son dispersados en el cristal a causa de la interaccio´n de los fotones
con las densidades electro´nicas de los a´tomos y no con el a´tomo como un todo [77].
1.5.1. Ley de Bragg
Hay muchas teor´ıas y ecuaciones sobre la relacio´n entre el patro´n de difraccio´n y la estructura del
material. La ley de Bragg es una manera simple para describir la difraccio´n de los rayos X por un
cristal. En la Figura 1.14 [78], los rayos X incidentes interactu´an con los planos del cristal con un
a´ngulo incidente θ y un a´ngulo de reflexio´n θ. El pico de difraccio´n se observa cuando la condicio´n
de Bragg se cumple [79]:
nλ = 2d sen θ (1-13)
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Figura 1.14. Ley de Bragg. La reflexio´n de Bragg puede producirse u´nicamente para longitudes de
onda λ ≤ 2d [78].
Donde λ es la longitud de onda, d es la distancia entre cada uno de los planos adyacentes del
cristal (espaciado d), λ es el a´ngulo de Bragg en el que se observa un pico de difraccio´n, y n es
un nu´mero entero, denominado el orden de la reflexio´n. Esto significa que la condicio´n de Bragg
con varios espaciados d y a´ngulos 2θ pueden ser satisfechas por diferentes longitudes de onda de
rayos X (energ´ıas). La reflexio´n de primer orden (n = 1) es a partir de la energ´ıa fundamental, y
las reflexiones de segundo o tercer orden son de energ´ıas armo´nicas de dos o tres veces la energ´ıa
fundamental [79].
En la difraccio´n de rayos X usando una sola longitud de onda, la ecuacio´n de Bragg es expre-
sada t´ıpicamente con n =1 para el primero orden de difraccio´n debido a que las reflexiones de
orden superior pueden ser considerados como de planos reticulares diferentes. Por ejemplo, la refle-
xio´n de segundo orden de los planos (hkl) es equivalente a la reflexio´n de primer orden proveniente
de los planos (2h, 2k, 2l). El pico de difraccio´n es mostrado como intensidad difractada en un
determinado intervalo de 2θ. Para cristales perfectos con instrumentacio´n perfecta, el pico es una
funcio´n delta (la l´ınea vertical en negrilla) como se muestra en la Figura 1.15(a). La intensidad es
denotada como I [79].
La funcio´n delta es un modelo muy simplificado que requiere un cristal perfecto sin estructura
mosaica y que los rayos X sean monocroma´ticos y perfectamente colimados. Un pico de difraccio´n
t´ıpico es un pico ancho mostrado por la l´ınea curveadas en la Figura 1.15(a) [79].
1.5.2. Refinamiento Rietveld
El me´todo de Rietveld o refinamiento de Rietveld, fue desarrollado en 1967 por Hugo Rietveld, el
cual es un me´todo de ajuste o de refinamiento de la estructura cristalina, que en sus inicios fue
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enfocado a la caracterizacio´n de una muestra monofa´sica y en la actualidad tambie´n se aplica a
muestras polifa´sicas. El ajuste engloba algunos criterios como son: los para´metros de red (grupo
espacial, sitios ato´micos, distancias interplanares), del material, as´ı como tambie´n los efectos del
equipo, conocidos como efectos instrumentales que son ajustados en el refinamiento, el cual se rea-
liza comparando el perfil calculado, generado mediante el modelo estructural de partida, contra el
perfil de difraccio´n experimental [80,81].
Para realizar el proceso de refinamiento, se necesita de los datos de intensidad medidos experi-
mentalmente (yi), obtenidos a partir de la medicio´n realizada a la muestra con el difracto´metro
de forma puntual, datos de la estructura para obtener el perfil calculado y as´ı poder realizar la
simulacio´n de la estructura, para ajustarla al perfil de difraccio´n experimental. El proceso de refi-
namiento se realiza, por el me´todo de mı´nimos cuadrados entre el patro´n observado (experimental)
y el calculado (modelo inicial), as´ı una vez obtenido el mejor ajuste entre los datos experimentales
y el calculado, es decir cuando el calculado se parezca lo ma´s posible al perfil experimental, es
entonces cuando se decide terminar el ajuste. Los para´metros que se consideran dentro del proceso
de refinamiento y que son ajustables (de manera simulta´nea) se clasifican en dos grupos:
Por cada fase: se tienen las caracter´ısticas microestructurales, as´ı como las propiedades f´ısicas
y qu´ımicas del material en estudio.
[1] Para´metros de red.
[2] Factores te´rmicos anisotro´picos.
[3] Factores de escala.
[4] Posiciones ato´micas.
[5] Factores te´rmicos isotro´picos.
[6] Factores de ocupacio´n.
[7] Para´metros del ensanchamiento del per-
fil.
[8] Taman˜o de cristal y microtensiones.
[9] Factores de extincio´n.
[10] Orientacio´n preferencial.
Globales: son asociados a las caracter´ısticas del equipo y de la muestra como:
[1] Desplazamiento del cero.
[2] Perfil instrumental.
[3] Asimetr´ıa del perfil de difraccio´n.
[4] Fondo(background).
[5] Transparencia de la muestra.
[6] Absorcio´n de la muestra.
[7] Desplazamiento de la muestra.
[8] Longitud de onda.
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Descripcio´n del me´todo
El me´todo fue desarrollado originalmente para difraccio´n de neutrones. El me´todo es el mismo, no
importa por cua´l te´cnica de difraccio´n de polvo se obtenga los datos. La cantidad minimizada en
el refinamiento de mı´nimos cuadrados es el residuo Sy
Sy =
∑
i
wi(yi − yci)2 (1-14)
Donde wi = 1/yi, yi es la intensidad observada en el paso i y yci es la intensidad calculada en
el paso i. Un diagrama de difraccio´n de polvo de un material cristalino puede pensarse como una
coleccio´n de perfiles de reflexio´n individuales, cada uno de los cuales tiene una altura ma´xima, una
posicio´n, un ancho, un decaimiento de la intensidad con la distancia al centro del pico, y un a´rea
integrada la cual es proporcional a la intensidad de Bragg, IK , donde K denota los ı´ndices de Miller
h, k, l. IK es proporcional al cuadrado del valor absoluto del factor de estructura |FK |2.
T´ıpicamente, muchas reflexiones de Bragg contribuyen a la intensidad, yi, observada. Las intensi-
dades, yci, son determinadas de los valores de |FK |2 calculados del modelo estructural, sumando las
contribuciones de reflexiones de Bragg cercanas (dentro de un intervalo espec´ıfico) ma´s el fondo:
yci = s
∑
K
LK |FK |2φ(2θi − 2θk)PKA+ ybi (1-15)
Donde s es el factor de escala, K representa los ı´ndices de Miller hkl para una reflexio´n de Bragg,
LK contiene los factores de Lorentz, polarizacio´n y multiplicidad, φ es la funcio´n que representa el
perfil de difraccio´n, PK es la funcio´n de orientacio´n preferencial, A es el factor de absorcio´n, FK
es el factor de estructura para la reflexio´n de Bragg de ı´ndice K, ybi es la intensidad del fondo en
el paso i. El factor de absorcio´n efectiva A depende con la geometr´ıa del instrumento, es tomado
como constante para los difracto´metros de rayos X con geometr´ıa de Bragg−Brentano.
El procedimiento de mı´nimos cuadrados lleva a un conjunto de ecuaciones normales, que involucran
derivadas de todas las intensidades calculadas, yci, con respecto a cada uno de los para´metros
ajustables y se resuelven por inversio´n de la matriz normal con elementos Mij , dada por:
Mij = −
∑
k
[
(yk − yck)
(
∂2yck
∂xi∂xj
)
−
(
∂yck
∂xi
)(
∂yck
∂xj
)]
(1-16)
Donde xi y xj son los para´metros ajustables. En el uso de este algoritmo es muy comu´n aproximar
el elemento de matriz despreciando el primer te´rmino. Como resultado se tiene una matriz m×m
elementos, donde m es el nu´mero de para´metros refinables. Como el residuo es una funcio´n no
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lineal en la mayor´ıa de sus para´metros, la solucio´n se halla por procesos iterativos en los cuales se
calculan los incrementos de las variables:
∆xk =
∑
M−1ij
∂Sy
∂xk
(1-17)
Los mismos son luego aplicados a los para´metros iniciales para mejorar el modelo y el procedimiento
completo es repetido hasta alcanzar la convergencia. Precisamente, debido a esta no linealidad
de las relaciones entre los para´metros y las intensidades, el modelo inicial debe estar cerca del
modelo correcto para poder alcanzar el mı´nimo global, que en caso contrario debera´ aplicarse un
procedimiento de mı´nimos cuadrados no lineal, utilizar diferentes algoritmos a lo largo del proceso
de refinamiento o refinar sobre diferentes conjuntos de datos (Rayos X y neutrones) para evitar
caer en falsos mı´nimos.
El modelo seleccionado para el ca´lculo de intensidades yci contempla distintas posibilidades para
seleccionar la forma y ancho del perfil de la reflexio´n, factores correctivos por errores producidos
por el desplazamiento de la muestra o corrimiento de cero del instrumental, para´metros refinables
para corregir la asimetr´ıa de los perfiles a bajo a´ngulo, el fondo y la orientacio´n preferencial de
la muestra. La intensidad del fondo en el paso i−e´simo ybi, puede ser obtenida de una tabla de
intensidades, de una interpolacio´n lineal o de una funcio´n espec´ıfica para el fondo. En este caso
normalmente se usa una funcio´n polinomial que permite ajustar el fondo con coeficientes hasta
orden 5 y cuyo origen de expansio´n polinomial (BKPOS) puede ser elegida:
ybi =
5∑
m=0
Bm0
[(
2θi
BKPOS
)
− 1
]m
(1-18)
Las funciones disponibles que modelan el perfil de las reflexiones y corresponden generalmente
a Gaussianas, Lorentzianas, Lorentzianas modificadas, Pearson VII, Pseudo−Voigt, siendo esta
u´ltima una de las ma´s utilizadas para datos de difraccio´n de rayos X.
Gaussiana (G)
√
C0
HK
√
pi
exp
[−C0(2θi − 2θk)2
H2K
]
(1-19)
Gaussiana (G)
√
C1
HK
√
pi
exp
[(
1 + C1
(2θi − 2θk)2
H2K
)−1]
(1-20)
Pearson VII
C4
HK
[
1 + 4(21/m − 1)(2θi − 2θk)
2
H2K
]−m
(1-21)
Pseudo−Voigt ηL+ (1− η)G (1-22)
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Donde C0, C1 y C4 son constantes y η = η(2θ). El ancho de las reflexiones medido por el ancho
a mitad de altura (FWHM) B y el ancho del pico medido por el ancho integral β resultan bien
modelados por las siguientes expresiones:
B2 = U tan2 θ + V tan θ +W (1-23)
β2 = U tan2 θ + V tan θ +W (1-24)
En las cuales U , V y W son los para´metros refinables [80,81].
Criterios de ajuste
Este proceso se hace basa´ndose en el criterio de considerar los factores de ajuste del modelo, los
cuales son: RF , RB, RP y RWP , cuyos valores deben tener como ma´ximo un 10 %. Sus expresiones
matema´ticas se muestran a continuacio´n [80].
Factor de estructura (RF )
∑ |(Ik−obs)1/2 − Ik−calc)1/2|∑
(Ik−obs)1/2
(1-25)
R patro´n (RP )
∑ |(yi−obs)− yi−calc)|∑
(yi−obs)
(1-26)
R patro´n esperado (RWP )
∑
wi(yi−obs − yi−calc)2∑
wi(yi)2
(1-27)
R esperado (Re)
[
(N − P )∑
wiyi−obs
]1/2
(1-28)
Bondad del ajuste (χ2)
[
Sy
N − P
]1/2
=
RWP
Re
(1-29)
Un orden de magnitud de los diferentes para´metros de ajuste indicativo de un buen acuerdo entre
el modelo y los datos experimentales es 12 < Rp < 20 y 13 < Rwp < 25. En principio, en un
refinamiento estructural correcto, los para´metros Rwp y Re deber´ıan tener valores similares. No
obstante, en la pra´ctica Rwp siempre es algo mayor que Re [82]. El valor de la bondad del ajuste
χ2 expresado en la ecuacio´n (1-29) idealmente debe estar en el intervalo 1 < χ2 < 1,3 [80,81]. El
software utilizado en este trabajo para el refinamiento fue Fullprof [83].
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1.5.3. Anchura del perfil de difraccio´n
El ancho de pico se puede deber a varios efectos, incluyendo la condicio´n de cristal imperfecto, las
microtensiones, estructura mosaica y taman˜o finito, condiciones ambientales tales como la vibracio´n
te´rmica y condiciones instrumentales como el taman˜o del haz de los rayos X, la divergencia del
rayo, la distribucio´n del espectro del rayo y la resolucio´n del detector. La l´ınea curva da un perfil
de difraccio´n, que es la distribucio´n de intensidad en la vecindad del a´ngulo de Bragg. El punto
ma´s alto sobre la curva da la intensidad ma´xima del pico, Ima´x (para los factores que afectan la
intensidad del pico de difraccio´n, ver Anexo B). El ancho del pico es t´ıpicamente medido por su
ancho a la altura media (FWHM, full width at half maximum). El FWHM fue uno de los primeros
para´metros utilizados para evaluar el ensanchamiento del perfil de difraccio´n, el cual se obtiene
considerando el ma´ximo de intensidad, Ima´x y teniendo en cuenta los a´ngulos de dispersio´n inicial
y final (2θ1 y 2θ2) del pico de difraccio´n donde se determina el ancho a la altura media. El FWHM
lo definimos como [79]:
(a) (b)
Figura 1.15. Representacio´n gra´fica de los me´todos para el estudio de la anchura del perfil de
difraccio´n. (a) FWHM [79]. (b) Ancho integral β [84].
B = FWHM =
1
2
(2θ2 − 2θ1)
Ima´x
=
θ2 − θ1
Ima´x
(1-30)
La energ´ıa total difractada del rayo puede ser medido con el a´rea bajo la curva de un pico de
difraccio´n y el cual se denomina intensidad integrada. La intensidad integrada es un valor ma´s
consistente para medir la intensidad de un pico de difraccio´n, ya que es menos afectada por todos
los factores de ensanchamiento que afectan a los picos. Las causas del ensanchamiento de los picos,
aumento del FWHM, generalmente reducen la altura ma´xima del pico (Ima´x), al mismo tiempo.
Por lo tanto, la variacio´n total de la intensidad integrada es menos significativa comparada con las
variaciones del FWHM e Ima´x.
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El ancho integral (integral breadth) se da por el a´rea equivalente a la intensidad integrada (ver
Figura 1.15(b)) y e´ste lo podemos expresar de la siguiente manera [84]:
β =
1
Ima´x
∫
I(2θ)d(2θ) (1-31)
1.5.4. Determinacio´n del taman˜o de cristal: ecuacio´n de Scherrer
Aqu´ı consideraremos el efecto sobre el patro´n de difraccio´n de un cristal con el tipo de imperfeccio´n
ma´s simple: el efecto del taman˜o de cristal. Partimos del hecho de que la intensidad para un
monocristal paralelep´ıpedo esta´ dado por [85]
I = IeF
2 sen
2(pi/λ)(s− s0) ·N1a1
sen2(pi/λ)(s− s0) · a1
sen2(pi/λ)(s− s0) ·N2a2
sen2(pi/λ)(s− s0) · a2
sen2(pi/λ)(s− s0) ·N3a3
sen2(pi/λ)(s− s0) · a3 (1-32)
Donde N1, N2, N3 son el nu´mero de celdas unidad a lo largo de las direcciones a1, a2, a3. En
general, N1, N2, N3 son nu´meros grandes, que cada uno de los tres cocientes difieren de cero si
las tres ecuaciones de Laue esta´s cercanamente satisfechas, y por lo tanto, las reflexiones de los
patrones en polvo esta´n definidas [85]. Las ecuaciones de Laue se refieren a tres ecuaciones en las
cuales la difraccio´n se produce en tres dimensiones y donde los ı´ndices de Miller hkl son nu´meros
enteros:
(s− s0)a1 = hλ
(s− s0)a2 = kλ (1-33)
(s− s0)a3 = lλ
Un rayo difractado existe so´lo si las tres ecuaciones de Laue (ecuacio´n (1-33)) esta´n simulta´nea-
mente satisfechas, por lo que estas ecuaciones deben ser equivalentes a la ley de Bragg [85].
Para cristales muy pequen˜os donde N1, N2, N3 son pequen˜os los tres cocientes ampliados, y entre
ma´s pequen˜os los cristales ma´s amplios son los patrones de reflexio´n en polvo. El ancho de pico
puede ser expresado en te´rminos del taman˜o de cristal, luego la medicio´n del ancho del pico de
difraccio´n nos da un me´todo sencillo para determinar el taman˜o de cristal hasta 1000 A˚[85].
El primer tratamiento para el ensanchamiento debido al taman˜o de cristal fue debido a Sche-
rrer. Suponemos una muestra en polvo de pequen˜os cristales cu´bicos, todos del mismo taman˜o
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con N1 = N2 = N3 = N . Los cristales deben estar libres de tensiones y fallas (faulting), as´ı que
el ancho del pico es debido so´lo al taman˜o de cristal que toma todas las orientaciones. Sean los
vectores unitarios s y s0 representativos de la ley de Bragg para la direccio´n hkl, as´ı que
s− s0 = λ(hb1 + kb2 + lb3) (1-34)
Ahora consideramos direcciones ligeramente diferentes s′ y s′0 para el rayo difractado y primario,
y relacionarlos con s − s0 con el vector de pequen˜a diferencia ∆s (el cual representa la direccio´n
instanta´nea del rayo primario) para el rayo difractado primario, relacionarlos con la diferencia s−s0
y el vector de pequen˜a diferencia ∆s (ver Figura 1.16).
s′ − s′0 = s− s0 + ∆s (1-35)
Expresando la ecuacio´n (1-32) en te´rminos de las direcciones generales (s′ − s′0), se obtiene
I = IeF
2 sen
2(pi/λ)∆s ·N1a1
sen2(pi/λ)∆s · a1
sen2(pi/λ)∆s ·N2a2
sen2(pi/λ)∆s · a2
sen2(pi/λ)∆s ·N3a3
sen2(pi/λ)∆s · a3 (1-36)
Se pueden aproximar los tres cocientes por una funcio´n gaussiana el cual tiene el mismo ma´ximo y
la misma a´rea
sen2Nx
sen2 x
−→ N2 exp
[
−(Nx)
3
pi
]
(1-37)
Con esta aproximacio´n, la intensidad es
I = IeF
2N6 exp
[
−
( pi
λ2
)
N2
[
(∆s · a1)2 + (∆s · a2)2 + (∆s · a3)2
]]
(1-38)
Dado que los ejes a1, a2, a3 son iguales y ortogonales, la expresio´n de la ecuacio´n (1-38) se reduce
a
I = IeF
2N6 exp
[
−
( pi
λ3
)
(Na)2(∆s)2
]
(1-39)
Las direcciones exactas de la ley de Bragg s y s0 son mostrados en la Figura 1.16. Es de intere´s en
la intensidad para una direccio´n s′ = s+∆ que haga un a´ngulo fijo con la direccio´n s. Manteniendo
s′ a a´ngulo fijo de s, debemos saber la contribucio´n total a la intensidad cuando se mueve el cristal
a trave´s de toda la regio´n donde no hay ninguna contribucio´n. En lugar de mover el cristal, es ma´s
sencillo mantener el cristal fijado y mover el vector s′−s0 an˜adiendo pequen˜os vectores x e y el cual
esta´n en un plano normal hacia s− s0. El vector diferencia ∆s que fue introducido en la ecuacio´n
(1-35), se vuelve ∆s = x+ y + ∆, y esta magnitud al cuadrado esta´ dada por
(∆s)2 = (x−∆ sen θ)2 + y2 + (∆ cos θ)2 (1-40)
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Figura 1.16. Relaciones geome´tricas involucradas en la derivacio´n de la ecuacio´n de Scherrer [85].
La intensidad I(∆) a un ∆ fijo es proporcional a la suma sobre todos los valores de x e y, y debido
que la contribucio´n difiere de cero so´lo para pequen˜os valores de x e y, las integrales van desde −∞
a +∞
I(∆) = KIeF
2N6 exp
[
−pi
(
Na
λ
)2
∆2 cos2 θ
]∫ +∞
−∞
exp
[
−pi
(
Na
λ
)2
(x−∆ sen θ)2
]
dx
∫ +∞
−∞
exp
[
−pi
(
Na
λ
)2
y3
]
dx (1-41)
Reemplazando x′ = x−∆ sen θ, dx′ = dx, las dos integrales son independientes de ∆, y los valores
de las integrales pueden ser combinados en una nueva constante K ′:
Figura 1.17. El ancho B(2θ) representando el a´ngulo en radianes en escala 2θ el cual tiende al
FWHM de un patron de difraccio´n de polvos [85].
I(∆) = K ′ exp
[
−pi
(
Na
λ
)2
∆2 cos2 θ
]
(1-42)
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Cuando ∆ =0 estamos en el centro del pico y por consiguiente I(∆) = Im, donde Im es el ma´ximo
del pico:
I(∆) = Im exp
[
−pi
(
Na
λ
)2
∆2 cos2 θ
]
(1-43)
Con base en la Figura 1.17, cuando I(∆) = Im/2, el a´ngulo definido por ∆ es la mitad del a´ngulo
B(2θ) el cual tiende a la mitad del ma´ximo del ancho de la intensidad del pico
1
2
= exp
[
−pi
(
Na
λ
)2
∆2 cos2 θ
]
(1-44)
El valor de B(2θ) esta´ dado por
B(2θ) =
2[ln 2/pi]1/2λ
Na cos θ
(1-45)
Sea D = Na que representa la dimensio´n del borde del cubo de los cristales, obtenemos la ecuacio´n
de Scherrer
B(2θ) =
0, 94λ
D cos θ
(1-46)
En la ecuacio´n de Scherrer, B(2θ) es el FWHM en radianes del pico de difraccio´n [85], λ es la
longitud de onda de los rayos X utilizados, θ es la posicio´n angular ma´xima del pico de difraccio´n
de Bragg y K es una constante adimensional que var´ıa en el intervalo de 0,89−1,39 dependiendo de
la geometr´ıa del material dispersado. En el caso de un semiconductor volume´trico que es el mejor
descrito tiene un valor de K =0,94 (que es el resultado obtenido en la ecuacio´n (1-46)). Para un
nanomaterial en 2D (pozo cua´ntico) se obtiene una aproximacio´n nume´rica de K = 0,89 [86]. Para
evitar confusiones, el FWHM lo expresaremos como B.
Aunque la ecuacio´n de Scherrer fue derivada para cristales cu´bicos, generalmente es aplicado para
materiales no cu´bicos, no es una mala aproximacio´n, si para cada reflexio´n hkl el valor de D es
interpretado como una dimensio´n de cristal promedio perpendicular a los planos de reflexio´n [85].
Me´todo de Stokes y Wilson: me´todo del ancho integral
Un tratamiento ma´s general al problema del ancho generado por el taman˜o de cristal ha sido dado
por Stokes y Wilson, en las cuales se evaluo´ la intensidad integrada de una reflexio´n, primero se
sumaba sobre todas las celdas unitarias para obtener una intensidad y luego llevar a cabo la inte-
gracio´n de la intensidad en el espacio rec´ıproco. A veces es ventajoso reversar el orden, llevando
a cabo primero la integracio´n en el espacio rec´ıproco y luego realizar la sumatoria en el espacio
cristalino.
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Por simplicidad, consideraremos una reflexio´n 00l para un cristal ortorro´mbico. El resultado sera´
independiente de la simplificacio´n utilizada, y se usara´ debido a la simplicidad del tratamiento
matema´tico. La posicio´n de la celda unitaria n1n2n3 esta´ dado por Rn = n1a1 + n2a2 + n3a3.
Expresando el vector de difraccio´n como (s − s0)/λ = h1b1 + h2b2 + h3b3, donde h1, h2, h3 son
variables continuas, la intensidad de un cristal es expresada como
I(h1h2h3) = IeF
2
∑
n
∑
n′
exp
[
2pii
[
(n′1 − n1)h1 + (n′2 − n2)h2 + (n′3 − n3)h3
]]
(1-47)
La intensidad integrada de una reflexio´n es proporcional a una integral de I(h1h2h3) en el espacio
rec´ıproco. Tambie´n esta´ dado que para una integral de P (2θ), donde P (2θ) es la distribucio´n con
respecto a 2θ en un pico de difraccio´n de polvos:
P =
∫
P (2θ)d(2θ) = K
∫∫∫
I(h1h2h3)dh1dh2dh3 (1-48)
Para una reflexio´n 00l, la intensidad es no nula so´lo para pequen˜os valores de h1 y h2, y por lo
tanto podemos hacer la siguiente aproximacio´n
[
s− s0
λ
]
=
2 sen θ
λ
= hb1 + h2b2 + h3b3 −→ h3b3 (1-49)
A partir de la relacio´n aproximada 2senθ/λ = b3h3, obtenemos d(2θ) = (λb3/ cos θ)dh3. Usando
esta expresio´n para d(2θ) en la ecuacio´n (1-49), podemos llevar a cabo la integracio´n con respecto
a dh3 en ambos lados de la ecuacio´n y obtener el perfil del patro´n de polvos:
P (2θ) =
K cos θ
λb3
∫∫
I(h1h2h3)dh1dh2 (1-50)
Ahora introducimos la expresio´n para I(h1h2h3) a partir de la ecuacio´n (1-47) y llevando a cabo
las dos integraciones desde −1/2 a 1/2 para incluir todo lo que pertenezca a la reflexio´n 00l:
P (2θ) =
K cos θ
λb3
∑
n′1n
′
2n
′
3
∑
n1n2n3
senpi(n′1 − n1)
pi(n′1 − n1)
senpi(n′2 − n2)
pi(n′2 − n2)
senpi(n′3 − n3)
pi(n′3 − n3)
exp
[
2pii(n′3 − n3)
]
(1-51)
Debido a que los cocientes de la forma senpi(n′1 − n1)/pi(n′1 − n1) son iguales a 1 para n′1 = n1 de
otra forma son cero, todos los te´rminos en P (2θ), ecuacio´n (1-51) son cero excepto para aquellos
que n′1 = n1 y n′2 = n2:
P (2θ) =
K cos θ
λb3
∑
n1
∑
n2
∑
n3
∑
n′3
exp
[
2pii(n′3 − n3)
]
(1-52)
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Sea N3(n1n2) el nu´mero de celdas que representan la fila (n1n2), la suma sobre n3 y n
′
3 pueden ser
expresados como
N3−1∑
0
exp
[
2piin′3h3
]N3−1∑
0
exp [−2piin3h3] = sen
2 piN3h3
sen2 pih3
(1-53)
En el ma´ximo del pico donde h3 = l, el cociente toma un valor ma´ximo N
2
3 (n1n2). El ma´ximo en
el pico del perfil Pm(2θ) esta´ dado por
Pm(2θ) =
KIeF
2 cos θ
λb3
∑
n1
∑
n2
N33 (n1n2) (1-54)
Si en la ecuacio´n (1-48) llevamos a cabo las integraciones para dh1, dh2 desde −1/2 a 1/2 y para
dh3 desde l−1/2 a l+ 1/2, obtenemos el a´rea del pico∫
P (2θ) = KIeF
2N (1-55)
Donde N es el nu´mero total de celdas en un cristal. El ancho integral de una reflexio´n se define
entonces como la relacio´n del a´rea del pico con el ma´ximo del pico. En general, los anchos integrales
se dificultan un poco para el experimentador debido a la dificultad de evaluar el a´rea en los bordes
de la reflexio´n. Sin embargo, es generalmente posible derivar una expresio´n para el ancho integral
cuando no es posible obtener informacio´n u´til del FWHM. La presente derivacio´n en tal caso es el
ancho integral β(2θ) en te´rminos de las ecuaciones (1-54) y (1-55).
β(2θ) =
∫
P (2θ)d(2θ)
Pm(2θ)
=
λN
a3 cos θ
∑
n1
∑
n2
N23 (n1)(n2)
(1-56)
Sea T (n1n2) = a3N3(n1n2) la dimensio´n cristalina en la direccio´n a3 para la columna de celdas
n1n2. La doble suma puede ser reemplazada por una integral en el espacio cristalino en te´rminos
de los ejes ortogonales x, y, z:
∑
n1
∑
n2
N23 (n1)(n2) =
∫∫
T 2(x, y)
a23
dxdy
a1a2
(1-57)
Si V es el volumen del cristal, entonces N = V/a1a2a3 y el ancho integral se puede expresar de la
siguiente manera
β(2θ) =
λV
cos θ
∫∫
T 2(x, y)dxdy
(1-58)
Dado que T =
∫
dz, el ancho integral se reduce a la forma simple
β(2θ) =
λV
cos θ
∫
TdV
=
λ
D cos θ
(1-59)
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La dimensio´n de part´ıcula efectiva D es un volumen promedio de la dimensio´n del cristal en la
direccio´n a3 y por lo tanto normal a los planos de reflexio´n, entonces
D =
1
V
∫
TdV (1-60)
Si A es el a´rea de seccio´n cruzada proyectada del cristal paralelo a los planos de reflexio´n, luego
V = A 〈T 〉2 ,
∫∫
T 2dxdy = A
〈
T 2
〉
(1-61)
Y la dimensio´n efectiva D tambie´n puede ser expresada por la relacio´n
D =
〈T 〉2
〈T 〉 (1-62)
Los resultados expresado por las ecuaciones (1-59), (1-60), (1-61) y (1-62) son generales e indepen-
dientes de la suposicio´n inicial de una reflexio´n 00l. Esto tambie´n es independiente de la distribucio´n
en taman˜o y forma de los cristales en la muestra en polvo. La dimensio´n efectiva D, el cual es ob-
tenido como un volumen promedio sobre toda la muestra, de la dimensio´n normal a los planos de
reflexio´n [85,87].
Con respecto a la ecuacio´n (1-59), varios autores sen˜alan que para el ZnO el valor de la constante
K de Scherrer cuando se trabaja con el ancho integral sea tomado como 0,94. De ahora en adelante,
y dada la razo´n anterior, podemos expresar el ancho integral como
β =
0, 94λ
D cos θ
(1-63)
1.5.5. Determinacio´n del taman˜o de cristal y microtensiones: ecuacio´n de
Williamson−Hall
Otro efecto microestructural que produce ensanchamiento en los picos, es la presencia de tensiones
residuales en el material, despue´s de haber sido sometido a un esfuerzo externo, ya sea de tensio´n
o compresio´n, tambie´n debido al me´todo de preparacio´n, la inclusio´n de impurezas, entre otras.
Los efectos que causan tensiones internas son de tipo microsco´pico: dislocaciones, fallas de apila-
miento, vacancias, gradientes de composicio´n o de tensio´n, entre otras ma´s, las cuales van asociadas
a la variacio´n de la distancia interplanar conocida como ∆d. Las tensiones internas provocan una
deformacio´n entre los planos cristalinos y se presentan a nivel microsco´pico y macrosco´pico. A nivel
macrosco´pico la deformacio´n se presenta como homoge´nea, lo que provoca un desplazamiento del
pico de difraccio´n, estas tensiones se analizan a trave´s de la variacio´n de los para´metros de red.
Contrariamente a lo que sucede a nivel macrosco´pico, en el nivel microsco´pico la deformacio´n no es
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homoge´nea, esto origina un ensanchamiento del perfil de difraccio´n con respecto a la posicio´n ori-
ginal, que se debe a los efectos ya mencionados, adema´s de los efectos del equipo, como se muestra
en la Figura 1.18 [84,88].
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Figura 1-18. (a) Celda libre de microtensiones, (b) con tensiones uniformes o macrotensiones, (c) 
Efecto de las microtensiones. 
 
Para evaluar las microtensiones no existe un método directo, por lo que se tiene que evaluar a 
partir del desplazamiento que sufren los planos cristalinos del material, debido a que sufren una 
variación en las distancias interplanares provocadas por fuerzas residuales internas posteriores a la 
aplicación de un esfuerzo externo descompresión o de tensión y esto se relaciona con: 
 
 
0
0
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ε
−∆
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 (1.36) 
Donde d0 es la distancia interplanar del plano (hkl) sin deformación y df es la distancia interplanar 
del plano (hkl) con deformación. Por otro lado el ensanchamiento y la microdeformación ε se 
relacionan mediante la ecuación de Stokes [70]: 
 
 4 tanβ ε θ=  (1.37) 
Perfil Lorentziano (L) 
Es un gráfico Williamson-Hall tipo lineal. Considera que el ensanchamiento del perfil se debe 
mayoritariamente a los efectos del tamaño de cristal, aunque también considera, en menor medida 
los efectos de microtensión. En este tipo de gráfico la función Lorentziana (o de Cauchy) modela 
muy bien el tamaño de cristal [70]. El perfil de difracción puro viene dado por 
 L m instrβ β β= −  (1.38) 
Las contribuciones del ancho integral para el tamaño de cristal y las microtensiones se suman de 
forma lineal: 
Figura 1.18. (a) Celda libre de microtensiones, ( tensiones uniformes o macrote siones, (c)
Efecto de las microtensiones [84].
Para evaluar las microtensiones no existe un me´todo directo, por lo que se tiene que evaluar a partir
del desplazamiento que sufren los planos cristalinos del material, debido a que sufren una variacio´n
en las distancias interplanares provocadas por fuerzas residuales internas posteriores a la aplicacio´n
de un esfuerzo externo descompresio´n o de tensio´n y esto se relaciona con:
 =
∆d
d
=
df − d0
d0
(1-64)
Donde d0 es la distancia interplanar del plano (hkl) sin deformacio´n y df es la distancia interplanar
del plano (hkl) con deformacio´n. Por otro lado el ancho integral y la microtensio´n  se relacionan
mediante la ecuacio´n de Stokes [84]:
β = 4 tan θ (1-65)
Perfil Lorentziano (L)
Es un gra´fico Williamson−Hall tipo lineal. Considera que el ensanchamiento del perfil se debe
mayoritariamente a los efectos del taman˜o de cristal, aunque tambie´n considera, en menor medida
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los efectos de microtensio´n. En este tipo de gra´fico la funcio´n Lorentziana (o de Cauchy) modela
muy bien el taman˜o de cristal [84]. El perfil de difraccio´n puro viene dado por
βL = βm − βinstr (1-66)
Las contribuciones del ancho integral para el taman˜o de cristal y las microtensiones se suman de
forma lineal:
βL = βTC + βMT (1-67)
Reemplazando los te´rminos de las ecuaciones (1-63) y (1-66) en la ecuacio´n (1-67) y realizando un
reordenamiento llegamos a
βL cos θ =
0, 94λ
DWH−L
+ 4L sen θ (1-68)
Por lo que si graficamos βL cos θ en funcio´n de 4 sen θ se obtiene una l´ınea recta, con el intercepto
podemos hallar el valor del taman˜o de cristal y con la pendiente el valor de las microtensiones.
Perfil Gaussiano (G)
Denominado gra´fico Williamson−Hall cuadra´tico. Con este me´todo se supone que el perfil de di-
fraccio´n presenta una forma Gaussiana, o sea, que los efectos de microtensiones contribuyen de
forma mayoritaria, aunque es posible la presencia minoritaria del efecto del taman˜o de cristal. El
perfil de difraccio´n puro viene dado por [84]
βG =
[
(βm)
2 − (βinstr)2
]1/2
(1-69)
Las contribuciones del ancho integral para el taman˜o de cristal y las microtensiones se suman de
forma cuadra´tica lineal:
βG = (βTC)
2 + (βMT )
2 (1-70)
Introduciendo los te´rminos de las ecuaciones (1-63) y (1-66) en la ecuacio´n (1-70), tenemos que:
βG =
(
0, 94λ
DWH−L
)2
+ (4G sen θ)
2 (1-71)
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Haciendo un reordenamiento matema´tico, llegamos a
β2G cos
2 θ =
(
0, 94λ
DWH−L
)2
+ 162G sen
2 θ (1-72)
Al graficar β2G cos
2 θ en funcio´n de 16 sen2 θ, se obtiene una l´ınea recta. Usando la ecuacio´n (1-72)
se puede calcular las microtensiones (pendiente) y el taman˜o de cristal (intercepto).
1.5.6. Instrumentacio´n
Figura 1.19. Diagrama simplificado del equipo de difraccio´n de rayos X [89].
En la Figura 1.19 se muestra el esquema de un difracto´metro de rayos X que tiene un contador
de radiacio´n para detectar el a´ngulo y la intensidad del haz difractado. Un registrador representa
automa´ticamente la intensidad del haz difractado mientras el contador se mueve a lo largo de un
gonio´metro (instrumento para la medida de a´ngulos, en la Figura 1.19 se representa con el c´ırculo de
medicio´n) que esta´ sincronizado con la muestra sobre un intervalo de valores de 2θ; obtenie´ndose
finalmente un difractograma (intensidad del haz difractado en funcio´n de a´ngulos de difraccio´n
2θ). Al graficar las intensidades resultantes de la difraccio´n en funcio´n del a´ngulo de incidencia se
obtiene un patro´n que es caracter´ıstico para cada material. Para el ana´lisis de materiales mediante
la te´cnica de difraccio´n de rayos X se utiliza un difracto´metro de rayos X [90].
1.6. Espectroscop´ıa Raman
El efecto Raman fue descrito por el f´ısico indio C. V. Raman en 1928, quien por su trabajo obtuvo
el Premio nobel de f´ısica en 1930. Este cient´ıfico dio nombre al feno´meno inela´stico de dispersio´n
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de la luz que permite el estudio de rotaciones y vibraciones moleculares. La espectroscop´ıa Raman
es una te´cnica foto´nica de alta resolucio´n que proporciona en pocos segundos informacio´n qu´ımica
y estructural de casi cualquier material o compuesto orga´nico y/o inorga´nico permitiendo as´ı su
identificacio´n [91]. Treinta an˜os despue´s del descubrimiento del efecto Raman, Raman escribio´ un
art´ıculo en el que afirmaba que las rotaciones de las mole´culas en los gases eran ma´s fa´cilmente
observables, que consist´ıan en un conjunto de l´ıneas Raman muy pro´ximas entre s´ı pero sin embargo
discreta situada a cada lado de la l´ınea incidente. En l´ıquidos, so´lo se observaba una banda continua
en la misma regio´n, lo que indica que las rotaciones en un fluido denso se ven obstaculizadas por
las colisiones moleculares. Las vibraciones internas de las mole´culas, por otra parte, dan lugar en
todos los casos a grandes desplazamientos de longitud de onda, las l´ıneas Raman atribuido a esto
aparecen bien separadas de la l´ınea principal, por lo que son fa´ciles de identificar y medir [92].
1.6.1. Origen de la espectroscop´ıa Raman: Teor´ıa cua´ntica de la difusio´n de la luz
Cuando se hace incidir un rayo de luz sobre un conjunto de mole´culas los fotones de energ´ıa hν
(suponiendo radiacio´n monocroma´tica) colisionan con las mole´culas y puede esperarse que suceda
una de estas dos cosas (mientras no se produzcan reacciones fotoqu´ımicas): (i) Si la colisio´n es
ela´stica, los fotones desviados, esto es, la radiacio´n difundida, tendra´ la misma energ´ıa que los
fotones incidentes. (ii) si la colisio´n es inela´stica, los fotones desviados podra´n tener una energ´ıa
mayor o menor que la de los fotones incidentes. Podemos decir que, en buena aproximacio´n, la
energ´ıa cine´tica del foto´n y de la mole´cula permanece igual antes y despue´s de la colisio´n. La ley
de conservacio´n de la energ´ıa exige entonces que [92]
hν + E = hν ′ + E′ (1-73)
Donde E representa las energ´ıas rotacional, vibracional y electro´nica de la mole´cula antes de la
colisio´n y E′ representa los mismos valores despue´s de la colisio´n. Reordenando la ecuacio´n (1-73),
obtenemos
E − E′
h
= ν − ν ′ (1-74)
La radiacio´n difundida se clasifica como
E = E′ Dispersio´n Rayleigh
E > E′(ν < ν ′)
Dispersio´n Raman
E < E′(ν > ν ′)
(1-75)
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As´ı, en el caso de difusio´n Raman, la energ´ıa puede ser absorbida o emitida por la mole´cula como
resultado de la interaccio´n. La Figura 1.20(a) muestra el diagrama de niveles para esas interacciones.
(a) (b)
Figura 1.20. (a) Interacciones que originan las l´ıneas Stokes, anti−Stokes y Rayleigh. (b) Espectros
teo´ricos [92].
Cuando se lleva una mole´cula desde el estado fundamental a un estado vibracional inestable ma´s
elevado por la radiacio´n incidente, e´sta puede retornar al estado original o a otro estado vibracio-
nal diferente. El primero da lugar a la difusio´n Rayleigh y el u´ltimo a la difusio´n Raman, en la
cual se originan las l´ıneas Stokes. Si la mole´cula esta´ inicialmente en el primer estado vibracional
excitado, puede ser llevada a un estado superior inestable y entonces volver al estado fundamental.
Esta tambie´n es difusio´n Raman, la cual origina las l´ıneas anti−Stokes. Por supuesto que tenemos
tambie´n cambios en los niveles rotacionales, adema´s de las transiciones en los niveles vibracionales,
de aqu´ı la aparicio´n de la estructura fina de la Figura 1.20(b) [92].
Es importante resaltar que el desplazamiento de las frecuencias Raman respecto a la frecuencia
incidente ν0 es independiente de esta u´ltima y por eso suele tomarse como abcisa para representar
los espectros Raman este desplazamiento, situando el centro de la banda Rayleigh como centro del
eje. as´ı, en el eje de las abcisas en realidad aparecera´ la diferencia entre la frecuencia Raman y la
de la excitacio´n del la´ser, normalizada con respecto a la velocidad de la luz [93]:
v =
ν − ν0
c
[cm−1] (1-76)
A temperatura ambiente, segu´n la ley de distribucio´n de energ´ıas de Maxwell−Boltzman, el 99 % de
las mole´culas se encuentra en el estado vibracional de menor energ´ıa, y por tanto, la probabilidad de
que ocurran transferencias de energ´ıa que den lugar a la dispersio´n Raman−Stokes es mucho mayor
que la de la dispersio´n Raman anti−Stokes. Esto se traduce en que la intensidad de la dispersio´n
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Raman−Stokes es del orden de 100 veces superior a la de la dispersio´n Raman anti−Stokes. La
diferencia entre la intensidad del efecto Stokes y el anti−Stokes hace que habitualmente se trabaje
midiendo so´lo el efecto Stokes y por comodidad se situ´a el resultado en la parte positiva del eje. En
ocasiones, debido a la naturaleza qu´ımica del material que se analiza, unido al efecto Raman, se
produce un efecto de fluorescencia (feno´meno de emisio´n de luz por excitacio´n previa con fotones)
que puede llegar a enmascarar las bandas Raman; en estos casos, podr´ıa resultar de intere´s medir
el espectro anti−Stokes ya que a estas frecuencias, aunque el efecto Raman−Stokes es ma´s de´bil,
tambie´n lo es el efecto de la fluorescencia y pueden aparecer bandas Raman en la parte anti−Stokes
del espectro [93].
1.6.2. Instrumentacio´n
Los instrumentos para la espectroscop´ıa Raman moderna constan de una fuente la´ser, un sistema
para iluminar la muestra y un espectro´metro apropiado (Ver Figura 1.21).
Figura 1.21. Esquema de un equipo de espectroscop´ıa Raman [69].
Fuentes: Antes de la invencio´n de las fuentes la´ser en 1960, la fuente de excitacio´n para
espectroscop´ıa Raman era una la´mpara de mercurio. Hoy en d´ıa se utilizan la´ser de onda
continua como Ar+ (351,1 a 514,5 nm), Kr+ (337,4 a 676,4 nm) y He − Ne (632,8 nm).
Recientemente, se han utilizado los la´seres pulsados como Nd : Y AG, la´ser de diodo y la´ser
de exc´ımeros, para reducir el tiempo y la resonancia ultravioleta [94].
Sistema de iluminacio´n de la muestra: La manipulacio´n de la muestra en espectroscop´ıa
Raman es ma´s sencilla que en la espectroscop´ıa IR, ya que se puede usar vidrio para las
ventanas, las lentes y otros componentes o´ptico, en lugar de haluros cristalinos que resultan
ma´s fra´giles y menos estables en la atmo´sfera. Dado que la dispersio´n Raman es de´bil, el haz
de la´ser debe ser enfocado correctamente sobre la muestra y la radiacio´n dispersada recogida
eficiente [95].
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Detectores: La luz Raman separada espacialmente en frecuencias por las redes de difraccio´n
se transforma en sen˜ales ele´ctricas en detectores muy sensibles, normalmente enfriados para
reducir el ruido [94].
1.6.3. Ventajas y aplicaciones de la te´cnica
Entre las ventajas de la te´cnica se puede mencionar que [93]:
Es una te´cnica no destructiva.
Permite el ana´lisis de muestras acuosas, ya que el agua produce poca dispersio´n en la regio´n
de 0−3000 cm−1.
En comparacio´n con la espectroscopia del infrarrojo medio, el muestreo para la espectros-
cop´ıa Raman es sencillo debido a que es una te´cnica de dispersio´n, los requisitos para la
manipulacio´n de la muestra y preparacio´n es mı´nima.
Las muestras pueden ser fa´cilmente contenidas en objetos de vidrio, como un capilar de
vidrio, una cubeta, un tubo de muestra de resonancia magne´tica nuclear o soportado sobre
un portaobjetos de microscopia, esto dado que el vidrio es un fuerte absorbente de la radiacio´n
en el infrarrojo medio, pero relativamente de´bil dispersor Raman.
Los recientes avances en la aplicacio´n de la espectroscop´ıa Raman se han producido en los campos
de: arte y arqueolog´ıa, ciencias de la vida, los estudios de vibracio´n, qu´ımica anal´ıtica, la f´ısica
del estado so´lido (minerales, cristales, vidrios, cera´micas, etc), l´ıquidos y las interacciones l´ıquidas,
nanomateriales (nanotubos, nanopart´ıculas, etc), transiciones de fase de diversa ı´ndole, incluidos
los cristales l´ıquidos, estudios farmace´uticos, la f´ısica y la qu´ımica de alta presio´n y ciencia forense
[93].
1.7. Espectroscop´ıa de Resonancia Paramagne´tica Electro´nica
El acro´nimo EPR describe una te´cnica espectrosco´pica conocida como Electron Paramagnetic Re-
sonance (resonancia paramagne´tica electro´nica). En muchos libros y art´ıculos ma´s antiguos se le
denomina ESR (Electron Spin Resonance, resonancia del esp´ın electro´nico) o EMR (Electron Mag-
netic Resonance, resonancia magne´tica electro´nica). El desarrollo de la espectroscop´ıa EPR fue
lento durante unas de´cadas despue´s de su invencio´n debido a la no disponibilidad de equipos de
microondas de alta frecuencia. Hoy sin embargo, la tecnolog´ıa EPR ha tomado un ra´pido desarrollo
en todas las a´reas de aplicacio´n. Tal intere´s esta´ relacionado con el hecho de que no so´lo la EPR no
so´lo ha sido probada como una poderosa te´cnica espectrosco´pica sino tambie´n por el incremento de
te´cnicas relacionadas que aparecieron alrededor de la metodolog´ıa EPR. Los desarrollos recientes
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en el a´rea seguidos de la comercializacio´n de espectro´metros EPR ha atra´ıdo a nuevos adeptos
quienes se benefician de la exploracio´n de aplicaciones por esta te´cnica en sus campos espec´ıficos
de investigacio´n [96].
1.7.1. Dominio de aplicacio´n de la Resonancia Paramagne´tica Electro´nica
Las aplicaciones de la EPR son numerosas y se extienden a diversos campos de investigacio´n de la
F´ısica, Qu´ımica, Biolog´ıa, Geolog´ıa y Medicina. Por su cara´cter no destructivo y alta versatilidad
es el complemento ideal de otros me´todos de ana´lisis, permitiendo obtener valiosa informacio´n
estructural y dina´mica. A diferencia de otras te´cnicas, puede utilizarse en el estudio de procesos
f´ısico−qu´ımicos en evolucio´n sin influenciar su desarrollo. Entre sus mu´ltiples a´reas de aplicacio´n
se pueden destacar las siguientes [97]:
Procesos redox
Reacciones polime´ricas
Fotos´ıntesis
Feno´menos de relajacio´n
Semiconductores
Geocronolog´ıa
Cine´tica de reaccio´n
Reacciones enzima´ticas
Radicales en tejidos vivos
Transiciones de fase
Materiales magne´ticos
Etc.
1.7.2. Condiciones para el estudio de materiales por EPR
En principio, la posesio´n de un momento neto de esp´ın electro´nico es la u´nica condicio´n necesaria
(y suficiente) que debe cumplir un material para poder ser estudiados por EPR. Son numerosos los
sistemas que satisfacen esta condicio´n [97]:
Radicales libres, en estado so´lido, l´ıquido o
gaseoso
La mayor´ıa de los iones de transicio´n y tie-
rras raras
Defectos en los cristales io´nicos
Electrones de conduccio´n en los semicon-
ductores
Biradicales
Sistemas en estado triplete
Etc.
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1.7.3. Principios ba´sicos de la espectroscop´ıa EPR
Una sustancia paramagne´tica puede ser definida como aquella que no posee momento magne´tico
resultante en la ausencia de un campo magne´tico externo, pero adquiere un momento magne´tico
en la direccio´n de un campo aplicado cuyo taman˜o es una funcio´n del campo [98].
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Figura 1.22. Niveles de energ´ıa para un electro´n (S =1/2) en un campo magne´tico H0 [99].
La Figura 1.22 muestra el esquema de niveles de energ´ıa para una part´ıcula con esp´ın 1/2 en un
campo magne´tico. En ausencia de campo esta´tico, la part´ıcula se encuentra en cualquiera de los dos
estados energe´ticamente equivalentes (los estados de esp´ın son degenerados). La componente cons-
tante de campo magne´tico aplicado interactu´a con el momento dipolar del electro´n desapareado,
eliminando el degeneramiento de esp´ın y produciendo dos niveles de estados de esp´ın, convencional-
mente llamados, esp´ın hacia abajo y esp´ın hacia arriba y denotados por Ms = −1/2 y Ms = +1/2
respectivamente.
Sin embargo, algunas veces los electrones desapareados interactu´an con uno o ma´s nu´cleos cercanos
que poseen momento magne´tico nuclear diferente de cero, lo que resulta en un desdoblamiento de
los niveles de energ´ıa asociados con el sistema de esp´ın. Esta interaccio´n es conocida como inter-
accio´n hiperfina. Los niveles nucleares de energ´ıa esta´n igualmente cuantizados, y se representan
por mI . De esta manera, un nu´cleo con esp´ın I presentara´ estados nucleares con nu´meros cua´nticos
? − I,−I + 1, ..., I. Entonces, para un sistema con esp´ın electro´nico S y nuclear I el nu´mero de
niveles de energ´ıa estar´ıa dado por (2S + 1) × (2I + 1), y las transiciones permitidas esta´n dadas
por las reglas de seleccio´n:
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∆ms ± 1, ∆mI = 0 (1-77)
El momento magne´tico de esp´ın del electro´n, µe, es directamente proporcional al momento angular
de esp´ın S:
µe = −ge · µB · S (1-78)
Donde el magneto´n de Bohr es expresado como µB = e~/2me y ge es el denominado factor g y
es igual a 2,0023 para un electro´n libre. En un campo magne´tico esta´tico, la energ´ıa cla´sica de
interaccio´n de un momento magne´tico con el campo es:
E = −~µ · ~H0 (1-79)
En un sistema meca´nico cua´ntico podemos remplazar µ por su operador equivalente (ecuacio´n
1-78), por lo que obtenemos el Hamiltoniano Hˆ para el electro´n libre:
Hˆ = −geµBS ·H0 (1-80)
Con el campo magne´tico alineado en la direccio´n z del esp´ın, podemos reducir el producto escalar
~µ · ~H0 a
Hˆ = −geµB ~SzH0 (1-81)
El u´nico operador en el segundo miembro de la ecuacio´n (1-81) es ~Sz y por tanto, los valores propios
del Hamiltoniano son simples mu´ltiplos de los valores propios de e´ste, ± 1/2, As´ı pues se tiene
E+ = −1
2
geµBH0 y E− = +
1
2
geµBH0 (1-82)
La diferencia de energ´ıa entre estos dos estados es igual a ∆E = E+ − E−. Cuando se irradia a la
muestra con fotones de energ´ıa hν y la diferencia de energ´ıa se hace igual a esta energ´ıa entonces
se tiene la condicio´n ba´sica de la resonancia EPR. As´ı podemos escribir [100]:
∆E = hν = geµBH0 (1-83)
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1.7.4. Hamiltoniano de esp´ın
El concepto del Hamiltoniano de esp´ın viene de una descripcio´n meca´nica cua´ntica del sistema mo-
lecular. Sin embargo, para una mole´cula dada (o conjunto de mole´culas), un Hamiltoniano completo
puede ser bastante complejo. Esto se debe a que tiene que incluir el espacio y las coordenadas de
esp´ın de todos los electrones y los nu´cleos del sistema. Para superar esta complejidad, los feno´menos
de resonancia magne´tica se pueden describir por su forma simplificada, el llamado Hamiltoniano de
esp´ın. La simplificacio´n principal se basa en tomar el valor medio de las coordenadas moleculares
y de electrones y expresar ellos por un estado de esp´ın dado del sistema. Consideremos un para-
magneto sencillo con un esp´ın electro´nico S y un esp´ın nuclear I colocado en un campo magne´tico
homoge´neo H0. El Hamiltoniano de esp´ın de EPR de tal sistema puede ser escrito como [96]
Hˆ = βeH0 · Sˆ · gˆ − gnβn ·H0 · Iˆ + Aˆ · Sˆ · Iˆ + Iˆ · Pˆ · Iˆ + Sˆ · Dˆ · Sˆ (1-84)
Diferentes te´rminos de este hamiltoniano tienen el siguiente significado:
βeH0·Sˆ·gˆ representa la interaccio´n Zeeman electro´nica (interaccio´n entre el momento magne´ti-
co del esp´ın del electro´n y el campo magne´tico).
g difiere del valor de g para el electro´n libre (ge = 2,0023) y es una consecuencia de la
contribucio´n del momento magne´tico orbital; g esta´ definido como [101] (ver Anexo C)
g = 1 +
S(S + 1)− L(L+ 1) + J(J + 1)
2J(J + 1)
(1-85)
Donde L es el momento angular orbital y J es el nu´mero cua´ntico del momento angular del
electro´n. Para metales de transicio´n paramagne´ticos, S y L pueden ser grandes, haciendo que
el valor correspondiente de g sea muy diferente de ge. Se tiene que subrayar que g es de hecho
una matriz de dos dimensiones. Su expresio´n depende de la escogencia del sistema de ejes de
la ecuacio´n (1-85). En el sistema al azar de ejes g′ es representado por una matriz 3× 3 con
nueve valores de gij , pero siempre es posible encontrar un sistema de eje que diagonalicen el
tensor g. En este caso, la matriz g es simplificada con un solo elemento diagonal [102]:
g =

gxx gxy gxz
gyx gyy gyz
gzx gzy gzz
 =

gxx 0 0
0 gyy 0
0 0 gzz
 (1-86)
La anisotrop´ıa del tensor g influye fuertemente la forma del espectro EPR.
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gnβn·H0·Iˆ es la interaccio´n nuclear Zeeman, la cual representa la interaccio´n entre el momento
magne´tico del esp´ın nuclear y el campo magne´tico esta´tico. La interaccio´n nuclear Zeeman
es normalmente muy pequen˜a comparada con la interaccio´n Zeeman electro´nica debido a la
gran diferencia entre la masa de las part´ıculas [100,102].
Aˆ ·Sˆ · Iˆ representa la interaccio´n hiperfina, es decir, la interaccio´n entre el momento magne´tico
del esp´ın nuclear y el momento magne´tico del esp´ın electro´nico. A de la misma forma que g
es un tensor el cual es posible descomponer en una parte isotro´pica y una anisotro´pica:
Aˆ · Sˆ · Iˆ = Aiso · I · S + Iτaniso con Tr(τaniso) = 0 (1-87)
La parte isotro´pica resulta de la interaccio´n del contacto de Fermi, y esta´ dado por
Aiso =
8pi
3
geβegnβn
(
φ(0)
)2 · I · S (1-88)
Esta interaccio´n es por lo tanto directamente una funcio´n de la densidad de la probabilidad de
encontrar un electro´n desapareado en el nu´cleo. La contribucio´n anisotro´pica es de cara´cter
puramente dipolar y se describe por el tensor
τaniso = −geβegnβn
∣∣∣∣∣∣∣∣
〈 r2−3x2
r5
〉 〈−3xy
r5
〉 〈−3xz
r5
〉
〈−3xy
r5
〉 〈 r2−3y2
r5
〉 〈−3yz
r5
〉
〈−3xz
r5
〉 〈−3yz
r5
〉 〈−3z2
r5
〉
∣∣∣∣∣∣∣∣ (1-89)
Donde r representa la distancia electron−nu´cleo, las coordenadas del electro´n son x, y, z. La
traza de τ = 0 y consecuentemente cuando A es diagonalizado, τI = Ai−Aiso. La interaccio´n
hiperfina es tambie´n una medida directa de la forma del orbital molecular en el cual reside
el electro´n desapareado. Para orbitales s el te´rmino hiperfino es perfectamente esfe´rico, para
orbitales p o d τ es ro´mbico o axial.
Iˆ ·Pˆ · Iˆ es la interaccio´n cuadrupolar resultante proveniente de la interaccio´n entre el momento
magne´tico cuadrupolar del nu´cleo con el gradiente de campo ele´ctrico creado por electrones
circundantes y ocurre para nu´cleos con esp´ın nuclear mayor que 1/2.
Sˆ · Dˆ · Sˆ es el desdoblamiento a campo cero (Zero−Field Splitting, ZFS) que resulta de las
interacciones electro´nicas cuadrupolares en una forma similar al observado en la interaccio´n
nuclear. El ZFS remueve la degeneracio´n de esp´ın para sistemas con S > 1/2, incluso en la
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ausencia de un campo magne´tico aplicado. En el mismo sentido que g, el tensor D presenta
parte isotro´pica y anisotro´pica [96]:
HZFS = D
[
S2z −
S(S + 1)
3
]
+ E(S2x − S2y) (1-90)
Para sistemas impares de electrones, el ZFS axial ZFS (para´metro D) resulta en los denomi-
nados dobletes de Kramer (dos niveles de energ´ıa), el cual esta´ dividido por el ZFS ro´mbico
(para´metro E).
Los niveles de energ´ıa de un sistema dado se describe por ejemplo un Hamiltoniano de esp´ın pueden
obtenerse a trave´s de diagonalizacio´n de la matriz, cuyos elementos se calculan utilizando funciones
de base representados por las funciones de onda de los espines electro´nicos y nucleares. Para ilustrar
el concepto de los niveles de energ´ıa derivadas a partir del Hamiltoniano en el caso un simple de un
radical orga´nico, los niveles de energ´ıa obtenidos para un sistema con un esp´ın electro´nico S = 1/2
y un esp´ın nuclear I = 1/2 se representan esquema´ticamente en la Figura 1.23. Debido al campo
magne´tico, los niveles electro´nicos degenerados se dividen en los niveles ms = +1/2 y ms = −1/2.
ms mI
1/2
-1/2
1/2
-1/2
-1/2
1/2
Figura 1.23. Esquema de los diagramas de niveles de energ´ıa para un sistema simple con S = 1/2
e I = 1/2 [96].
1.7.5. Mediciones EPR en solucio´n y en estado so´lido
Las especies paramagne´ticas pueden ser estudiadas tanto en solucio´n como en estado so´lido. Son
ejemplos de muestras para EPR en estado so´lido los monocristales, vidrios, polvos, pol´ımeros y
soluciones congeladas a baja temperatura. Algunas especies paramagne´ticas ocurren naturalmente,
tal es el caso de los iones Cu2+ o V O2+, pero existen casos en el que las especies son generadas
por me´todos fisicoqu´ımicos, como reacciones qu´ımicas, UV, rayos X, foto´lisis, voltametr´ıa in situ,
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etc. Muchas de las muestras biolo´gicas son soluciones de prote´ınas que deben ser congeladas para
prevenir la accio´n de las enzimas y las reacciones qu´ımicas propias de las prote´ınas. Algunas pro-
te´ınas pueden ser cristalizadas, generando monocristales que pueden ser estudiadas muy fa´cilmente
por EPR [96].
La forma del espectro EPR obtenido para la misma muestra pero obtenido en distintas fases, por
ejemplo, solucio´n vs. polvo normalmente es muy diferente a partir de los diferentes ordenamientos
de los espines a nivel molecular. La diferencia entre soluciones, polvos y monocristales se pueden
racionalizar considerando un conjunto de espines en un sistema cerrado que representa la muestra
[96].
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Figura 1-20. Representación esquemática del concepto de anisotropía molecular en diferentes 
fases: (a) Solución, (b) solución congelada o polvo, (c) monocristal [78]. 
En la Figura 1-20 como un conjunto de espines se representa: los pequeños elipsoides representan 
moléculas individuales (o espines individuales), y la interacción discutido anteriormente dan lugar 
a la anisotropía del tensor hiperfino y/o g.  En solución (Figura 1-20(a)) las molécula se someten a 
movimiento al azar en la escala de tiempo de las mediciones por EPR, la cual resulta en un 
espectro promediado en el tiempo.  La situación es similar en polvo o en solución congelada: las 
moléculas son desordenados, sin embargo, ya que ningún movimiento está presente, permanecen 
en la misma posición en la escala de tiempo del experimento (Figura 1-20(b)). Por último, en la 
Figura 1-20(c) se muestran los monocristales (o de otros tipos de muestras orientadas, por ejemplo, 
membranas biológicas, orientadas) cada molécula ocupa la misma posición exacta en la celda del 
cristal, de modo que las propiedades macroscópicas de simetría del cristal reflejan las mismas 
propiedades microscópicas en la escala molecular. La principal diferencia entre un espectro de 
EPR registrada en solución y uno registrado en una muestra sólida es la ausencia de términos 
anisotrópicos tanto para los términos del acoplamiento dipolar y g para el espectro en solución. La 
pérdida de anisotropía es debido al movimiento rápido de los espines orientadas al azar (Figura 
1-20(a)), así que el término dipolar y  g (que ambos dependen de la orientación de la paramagneto 
en el campo magnético estático) están promediados. Tal situación resulta en un valor promedio 
para g (gprom) y en una complete ausencia del acoplamiento dipolar hiperfino, el cual desaparece 
(τaniso). Por lo tanto, en las muestras líquidas g se reduce a gprom, τaniso es promediado a cero y el 
término del contacto de Fermi del acoplamiento hiperfino aiso es la única interacción hiperfina 
haciendo que el espectro sea fácil de interpretar. En el estado sólido, tanto aiso como aaniso 
contribuyen a la forma de la línea espectral. Aunque los experimentos de estado sólido resultado en 
los espectros más complicado, que tienen una clara ventaja de llevar información adicional (y por 
lo general interesante) en el sistema que se puede extraer a partir del análisis de los patrones 
espectrales [78]. 
Figura 1.24. Representacio´n esquema´tica del concepto de anisotrop´ıa molecular en diferentes fases:
(a) Solucio´n, (b) solucio´n congelada o polvo, (c) monocristal [96].
En la Figura 1.24 como un co junto de espines se repr senta: los pequen˜os elipsoid s represent n
mole´culas individuales (o espines individuales), y la interaccio´n discutido anteriormente dan lugar
a la anisotrop´ıa del tensor hiperfino y/o g. En solucio´n (Figura 1.24(a)) las mole´culas se someten a
ovimiento al azar en la escala de tiempo de las mediciones p r EPR, la cual resulta en un esp tro
promediado en el tiempo. La situacio´n es similar en polvo o en solucio´n congelada: las ole´culas
son desordenados, sin embargo, ya que ningu´n movimiento esta´ presente, permanecen en la misma
posicio´n en la escala de tiempo del experimento (Figura 1.24(b)). Por u´ltimo, en la Figura 1.24(c)
se muestran los monocristales (o de otros tipos de muestras orientadas, por ejemplo, memb anas
biolo´gicas, orientadas) cada mole´cula ocupa la misma posicio´n exacta en la celda del cristal, de
modo que las propiedades macrosco´picas de simetr´ıa del cristal reflejan las mismas propiedades
microsco´picas en la escala molecular. La principal diferencia tr un espectro de EPR registr da en
solucio´n y uno registrado en una muestra so´lida es la ausencia de te´rminos anisotro´picos tanto para
los te´rminos del acoplamiento dipolar y g para el espectro en solucio´n. La pe´rdida de anisotrop´ıa es
debido al movimiento ra´pido de los espines orientadas al azar (Figura 1.24(a)), as´ı que el te´rmino
dipolar y g (que ambos dependen de la orientacio´n de la paramagneto en el campo magne´tic
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esta´tico) esta´n promediados. Tal situacio´n resulta en un valor promedio para g (gprom) y en una
completa ausencia del acoplamiento dipolar hiperfino, el cual desaparece (τaniso). Por lo tanto, en
las muestras l´ıquidas g se reduce a gprom, τaniso es promediado a cero y el te´rmino del contacto de
Fermi del acoplamiento hiperfino aiso es la u´nica interaccio´n hiperfina haciendo que el espectro sea
fa´cil de interpretar. En el estado so´lido, tanto aiso como aaniso contribuyen a la forma de la l´ınea
espectral. Aunque los experimentos de estado so´lido resultado en los espectros ma´s complicado, que
tienen una clara ventaja de llevar informacio´n adicional (y por lo general interesante) en el sistema
que se puede extraer a partir del ana´lisis de los patrones espectrales [96].
1.7.6. Instrumentacio´n en EPR
Sin entrar en los mu´ltiples accesorios que forman un equipo comercial, se tratara´ de explicar bre-
vemente co´mo funcionan los espectro´metros de EPR y cua´les son sus componentes principales. La
Figura 1.25 es un diagrama de bloques de un espectro´metro EPR. La fuente de radiacio´n elec-
tromagne´tica y el detector se hallan en un accesorio que se denomina puente de microondas, que
contiene al Klystron y al detector. La muestra a analizar se coloca en el interior de lo denominado
cavidad. La cavidad se situ´a entre los polos de un electroima´n, los cuales proporcionan el campo
magne´tico necesario para realizar los ensayos, se logra as´ı tener la diferencia energe´tica entre los
niveles energe´ticos igual a la frecuencia de la radiacio´n incidente. Finalmente, se dispone de un
bloque de control que permite coordinar las diferentes unidades y registrar los datos de salida [99].
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Figura 1.25. Diagrama de bloques de un espectro´metro EPR de onda continua [103].
Un espectro´metro de EPR consta ba´sicamente de cinco unidades funcionales que son [99]:
Electroima´n con su fuente de alimentacio´n y mecanismos reguladores y de medida.
Generador de microondas, (Klystron), con su fuente de alimentacio´n y accesorios de estabi-
lizacio´n y de medida. La fuente de radiacio´n electromagne´tica y el detector se hallan dentro
de este “puente de microondas”.
Puente de microondas, gu´ıa de microondas, incluyendo la cavidad resonante y el dispositivo
detector. La electro´nica de proceso y registro de la sen˜al. Este permite coordinar las diferentes
unidades y registrar los datos de salida.
La electro´nica de proceso y registro de la sen˜al.
Los dispositivos para medir a diferente temperatura.
Intensidad de la sen˜al en EPR
Los siguientes factores influyen en la intensidad en la sen˜al EPR [103,104]:
El nu´mero de especies paramagne´ticas en la muestra.
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El esp´ın S y el factor g de cada especie.
La probabilidad de transicio´n del esp´ın por segundo.
El nu´mero de l´ıneas (componentes de estructura fina e hiperfina) en el espectro.
La temperatura de la muestra.
La frecuencia de las microondas ν y/o el campo magne´tico aplicado H.
Las orientaciones relativas de B y B1.
La amplitud B1 del campo magne´tico efectivo de las microondas en la muestra.
La amplitud de modulacio´n del campo Bm (y la fase) en la muestra.
La ganancia del espectro´metro, incluyendo la capacidad de superposicio´n.
Ventajas de la te´cnica EPR
Podemos citar las ventajas de la espectroscop´ıa de Resonancia Paramagne´tica Electro´nica [98]:
1. Alta sensibilidad−so´lo una pequen˜a concentracio´n de especies paramagne´ticas se requiere
para generar una buena sen˜al.
2. Informacio´n detallada y precisa se obtiene sobre la naturaleza de las especies paramagne´ticas.
Una excepcio´n radica en las l´ıneas sin estructura en el valor del esp´ın libre g = 2,0023 debido
a defectos o radicales libres, aunque la intensidad todav´ıa proporciona un me´todo u´til para
estimar concentraciones.
3. Es posible tener alta precisio´n en la medicio´n de los para´metros del Hamiltoniano de esp´ın,
especialmente para los para´metros hiperfinos si ENDOR es posible de realizar.
4. Las interacciones esp´ın−esp´ın entre iones paramagne´ticos vecinos puede ser calculado a par-
tir de los anchos de l´ınea, as´ı como determinar la interaccio´n de pares de iones en sales
semidiluidas a trave´s del espectro.
5. Los tiempos de relajacio´n esp´ın−red pueden ser estimados a partir de los anchos de l´ınea.
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2. Aspectos experimentales
2.1. Disen˜o experimental como planeacio´n del experimento
El disen˜o experimental mostrado es tipo factorial 5×3 [1−3], en la que los dos factores son el
dopado (x) y la temperatura de calcinacio´n Tc. Los materiales calcinados se etiquetaron como
ZCoxTc, donde la concentracio´n de cobalto introducido x se expresa como porcentaje y Tc es la
temperatura a la cual se calcinaron las muestras. En la Tabla 2.1 esta´n las muestras preparadas.
Tabla 2.1. Disen˜o experimental tipo factorial considerando los factores: grado de sustitucio´n x (5
niveles) y temperatura de calcinacio´n Tc (3 niveles).
Tc (
◦C)
Dopado (x) 500 550 600
0,00 ZCo0500 ZCo0550 ZCo0600
0,01 ZCo1500 ZCo1550 ZCo1600
0,02 ZCo2500 ZCo2550 ZCo2600
0,03 ZCo3500 ZCo3550 ZCo3600
0,04 ZCo4500 ZCo4550 ZCo4600
0,05 ZCo5500 ZCo5550 ZCo5600
Las muestras se compararon con el ZnO producido a las mismas condiciones de s´ıntesis (a la misma
temperatura de calcinacio´n 500, 550 y 600 ◦C (llamadas ZCo0500, ZCo0550 y ZCo0600 respectiva-
mente), como se observa en la Tabla 2.1.
Los materiales precursores, la cual provienen de la mezcla del a´cido c´ıtrico con los nitratos de
cobalto y zinc antes de la calcinacio´n (ver ecuaciones (2-20) y (2-21)) se etiquetaron en funcio´n
del dopado x, expresado en porcentaje, como CitZCox130 donde 130 es la temperatura de secado
Ts en
◦C. Las muestras se denominaron como CitZCo0130, CitZCo1130, CitZCo2130, CitZCo3130,
CitZCo4130 y CitZCo5130. Cada uno de estos materiales precursores se dividieron en 3 porciones
para realizar la calcinacio´n a las temperaturas descritas de 500, 550 y 600 ◦C. La escogencia del
disen˜o experimental aplicado fue debido a que para el o´xido de zinc dopado con cobalto, se ha
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comprobado que el intervalo de temperaturas (en el mismo me´todo de s´ıntesis, el sol−gel usando
a´cido c´ıtrico como agente acomplejante) donde hay sustitucio´n exitosa− y no hay presencia de
fases indeseables, es de 500 a 600 ◦C [4]. A temperaturas bajas y dependiendo de las condiciones
de s´ıntesis, dados los radios io´nicos del Co2+ y del Zn2+, se da la formacio´n de o´xidos tipo es-
pinela ZnCo2O4 [5], mientras que a temperaturas ma´s altas, es muy probable que se forme una
mezcla de o´xidos binarios de zinc y cobalto (ZnO+CoO), as´ı como el o´xido tipo espinela Co3O4 [6].
La aleatorizacio´n del experimento y la reduccio´n de los errores experimentales se realizaron de
la siguiente forma:
Todas las muestras fueron sintetizadas por los mismos valores que no se variaron en el disen˜o,
como es el caso de la temperatura de secado.
Los pesos de las sustancias involucradas se midieron en la misma balanza, y para evitar
fluctuaciones debido a vibraciones, las pesadas se realizara´n en horas de la noche.
Para la medicio´n de los volu´menes, se utilizaron recipientes volume´tricos graduados y de
incertidumbre conocida a la temperatura de trabajo (ambiente).
2.2. S´ıntesis de los materiales
2.2.1. Determinacio´n de los pesos de los reactivos necesarios para la s´ıntesis
Teniendo en cuenta las leyes ponderales (las cuales rigen el comportamiento de la materia en los
cambios qu´ımicos en funcio´n de la masa de las sustancias que participan), tenemos una relacio´n de
moles entre los cationes que conforman el compuesto:
Zn1−xCoxO (2-1)
Donde x var´ıa de 0,01 a 0,05, ma´s el o´xido de zinc o valor de control x = 0,00. Definamos a Y como
el valor resultante de la relacio´n de cationes por cada valor de dopado x:
ηZn
ηCo
=
1− x
x
= Y (2-2)
La relacio´n entre los valores de la relacio´n estequiome´trica molar ηZn/ηCo en funcio´n de x se muestra
en la Figura 2.1. Aqu´ı se observa la disminucio´n de esta relacio´n a medida que se incrementa la
cantidad de cobalto en las muestras a sintetizar.
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Figura 2.1. Relacio´n estequiome´trica molar ηZn/ηCo en funcio´n de x.
La relacio´n molar ηZn/ηCo se expresa en la ecuacio´n (2-2) de esta forma ya que para calcular los
coeficientes estequiome´tricos (en este caso los valores x y (1 − x) que esta´n como sub´ındices) se
realizan cuando se dividen entre el menor valor de moles. En nuestro caso en estudio, tiene que ser
las moles de cobalto por ser el metal que esta´ en menor cantidad, el metal dopante. As´ı podemos
entonces tener la relacio´n no estequiome´trica para los materiales a sintetizar. Expresando las moles
de zinc en funcio´n de las moles de cobalto:
ηZn = Y ηCo (2-3)
Ahora, introducimos un factor llamado relacio´n estequiome´trica (c/n) en la que se expresa como
la razo´n molar entre el agente acomplejante, que es el a´cido c´ıtrico en este caso y los metales que
forman el o´xido [7]. Se uso´ el valor de 1 para asegurarse de que no existira´ exceso de a´cido c´ıtrico
en las mezclas de reaccio´n
(c/n) =
ηC6H8O7
ηZn + ηCo
(2-4)
Reemplazando el valor de la ecuacio´n (2-3) en (2-4):
1 =
ηC6H8O7
(Y + 1)ηCo
(2-5)
ηC6H8O7 = (Y + 1)ηCo (2-6)
Las ecuaciones (2-3) y (2-6) son las expresiones para calcular las moles del nitrato de zinc y a´cido
c´ıtrico a partir de las moles del metal dopante, en este caso el cobalto. Ahora, en la Tabla 2.2 se
muestran los reactivos que se usaron en la s´ıntesis, donde los reactivos que contienen los metales
que componen el o´xido de zinc dopado con cobalto son nitratos. Al ser todos los reactivos utilizados
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en forma hidratada, no se tiene en cuenta la humedad presente al momento de la preparacio´n de
los materiales.
Tabla 2.2. Reactivos usados en la s´ıntesis.
Reactivo Fo´rmula qu´ımica Marca Pureza ( %)
Nitrato de cobalto hexahidratado Co(NO3)2 · 6H2O Panreac 98
Nitrato de zinc hexahidratado Zn(NO3)2 · 6H2O Panreac 98
A´cido c´ıtrico monohidratado C6H8O7 ·H2O Merck 100,8
Nos dispondremos a calcular la cantidad necesaria de nitrato de cobalto hexahidratado para prepa-
rar 10,0 g de Zn1−xCoxO. Definimos a Z como el peso molecular [g/mol] del o´xido de zinc dopado
con cobalto para cada uno de los valores estudiados:
Z = (1− x)ΨZn + xΨCo + ΨO [g/mol] (2-7)
Donde ΨZn, ΨCo y ΨO son los pesos ato´micos del zinc, cobalto y ox´ıgeno respectivamente. Reem-
plazando los valores, se obtiene que:
Z = 65, 408(1− x) + 58, 933x+ 16 [g/mol] (2-8)
Por lo que la ecuacio´n para hallar los pesos del nitrato de cobalto en funcio´n de x es
Wg Co [Co(NO3)2 · 6H2O] = 10, 0 g Zn1−xCoxO ×
[
1 mol Zn1−xCoxO
Z g Zn1−xCoxO
]
×
[
x mol Co
1 mol Zn1−xCoxO
]
×
[
1 mol Co(NO3)2 · 6H2O
1 mol Co
]
×
[
291, 02 g Co(NO3)2 · 6H2O
1 mol Co(NO3)2 · 6H2O
]
×
[
100 %
98 %
]
=
2969, 5918x
Z
(2-9)
Ahora, las moles de cualquier sustancia se definen como la razo´n entre el peso de la sustancia y su
masa molar [8] (ya sea ato´mica o molecular), es decir, η = Wg/Ψ. Entonces, de la ecuacio´n (2-3)
la podemos expresar en funcio´n de los pesos del nitrato de cobalto y nitrato de zinc as´ı como de
sus moles:
Wg Zn
ΨZn
= Y
(
WgCo
ΨCo
)
(2-10)
Wg Zn = Y ·WgCo
(
ΨZn
ΨCo
)
(2-11)
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Introduciendo el valor de la ecuacio´n (2-9) en (2-11):
Wg Zn [Zn(NO3)2 · 6H2O] =
[
2969, 5918x
Z
g Co(NO3)2 · 6H2O
]
×
[
297, 49 g Zn(NO3)2 · 6H2O
291, 02 g Co(NO3)2 · 6H2O
]
×
[
100 %
98 %
]
=
3097, 5635xY
Z
(2-12)
Finalmente, el peso del a´cido c´ıtrico monohidratado se obtiene a partir de la ecuacio´n (2-6):
Wg C6H8O7
ΨC6H8O7
= (Y + 1)
(
Wg Co
ΨCo
)
(2-13)
Wg C6H8O7 = (Y + 1)Wg Co
(
ΨC6H8O7
ΨCo
)
(2-14)
Introduciendo el valor de la ecuacio´n (2-9) en (2-14):
Wg C6H8O7 [C6H8O7 ·H2O] =
[
2969, 5918x
Z
g Co(NO3)2 · 6H2O
]
×
[
210, 14 g C6H8O7 ·H2O
291, 02 g Co(NO3)2 · 6H2O
]
×
[
100 %
100, 8 %
]
=
2127, 2675x(Y + 1)
Z
(2-15)
Por lo que se tabulan los pesos necesarios para realizar la s´ıntesis en funcio´n de la cantidad de
cobalto introducida (Tabla 2.3).
Tabla 2.3. Peso teo´rico [g] de los reactivos en funcio´n de x.
x Y Y + 1 Co(NO3)2 · 6H2O [g] Zn(NO3)2 · 6H2O [g] C6H8O7 ·H2O [g]
0,00 − − 0,0000 37,2782 25,8058
0,01 99,00 100,00 0,3650 37,6901 26,1468
0,02 48,00 49,00 0,7307 37,3472 26,1718
0,03 32,33 33,33 1,0969 36,9950 26,1921
0,04 24,00 25,00 1,4637 36,6426 26,2130
0,05 19,00 20,00 1,8311 36,2901 26,2341
De la Tabla 2.3 se puede ver que a medida que se aumenta el valor nominal de x, el valor del
peso del nitrato de zinc hexahidratado disminuye en la misma proporcio´n que el nitrato de cobalto
hexahidratado aumenta (Figura 2.2(a)). El agente acomplejante, el a´cido c´ıtrico monohidratado,
aumenta debido a la relacio´n matema´tica (Y + 1) como se muestra en la Figura 2.2(b).
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Figura 2.2. (a) Pesos teo´ricos del nitrato de cobalto y nitrato de zinc en funcio´n de x. (b) Pesos
teo´ricos del nitrato de cobalto y a´cido c´ıtrico en funcio´n de x.
2.2.2. Protocolo de s´ıntesis
El siguiente protocolo fue adaptado y modificado del trabajo de Aljawfi et al. [9]. La s´ıntesis se
inicia con la disolucio´n de las cantidades estequiome´tricas (ver ecuaciones (2-9) y (2-12)) de los
nitratos de zinc y cobalto en agua desionizada a 70 ◦C. La reaccio´n de disociacio´n al agregar los
nitratos meta´licos en agua son:
x[Co(H2O)6]NO3 (ac) −→ x
[
Co2+(ac) + 2NO
−
3 (ac) + 6H2O(l)
]
(2-16)
(1− x)[Zn(H2O)6]NO3 (ac) −→ (1− x)
[
Zn2+(ac) + 2NO
−
3 (ac) + 6H2O(l)
]
(2-17)
Los nitratos se colocaron en su forma de complejo de coordinacio´n, donde en realidad los nitratos
hidratados de cobalto y zinc son complejos acuo, mole´culas en las que el agua actu´a como ligando.
En el caso del cobalto [Co(H2O)6]
2+ y el de zinc [Zn(H2O)6]
2+ [10].
(a) x = 0,01. (b) x = 0,05.
Figura 2.3. Ima´genes disolucio´n del nitrato de cobalto a 70 ◦C.
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Como se observa en la Figura 2.3 la coloracio´n de la mezcla de reaccio´n aumenta a medida que
se incrementa la cantidad de nitrato de cobalto an˜adida a e´sta. El nitrato de zinc en solucio´n
acuosa es incoloro. El agente acomplejante usado es el a´cido c´ıtrico monohidratado y las cantidades
utilizadas se calcularon con base a la ecuacio´n (2-15). Sus efectos en la mezcla de reaccio´n son (i)
formar un complejo organometa´lico y (ii) actuar como molde, ya que al situarse los metales en la
matriz orga´nica, se obtiene composicio´n qu´ımica homoge´nea. La reaccio´n de disociacio´n al agregar
el a´cido c´ıtrico al agua, formando el io´n citrato (Figura 2.4):
C6H8O7 ·H2O(s) 
 []C6H7O−7 (ac) +H+(ac) +H2O(l) (2-18)
Figura 2.4. A´cido c´ıtrico en solucio´n acuosa a 70 ◦C.
Se mezclaron las cantidades estequiome´tricas de los nitratos teniendo en cuenta la estequiometr´ıa del
material, con agua desionizada. Se agito´ homoge´neamente la mezcla usando un agitador magne´tico
a una temperatura constante de 70 ◦C, usando una plancha de calentamiento y agitacio´n marca
E & Q. En la Figura 2.5 se muestra el proceso para el o´xido de zinc.
Figura 2.5. Formacio´n del material precursor del o´xido de zinc.
Cuando se realiza la agitacio´n magne´tica constante y a la temperatura de 70 ◦C ocurre la des-
composicio´n del io´n nitrato por accio´n de la luz en o´xido nitroso y ox´ıgeno [7] (e´sta ocurre incluso
cuando se mezclan los nitratos en el a´cido c´ıtrico, como se muestra en la Figura 2.6):
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2NO−3 (ac) −→ 2NO2 (g) +O2 (g) (2-19)
Figura 2.6. Formacio´n de burbujas de o´xido nitroso en el material sintetizado (x = 0,03).
El producto obtenido, que se muestra en la Figura 2.7(a) se seco´ a la temperatura de secado Ts =
130 ◦C por 12 horas, en una mufla E & Q, como se muestra en la Figura 2.7(b), a una rampa de
ascenso de ∼1,6 ◦C/min, sin que hubiese peligro de cristalizacio´n fraccionada. Luego del secado
la muestra se pulverizo´ por 30 minutos usando un mortero de a´gata. Al agregar las soluciones de
Zn2+ y Co2+ en la solucio´n de a´cido c´ıtrico, se da la formacio´n del citrato de zinc y cobalto, que
luego del secado se obtienen los materiales precursores (Figura 2.7). La reaccio´n es mostrada en la
ecuacio´n (2-20):
(a) (b)
(c) (d)
Figura 2.7. Muestra material precursor (x = 0,03). (a) Cuando es formado el citrato meta´lico. (b)
Mufla E & Q en la que se realizo´ el secado. (c) Material obtenido luego del secado. (d) Muestra
despue´s de triturar con mortero de a´gata.
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(1− x)Zn2+(ac) + xCo2+(ac) + 2C6H7O−7 (ac) −→ Zn1−xCox(C6H7O7)2 (2-20)
Los materiales precursores, esto es, citrato de zinc y cobalto se calcinaron en presencia de ox´ıgeno
en una mufla Terr´ıgeno D8 a la temperatura de calcinacio´n Tc = 500, 550 y 600
◦C por 12 horas a
una rampa de ascenso de 1 ◦C/min, se da la formacio´n del o´xido de zinc dopado con cobalto y el
o´xido de zinc sin dopar, como se muestra en la ecuacio´n (2-21).
Zn1−xCox(C6H7O7)2 + 9O2 −→ Zn1−xCoxO + 12CO2 + 14H2O (2-21)
Al no haber una fuente de ox´ıgeno en el sistema de reaccio´n (alta presio´n de ox´ıgeno), este puede
provenir del ox´ıgeno que libero´ el io´n nitrato y del ambiente. Dadas las condiciones de s´ıntesis y
los reactivos precursores, la formacio´n de los materiales se da por la reaccio´n qu´ımica entre los
complejos acuo de cobalto y de zinc. Los materiales obtenidos se muestran en la Figura 2.8.
(a) x = 0,00. (b) x = 0,01. (c) x = 0,02.
(d) x = 0,03. (e) x = 0,04. (f) x = 0,05.
Figura 2.8. Muestras calcinadas (Serie de Tc = 600
◦C).
La coloracio´n de las muestras calcinadas se puede explicar por espectroscop´ıa UV−Vis. Para una si-
metr´ıa tetrae´drica, con respecto al diagrama de Tanabe−Sugano para una configuracio´n 3d7, existen
tres transiciones permitidas que corresponden a ν1 (
4A2(F ) −→ 4A1(F )), ν2 (4A2(F ) −→ 4T1(F ))
y ν3 (
4A2(F ) −→4 T1(P )). En el caso de los iones de Co2+, las dos primeras transiciones se conoce
que esta´n localizadas en la regio´n del infrarrojo con una longitud de onda de aproximadamente
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1400 y 1600 nm respectivamente. Esta transicio´n triple, centrada en la regio´n del naranja, dar´ıa
como resultado una coloracio´n azul cuando los iones Co2+ esta´n localizados en sitios tetrae´dricos y
que sean los u´nicos cromo´foros [11]. En el caso de las muestras en estudio, la coloracio´n es indicio
de que existen otras especies, tales como los intersticios, las cuales hacen que las transiciones se
encuentren en la regio´n verde del espectro visible. Tales especies se pudieron observar por Reso-
nancia Paramagne´tica Electro´nica (ver Seccio´n 3.4). El aumento de la coloracio´n que se observa en
la Figura 2.8 se debe al aumento de la carga del dopante.
Finalmente, la reaccio´n general dada la ruta sinte´tica empleada se puede plantear de la siguiente
manera:
(1− x)
{
[Zn(H2O)6] (NO3)2 (ac)
}
+ x
{
[Co(H2O)6] (NO3)2 (ac)
}
+ 2C6H8O7 ·H2O(ac) (2-22)
+
(
11
2
)
O∗2 (g) −→ Zn1−xCoxO(s) + 2NO2 (g) + 12CO2 (g) + 13H2O(l,g)
La ecuacio´n (2-22) se muestra teniendo en cuenta todos los reactivos, y suponiendo que se forman
citratos de cobalto y zinc en dicha proporcio´n (ver ecuacio´n (2-20)). Au´n cuando la estequiometr´ıa
lo indica, para el a´cido c´ıtrico se toma el valor de la relacio´n citrato/nitratos, debido a que los
nitratos meta´licos son los reactivos principales (se cumple la regla del reactivo l´ımite) y el a´cido
c´ıtrico no debe estar en exceso. En las mole´culas de agua se observan los sub´ındices l, g indicando
que e´stas mole´culas permanecen en estado l´ıquido (l) durante la fase previa del secado, en la que se
eliminan como gas (g), y el remanente desaparece con la calcinacio´n. En la Figura 2.9 se muestra
el diagrama de flujo de la s´ıntesis.
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Figura 2.9. Diagrama de flujo para la s´ıntesis del o´xido de zinc (ZnO) y o´xido de zinc dopado con
cobalto (Zn1−xCoxO).
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2.3. Espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica
2.3.1. Digestio´n de las muestras
A cada muestra (incluido el control: muestras de ZnO) se le adicionaron 10 mL de una solucio´n
de agua regia (solucio´n conformada por a´cido n´ıtrico y clorh´ıdrico en proporcio´n 3:1 en volumen)
y se sometieron a ban˜o termostatado de 100 ◦C por 2 horas [12]. Las muestras tratadas con agua
regia se aforaron en matraces a 25 mL con agua desionizada y se reservaron para el ana´lisis de los
metales. Las reacciones qu´ımicas que ocurren usando agua regia [13] y las cuales esta´n ajustadas
para nuestra serie de compuestos no estequiome´tricos, fueron:
Zn1−xCoxO(s)+6H+(ac)+2Cl
−
(ac)+3NO
−
3 (ac) −→ (1−x)ZnCl2 (ac)+xCoCl2 (ac)+3NO2 (g)+3H2O(l)
(2-23)
(1− x)ZnCl2 (ac) −→ (1− x)Zn2+(ac) + 2(1− x)Cl−(ac) (2-24)
xCoCl2 (ac) −→ xCo2+(ac) + 2xCl−(ac) (2-25)
2.3.2. Condiciones instrumentales
El equipo utilizado fue un espectro´metro Thermo Scientific Soolar S. Las longitudes de onda y las
condiciones de llama se muestran en la Tabla 2.4. Dado que los valores de las longitudes de onda
del zinc y del cobalto no esta´n cercanos y que no se generan interferencia entre s´ı, fue posible medir
las concentraciones de estos dos elementos tomando la misma muestra.
Tabla 2.4. Condiciones experimentales del equipo de espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica.
Elemento Longitud de onda (λ) Condiciones llama
Zinc 213,9 Aire - acetileno
Cobalto 240,7 Aire - acetileno
2.4. Microscop´ıa electro´nica de barrido ambiental
Las micrograf´ıas ESEM fueron tomadas en un microscopio electro´nico de barrido ambiental Phillips
XL 30−con una energ´ıa ma´xima de aceleracio´n de 30 kV y fuente de electrones de tugsteno (W ).
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2.5. Difraccio´n de rayos X
2.5.1. Equipo y condiciones de medicio´n
Los difractogramas de las muestras estudiadas en este trabajo fueron obtenidos en un difracto´metro
Panalytical X’Pert Pro MPD.
Las condiciones de medicio´n para los difractogramas tanto de las muestras de o´xido de zinc dopados
con cobalto, como de los materiales precursores, se muestran en la Tabla 2.5.
Tabla 2.5. Condiciones de medicio´n para los difractogramas.
Para´metros Valores
Posicio´n inicial [◦2θ] 10,0231
Posicio´n final [◦2θ] 89,9731
Taman˜o de paso [◦2θ] 0,0260
Tiempo de paso de barrido [s] 18,6860
Temperatura de medicio´n [◦C] 25,00
A´nodo Cu
Kα1 [A˚] 1,54060
Kα2 [A˚] 1,54443
Kβ [A˚] 1,39225
Kα2/Kα1 0,50000
2.5.2. Identificacio´n de fases
La identificacio´n de fases se realizo´ usando el programa X’Pert HighScore Plus 2.2 [14], teniendo
en cuenta la base de datos PDF−2 2004 [15]. La Figura 2.10(a) muestra la interfaz gra´fica del
programa utilizado para la identificacio´n de las fases de los materiales sintetizados. En la Figura
2.10(b) se muestra el patro´n de difraccio´n utilizado, la PDF−Card 36−1451. Aqu´ı se muestran
las congruencias existentes entre el patro´n de difraccio´n de la base de datos y todas las muestras
sintetizadas.
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(a) X’Pert HighScore Plus 2.2.
(b) PDF−Card 36−1451.
Figura 2.10. (a) Interfaz gra´fica del programa X’Pert HighScore [14] en la que se muestra un
difractograma del o´xido de zinc. (b) Patro´n de difraccio´n perteneciente a la base de datos de la
JCPDS [15] tomado para la identificacio´n de los materiales sintetizados.
2.5.3. Orientacio´n preferencial cristalina
Para la determinacio´n de la orientacio´n preferencial cristalina de los tres picos ma´s intensos en
los materiales sintetizados, se calcula la relacio´n de intensidades experimentales, cuyos valores se
obtuvieron usando el programa XPowder v. 2010 [16].
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2.5.4. Refinamiento Rietveld
El programa usado para realiza el refinamiento Rietveld fue el FULLPROF [17]. Con este programa
se obtuvieron directamente los valores de los para´metros de red a y c, as´ı como el volumen de celda
(V ). En la Tabla 2.6 se muestran los para´metros introducidos en el programa. La notacio´n 2b para
el Zn/Co y el O corresponden a la notacio´n de Wyckoff.
Tabla 2.6. Condiciones de medicio´n para los difractogramas.
Para´metros Valores Ref.
Intervalo [◦2θ] 10−90
a = b [A˚] 3,2498 [15]
c [A˚] 5,2090 [15]
V [A˚3] 47,662 [15]
Zn/Co 1/3, 2/3,0 [18]
O 1/3, 2/3, u (0,875) [18]
2.5.5. Ca´lculo del ancho integral
El valor del ancho integral para un pico de difraccio´n dado como el de la Figura 1.15(b), se calcula
con la siguiente expresio´n [19]
Iint = A´rea del recta´ngulo equivalente = β · Ima´x (2-26)
Donde Iint es el valor de la intensidad integrada (este valor lo encontramos por integracio´n nume´rica,
usando el programa Microcal Origin 6.0). Finalmente:
β =
1
Ima´x
Iint (2-27)
Con la ecuacio´n (2-27) podemos entonces calcular el valor del ancho integral para los picos de
difraccio´n seleccionados y tambie´n para el patro´n de calibracio´n. El valor de Ima´x real se toma del
valor ma´ximo de la intensidad del pico de difraccio´n (que se toma de la funcio´n ma´ximo de Microsoft
Excel) [19]. La Tabla 2.7 registra los valores del ancho integral obtenidos.
El ancho integral para los picos de difraccio´n de todas las muestras se denomino´ βm, mientras
que el ancho integral para la correccio´n instrumental es βinstr. Este valor se obtiene del patro´n de
calibracio´n del difracto´metro, que en este caso fue el silicio (Si) y, a trave´s de las ecuaciones (2-26)
y (2-27) explicadas anteriormente se llega a βinstr = 0,0487.
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Tabla 2.7. Ancho integral en funcio´n de los planos cristalogra´ficos para todas las muestras.
Ancho integral βm
Planos cristalogra´ficos
Muestra (100) (002) (101) (102) (110) (103) (112)
ZCo0500 0,2198 0,2234 0,2612 0,3706 0,2975 0,3203 0,2877
ZCo0550 0,2142 0,2094 0,2289 0,2692 0,2496 0,2885 0,2557
ZCo0600 0,2047 0,2096 0,2262 0,2839 0,2539 0,3031 0,2730
ZCo1500 0,2965 0,2740 0,3564 0,4557 0,4054 0,4580 0,3296
ZCo1550 0,2653 0,2521 0,3046 0,3972 0,3569 0,4023 0,3057
ZCo1600 0,2084 0,2060 0,2293 0,2665 0,2470 0,2934 0,2456
ZCo2500 0,2798 0,2640 0,3336 0,3976 0,3655 0,4064 0,3115
ZCo2550 0,2375 0,2396 0,2837 0,3534 0,3409 0,3866 0,2993
ZCo2600 0,2051 0,2016 0,2129 0,2698 0,2444 0,2843 0,2459
ZCo3500 0,2745 0,2594 0,3200 0,4312 0,3655 0,4399 0,3169
ZCo3550 0,2375 0,2396 0,2837 0,3594 0,3409 0,3832 0,3000
ZCo3600 0,2101 0,2054 0,2203 0,2652 0,2697 0,2773 0,2375
ZCo4500 0,2580 0,2449 0,2979 0,3350 0,3173 0,3917 0,2844
ZCo4550 0,2156 0,2116 0,2463 0,2947 0,3035 0,3231 0,2613
ZCo4600 0,2036 0,1997 0,2065 0,2631 0,2651 0,2830 0,2312
ZCo5500 0,2722 0,2380 0,3086 0,3520 0,3472 0,4154 0,2707
ZCo5550 0,2347 0,2179 0,2578 0,2906 0,3087 0,3435 0,2644
ZCo5600 0,1716 0,1891 0,1969 0,2487 0,2247 0,2604 0,2366
2.6. Espectroscop´ıa Raman
Los espectros Raman fueron tomados en el intervalo de nu´mero de ondas de 200−1200 cm−1 a
temperatura ambiente usando un microscopio confocal de alta resolucio´n LabRAM HR Horiba
Jobin Yvon −con una radiacio´n monocroma´tica de 473 nm y potencia de la´ser de 22 mW . Las
caracter´ısticas de operacio´n del microscopio fueron las siguientes: filtro D06, holder 300, slit 200,
objetivo X10. El patro´n de calibracio´n fue el silicio (520 cm−1).
2.7. Espectroscop´ıa de resonancia paramagne´tica electro´nica
El equipo usado para las mediciones fue un espectro´metro Bruker ESP 300. Los espectros EPR
fueron registrados a distintas temperatura Tk. Para el enfriamiento se uso´ nitro´geno l´ıquido. Los
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para´metros de medicio´n para cada una de las muestras se registran en la Tabla 2.8.
Tabla 2.8. Para´metros experimentales EPR para las muestras.
Para´metro experimental Valor
Campo central [G] 3300
Ancho de barrido [G] 6000
95, 105, 115, 125, 135,
Tk [K] 145, 155, 165,
175,185,195, 220, 250, 300
Amplitud de modulacio´n [G] 10,486
Frecuencia de modulacio´n [KHz] 100
Ganancia [×104] 4,0
Frecuencia microondas [GHz] 9,44
Potencia microondas [mW ] 20
Resolucio´n 4096
La intensidad de una l´ınea de EPR fue evaluada como la doble integral de la sen˜al, usando el
programa Origin 6.0 [20].
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3. Resultados y ana´lisis
3.1. Ana´lisis qu´ımico: espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica
En la Tabla 3.1 se muestran los pesos necesarios de muestras de cada compuesto sintetizado
(Zn1−xCoxO) que fueron usados para la determinacio´n de las concentraciones de cobalto y zinc
usando espectroscop´ıa de absorcio´n ato´mica. La muestra sin dopar no contiene cobalto, aun cuando
se midio´ por ser muestra control. Las concentraciones medidas de cobalto [Co] y zinc [Zn], en cada
una de las muestras, se registran en la Tabla 3.1. Estas cantidades fueron convertidas en relacio´n
molar (x) de dopado a trave´s de la ecuacio´n:
x =
1
1 + 1, 0223(ηZn/ηCo)
(3-1)
Aqu´ı se ha tenido en cuenta que las mediciones se realizaron en el mismo espectro´metro de absorcio´n
ato´mica y que las cantidades de muestra, Wg m1 y Wg m2 fueron las mismas. ηZn y ηCo son las
moles de zinc y cobalto respectivamente y la razo´n entre ellas puede calcularse a partir de:
ηZn
ηCo
=
(
58, 933g/mol
65, 409g/mol
)(
Wg m2
Wg m1
)(
[Zn]
[Co]
)
= d
(
[Zn]
[Co]
)
(3-2)
Donde d es un factor que tiene en cuenta los pesos de la muestra utilizadas en las determinaciones
de zinc y cobalto, por absorcio´n ato´mica. El factor d esta´ en funcio´n de los pesos de los metales, por
lo que se debe hacer la conversio´n al peso de los precursores (nitratos meta´licos en nuestro caso) e
incluir la correccio´n de la pureza de los reactivos; as´ı tenemos que:
d =
58, 933g/mol Co · [291, 02g/molCo(NO3)2 · 6H2O/58, 933g/molCo ] · 98 %
65, 409g/mol Zn · [297, 49g/mol Zn(NO3)2 · 6H2O /65, 409g/mol Zn ] · 98 %
· Wgm2
Wgm1
(3-3)
En la Tabla 3.1 se registran las moles de cobalto y zinc teo´ricas y obtenidas por absorcio´n ato´mica,
utilizando la ecuacio´n (3-1). El grado de dopado real esta´ cerca de los valores teo´ricos o nominales,
lo que nos indica que el proceso de s´ıntesis es fiable y efectivo en el proceso de dopado de ZnO con
iones magne´ticos.
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Tabla 3.1. Pesos utilizados en la determinacio´n de cobalto y zinc, as´ı como la concentracio´n de los
metales para todas las muestras. Wg m es el peso de la muestra utilizada, en gramos. [Co] [mg/g]
y [Zn] [mg/g] son las cantidades de Co y Zn encontradas, en miligramos, en la muestra.
Muestra Wg m [g] [Co] [mg/g] [Zn] [mg/g] Relacio´n molar Relacio´n molar x
x nominal experimental
encontrada
ZCo1500 0,289 8,95 983,41 0,01 0,00975
ZCo1550 0,393 9,09 998,80 0,01 0,00975
ZCo1600 0,398 8,97 985,61 0,01 0,00975
ZCo2500 0,193 17,24 937,59 0,02 0,0195
ZCo2550 0,267 16,60 902,78 0,02 0,0195
ZCo2600 0,292 16,67 906,59 0,02 0,0195
ZCo3500 0,151 25,72 922,99 0,03 0,0293
ZCo3550 0,197 24,64 884,24 0,03 0,0293
ZCo3600 0,216 25,98 932,32 0,03 0,0293
ZCo4500 0,181 33,29 886,75 0,04 0,0390
ZCo4550 0,247 30,38 809,24 0,04 0,0390
ZCo4600 0,329 27,16 723,47 0,04 0,0390
ZCo5500 0,190 41,58 876,83 0,05 0,0488
ZCo5550 0,242 38,35 808,72 0,05 0,0488
ZCo5600 0,271 40,27 849,21 0,05 0,0488
3.2. Microscop´ıa electro´nica de barrido ambiental
Las micrograf´ıas tomadas a la muestra de o´xido de zinc no dopada y calcinada a 600oC, (ZCo0600)
se muestran en la Figura 3.1. Una morfolog´ıa granular t´ıpica de este o´xido y aglomerados con
dimensiones mayores a 50 µm es observada.
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(a) 10000X, 2 µm. (b) 5000X, 5 µm.
(c) 2000X, 10 µm. (d) 1000X, 20 µm.
(e) 500X, 50 µm.
Figura 3.1. Micrograf´ıas ESEM para la muestra de o´xido de zinc sin cobalto calcinado a 600 oC,
ZCo0600.
Micrograf´ıas tomadas a los materiales dopados se muestran en la Figura 3.2. Sigue observa´ndose
una morfolog´ıa granular, porosa y de aglomerados. Todas las muestras presentan aglomerados
con taman˜o medio entre 20 y 30 µm y la estructura porosa puede ser debido a la cantidad de
gases (CO2, NO2, H2O) expulsados producto de las reacciones qu´ımicas producidas durante la
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combustio´n/oxidacio´n de los materiales precursores [1].
(a) 10000X, 2 µm. (b) 5000X, 5 µm.
(c) 2000X, 10 µm. (d) 1000X, 20 µm.
(e) 500X, 50 µm. (f) 500X, 50 µm.
Figura 3.2. Micrograf´ıas ESEM para la variacio´n de x a la misma temperatura de calcinacio´n (Tc =
600 oC), con aumento 500X, profundidad 50 µm.
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3.3. Difraccio´n de rayos X
3.3.1. Identificacio´n de fases
En la Figura 3.3(a) se muestra el difractograma representativo de los materiales precursores utili-
zados para sintetizar el ZnO (muestra CitZCo0130, precursor del o´xido de zinc sin dopar) el cual
fue secada a 130 ◦C. Estos patrones corresponden a material orga´nico producto de la reaccio´n entre
el a´cido c´ıtrico y los nitratos meta´licos en la ruta citrato descrita en la Seccio´n 2.2. Al incluir el
cobalto, los difractogramas de los materiales contienen ahora picos de difraccio´n provenientes tanto
de los precursores como del cobalto haciendo el difractograma un poco ma´s complejo. Los espectros
pueden ser observados en la Figura 3.3(a).
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Figura 3.3. (a) Difractograma representativo de los materiales precursores. (b) Difractograma de
rayos X de la muestra ZnO.
La Figura 3.3(b) muestra el perfil de difraccio´n de rayos X para el o´xido de zinc sin dopar, calcinado
a la temperatura de 600 oC (ver adicionalmente la Tabla 2.1). Los picos de difraccio´n, que corres-
ponden a los planos (100), (002), (101), (102), (110), (103) y (112) estuvieron de acuerdo con
la estructura hexagonal tipo wurtzita t´ıpica del ZnO (JCPDS 36−1451 [2]) y esta´n presentes
en todos los materiales sintetizados independiente de la temperatura de calcinacio´n (ver Figura
3.3(a)). Esto quiere decir que la estructura cristalina esta´ formada desde Tc = 500
oC; sin embargo,
la cristalinidad de este compuesto se hace mayor al aumentar la temperatura de calcinacio´n ya
que la intensidad de los picos de difraccio´n son mayores cuando la Tc aumenta. As´ı pues es mejor
producir muestras de ZnO, de alta calidad cristalina, a una temperatura de calcinacio´n de 600 oC,
si ese fuera el objetivo, pero para otros efectos basta con calcinar las muestras a 500 oC y de igual
forma se obtiene ZnO. En aplicaciones del ZnO como fotocatalizador, esta Tc podr´ıa ser suficiente
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lo que ahorrar´ıa costos de produccio´n. Es de notar que el pico de difraccio´n asociado con el plano
(101) es el ma´s intenso, lo que indica un favorecimiento de crecimiento del ZnO en esta direccio´n y
que puede ser debido al me´todo de s´ıntesis utilizado (ver Seccio´n 3.3.2). Se ha reportado que para
pel´ıculas delgadas el plano ma´s intenso corresponde a la reflexio´n (002) [3−5].
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(d) x =0,03.
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(e) x = 0,04.
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(f) x =0,05.
Figura 3.4. Difractogramas de las muestras estudiadas en este trabajo, en funcio´n de la temperatura
de calcinacio´n y el dopado con Co.
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La Figura 3.4 muestra los difractogramas en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n Tc para todos
los valores de x (0 ≤ x ≤ 0,05). Al igual que el caso del ZnO puro, hay una evolucio´n estructural de
los materiales (ma´s cristalinos) al realizarse la transformacio´n de los citratos meta´licos (el material
precursor, ver ecuaciones (2-20) y (2-21)) al o´xido de zinc dopado y sin dopar, por efecto de
la temperatura. Nuevamente los picos de difraccio´n, que corresponden a los planos (100), (002),
(101), (102), (110), (103) y (112) estuvieron de acuerdo con la estructura hexagonal tipo wurtzita
t´ıpica del ZnO (JCPDS 36−1451 [2]). La intensidad de los picos de difraccio´n aumenta con la
temperatura de calcinacio´n, debido a la sinterizacio´n, pero no es posible establecer una relacio´n
funcional entre la intensidad de los picos de difraccio´n con el incremento en la cantidad de cobalto
en el o´xido de zinc [1]. No se observan fases adicionales por efecto del dopado de las muestras con
el cobalto. Es decir el Co realmente entra en la estructura del ZnO y no se observan clu´steres de
Co aislados.
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Figura 3.5. Desplazamiento del plano (101) para todas las muestras en funcio´n de la temperatura
de calcinacio´n.
Para una relacio´n molar de dopado fija, lo que s´ı es posible observar en las muestras, hasta un
valor de x = 0,03 es un ligero desplazamiento hacia menores valores de 2θ del plano (101), el cual
es el ma´s intenso, a medida que la temperatura de calcinacio´n aumenta (ver Figura 3.5.) Para x =
0,04 el corrimiento del pico no es apreciable y para x = 0,05 el corrimiento es en direccio´n 2θ
contraria al observado para x menores. Lo anterior sugiere un posible cambio en las dimensiones
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de la estructura cristalina por efecto de la temperatura de calcinacio´n, para una relacio´n molar de
dopado dada, pero en ningu´n momento cambio estructural.
Si lo que se mantiene fijo es la temperatura de calcinacio´n y observamos el comportamiento del
mismo pico de difraccio´n (101), para todas las muestras, en funcio´n de la cantidad de cobalto in-
troducido se obtienen figuras como las mostradas abajo, para las tres temperaturas de calcinacio´n
estudiadas.
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Figura 3.6. Plano (101) para todas las muestras dopadas en funcio´n del dopado.
Para el caso de Tc = 500
oC (Figura 3.6(a)) y Tc = 550
oC (Figura 3.6(b)) el desplazamiento
del pico (101) es menor que 2θ = 0,1o respecto a la muestra de o´xido de zinc sin dopar a las
mismas temperaturas. No ocurre lo mismo cuando la Tc es de 600
oC (Figura 3.6(c)) se observa
un desplazamiento considerable del pico de difraccio´n de todas las muestras dopadas con respecto
al o´xido de zinc ZCo0600, as´ı como la disminucio´n de la intensidad de tales picos. Este cambio en
el desplazamiento corresponde a las microtensiones de los materiales y a la sustitucio´n de algunos
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iones Zn2+ con los iones Co2+ debido a la diferencia entre los radios io´nicos de los dos metales.
3.3.2. Orientacio´n preferencial cristalina
La orientacio´n del crecimiento preferencial fue determinado usando un coeficiente textural TC(hkl).
Este factor es calculado usando la siguiente expresio´n [3]:
TC (hkl) =
I (hkl)/I0 (hkl)
N−1
∑
n
I (hkl)/I0 (hkl)
(3-4)
Donde I(hkl) es la intensidad relativa medida del plano (hkl), I0(hkl) es la intensidad relativa
esta´ndar del plano (hkl) tomado a partir de la base de datos JCPDS, N es el nu´mero de reflexiones
presentes en el difractograma, las cuales son 7 como se pueden observar en la Figura 3.4 y n es el
nu´mero de picos de difraccio´n usados, que para este caso son 3. Para una muestra que presenta
cristalitos orientados al azar el valor de TC(hkl) es igual a 1, mientras que si este valor se incrementa,
mayor es la abundancia de los cristales orientados en una direccio´n (hkl) particular [3]. Los datos
de TC(hkl) para los tres picos de difraccio´n principales (100), (002) y (101) se muestran en la Tabla
3.2.
Tabla 3.2. Valores de crecimiento preferencial para todas las muestras sintetizadas.
XXXXXXXXXXXXXXMuestras
Planos
(100) (002) (101)
XXXXXXXXXXXXXXMuestras
Planos
(100) (002) (101)
ZCo0500 2,370 2,341 2,289 ZCo1500 2,463 2,343 2,194
ZCo0550 2,376 2,335 2,289 ZCo1550 2,378 2,362 2,259
ZCo0600 2,314 2,289 2,398 ZCo1600 2,397 2,248 2,355
XXXXXXXXXXXXXXMuestras
Planos
(100) (002) (101)
XXXXXXXXXXXXXXMuestras
Planos
(100) (002) (101)
ZCo2500 2,413 2,369 2,218 ZCo3500 2,430 2,336 2,234
ZCo2550 2,473 2,289 2,238 ZCo3550 2,422 2,315 2,263
ZCo2600 2,367 2,313 2,320 ZCo3600 2,351 2,298 2,351
XXXXXXXXXXXXXXMuestras
Planos
(100) (002) (101)
XXXXXXXXXXXXXXMuestras
Planos
(100) (002) (101)
ZCo4500 2,413 2,369 2,218 ZCo5500 2,470 2,363 2,166
ZCo4550 2,396 2,328 2,276 ZCo5550 2,448 2,302 2,250
ZCo4600 2,378 2,284 2,337 ZCo5600 2,424 2,235 2,341
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Orientacio´n preferencial en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n
Para los valores del o´xido de zinc sin dopar, se observa que a temperaturas de 500 y 550 oC el
plano con mayor preferencia de crecimiento en la muestra es el plano (100), pero a Tc = 600
oC el
de mayor preferencia es el plano (101). Esto abre luces sobre la eleccio´n de una Tc de calcinacio´n
dependiendo del objetivo o intere´s de uso de las muestras. Obviamente es mejor realizar mayores
estudios soportados por ana´lisis estad´ısticos.
Orientacio´n preferencial en funcio´n del dopado x
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Figura 3.7. Orientacio´n preferencial de los planos (100), (002) y (101) para todas las muestras en
funcio´n del dopado x.
Una alternativa visual a la Tabla 3.2 son las Figuras 3.7. En ninguna de las muestras se observa
una clara tendencia de crecimiento preferencial en funcio´n de la concentracio´n de cobalto, pero lo
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que s´ı cabe resaltar es que el plano (100) es el de mayor preferencia de crecimiento a cualquier
temperatura de calcinacio´n y a cualquier concentracio´n de Co distinta de cero. A la temperatura
Tc = 600
oC el plano (101) es de mayor preferencia de crecimiento para la muestra de ZnO puro,
a diferencia de todas las muestras.
3.3.3. Estructura cristalina: para´metros de red
El refinamiento Rietveld es un me´todo basado en mı´nimos cuadrados y en el que los patrones de
difraccio´n medidos son comparados con los difractogramas teo´ricos [6,7].
La Figura 3.8 muestra el ana´lisis Rietveld para las muestras de o´xido de zinc producidas, en el
que se presentan el difractograma experimental y el calculado para estas muestras. El residuo o
diferencia entre las intensidades simuladas por Rietveld y medidas, tambie´n es presentado.
(a) Tc = 500
◦C. (b) Tc = 550 ◦C.
(c) Tc = 600
◦C.
Figura 3.8. Gra´ficas del refinamiento Rietveld para las muestras de o´xido de zinc (ZCo0500, ZCo0550
y ZCo0600).
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La calidad del ajuste esta´ expresada normalmente con los para´metros Rp , Rwp, Re y χ
2, que se
muestran en la Tabla 3.3. En principio, en un refinamiento estructural correcto los valores de Rwp
y Re deber´ıan tener valores similares; no obstante, en la pra´ctica Rwp es siempre algo mayor que
Re. Esto tambie´n se ve reflejado para todos los refinamientos de las muestras de o´xido de zinc
dopadas con cobalto y las muestras de o´xido de zinc tomadas como comparacio´n. Para un caso
ideal, χ2 deber´ıa ser pro´ximo a la unidad. Cuando los datos experimentales se obtienen con un
tiempo de conteo excesivo y un taman˜o de paso muy pequen˜o (como fue nuestro caso, ver Seccio´n
2.5), los errores no estara´n determinados por la estad´ıstica de los datos, por lo que el valor de Re
sera´ pequen˜o y χ2 sera´ mayor que 1. Son casos habituales, entre los refinamientos, valores entre 5
y 20, para χ2 [8]. As´ı pues, podemos decir que el ajuste entre los difractogramas experimentales y
los modelos para cada una de las muestras en estudio fue satisfactorio.
Tabla 3.3. Para´metros de red (a, c y u), relacio´n c/a, volumen de celda, grado de distorsio´n R y
para´metros de refinamiento (RP , RWP , Re y χ
2) para cada uno de los materiales sintetizados.
Muestra a (A˚) c (A˚) u c/a V (A˚3) R Rp Rwp Re χ
2
ZCo0500 3,2509 5,2090 0,37983 1,60233 47,6746 1,01914 10,6 9,87 3,56 7,678
ZCo0550 3,2507 5,2081 0,37986 1,60215 47,6613 1,01925 9,16 9,45 3,34 8,035
ZCo0600 3,2516 5,2093 0,37987 1,60207 47,6992 1,01930 8,34 8,7 3,29 6,982
ZCo1500 3,2513 5,2099 0,37982 1,60241 47,6960 1,01909 12,0 10,8 4,03 7,200
ZCo1550 3,2507 5,2084 0,37984 1,60224 47,6646 1,01919 10,3 9,27 3,85 5,813
ZCo1600 3,2511 5,2074 0,37993 1,60173 47,6673 1,01952 7,59 6,77 3,72 3,308
ZCo2500 3,2494 5,2060 0,37986 1,60214 47,6045 1,01926 13,4 11,4 4,07 7,874
ZCo2550 3,2496 5,2056 0,37990 1,60192 47,6062 1,01940 13,8 11,1 4,06 7,455
ZCo2600 3,2512 5,2071 0,37995 1,60159 47,6660 1,01961 8,54 6,93 4,16 2,772
ZCo3500 3,2500 5,2070 0,37986 1,60215 47,6307 1,01925 18,4 15,1 10,1 2,256
ZCo3550 3,2499 5,2057 0,37992 1,60180 47,6151 1,01947 12,0 10,7 3,87 7,583
ZCo3600 3,2505 5,2056 0,37997 1,60148 47,6335 1,01968 7,68 6,9 3,75 3,377
ZCo4500 3,2498 5,2057 0,37991 1,60185 47,6128 1,01944 16,2 12,0 4,33 7,672
ZCo4550 3,2509 5,2065 0,37996 1,60156 47,6528 1,01963 14,5 10,2 4,74 4,651
ZCo4600 3,2514 5,2068 0,37998 1,60140 47,6702 1,01973 6,66 5,91 3,42 2,992
ZCo5500 3,2516 5,2093 0,37987 1,60207 47,6978 1,01930 12,1 9,27 4,75 3,814
ZCo5550 3,2503 5,2065 0,37991 1,60185 47,6336 1,01944 11,9 9,19 4,31 4,554
ZCo5600 3,2514 5,2078 0,37993 1,60171 47,6785 1,01953 7,67 6,33 3,70 2,932
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Los para´metros de red a, c y u, la relacio´n axial c/a, el volumen de celda V y el grado de distorsio´n
R se presentan en la Tabla 3.3. Los valores de estos para´metros se encuentran dentro de los valores
reportados para la estructura wurtzita del o´xido de zinc. Dado que el radio io´nico del Co2+ de
alto esp´ın en coordinacio´n tetrae´drica es 0,58 A˚ y es muy cercano al valor del io´n Zn2+ en la
misma configuracio´n (0,60 A˚), es de esperarse que el para´metro de red no var´ıe significativamente
si el Co esta´ realmente reemplazando al zinc y no esta´ formando pequen˜os clu´steres. Esto ya fue
dicho arriba cuando se estudiaron los patrones experimentales de difraccio´n y se noto´ una u´nica
estructura tipo wurtzita.
Para´metros de estructura en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n
Al observar los datos de los para´metros de red a y c podemos ver que no hay una correlacio´n entre
estos valores y la temperatura de calcinacio´n, aunque se mantiene la estructura tipo wurtzita, como
puede verse a partir de los difractogramas. La relacio´n axial c/a disminuye ligeramente a medida
que se incrementa la temperatura de calcinacio´n, indicando una pequen˜a distorsio´n de la estructura
wurtzita del o´xido de zinc por efecto de esta variable. Si comparamos los valores de c/a obtenidos
para todas las muestras con el valor de la relacio´n c/a para una estructura hcp ideal (c/a = 1,633;
Anexo A), existe una desviacio´n de la estructura hcp por efecto del incremento de la temperatura
de calcinacio´n. En una estructura cristalina wurtzita ideal, la relacio´n axial c/a y el para´metro u (el
cual es una medida de la cantidad por la cual cada a´tomo se desplaza con respecto al siguiente eje
c [9]) esta´n correlacionados a trave´s de la relacio´n u · c/a = (3/8)1/2, donde u = 3/8 para un cristal
ideal. Los cristales de o´xido de zinc se desv´ıan de este comportamiento ideal cambiando estos dos
valores. Esta desviacio´n ocurre de tal manera que las distancias en el tetraedro se mantienen casi
constantes en la red cristalina. Al incrementar la temperatura de calcinacio´n, el para´metro u se
incremento´, debido quiza´s al efecto te´rmico generado y disminuyo´ la relacio´n c/a.
Con respecto al volumen de la celda, no hay un efecto significativo de la temperatura de calci-
nacio´n sobre e´ste, ya que no hay una tendencia clara de los para´metros a y c con el cual podemos
obtener dicho volumen. El grado de distorsio´n de la celda R hexagonal, respecto a una estructura
ideal, esta´ dado por [10]:
R =
2a
√
2/3
c
(3-5)
Al observar los datos de la Tabla 3.3, vemos que el valor del grado de distorsio´n R se incrementa a
medida que se aumenta la temperatura de calcinacio´n, siendo las muestras con mayor distorsio´n las
que fueron calcinadas a 600 oC. Este resultado es consistente con el resultado de la relacio´n axial c/a.
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Todo lo anterior implica que la red estos materiales cambia ligeramente de dimensiones pero nunca
de estructura cristalina.
Para´metros de estructura en funcio´n del dopado
Al observar los datos de la 3.3, podemos decir que no hay una clara dependencia de los para´metros
de red a y c con el dopado de cobalto a temperaturas de Tc = 500 y 550
◦C. Esto deja ver
poca expansio´n o contraccio´n de la celda unitaria tipo wurtzita cuando el Co es introducido en la
estructura. La poca variacio´n en el volumen de celda corrobora dicha informacio´n. Quiza´s la ligera
influencia se ve reflejada para el dopado de cobalto entre x = 0,01 y x = 0,03 y a temperatura de
calcinacio´n de 600 oC. Aqu´ı se observa una disminucio´n de los para´metros de red a y c contraccio´n de
ambos ejes, indicando que la distorsio´n en la estructura tipo wurtzita puede ser debido a pequen˜os
cambios en el tetraedro (Zn,Co)O4.
3.3.4. Taman˜o de cristal mediante la ecuacio´n de Scherrer
El taman˜o de cristal promedio fue estimado a partir de la ecuacio´n de Scherrer (ver ecuacio´n (1-63))
Ds =
Kλ
β cos θ
El ancho del pico de Bragg es una combinacio´n de los efectos dependientes del difracto´metro y
la muestra, Para desacoplar estas contribuciones, es necesario tomar un patro´n de difraccio´n de
un material esta´ndar (el que se uso´ en este caso fue el silicio) para determinar el ancho de pico
instrumental βinstr (ver Seccio´n 2.5.4). El ancho integral correspondiente a los planos de difraccio´n
para cada una de las muestras (βm) se calcularon usando las relaciones
βL = βm − βinstr (3-6)
βG =
[
(βm)
2 − (βinstr)2
]1/2
(3-7)
Donde βL y βG son las correcciones instrumentales para los perfiles Lorentziano y Gaussiano res-
pectivamente. De acuerdo a trabajos previos, el uso de la ecuacio´n (3-7) hace alusio´n al hecho de que
por su definicio´n matema´tica, el ancho integral es equivalente a la ecuacio´n de Williamson−Hall en
su forma cuadra´tica, como se muestra en la ecuacio´n (1-72). Luego, es posible aplicar la correccio´n
Gaussiana en la ecuacio´n de Scherrer ya que las microtensiones tambie´n aportan a β [11,12].
Un perfil de la curva tipo Lorentziano−Gaussiano es la metodolog´ıa ma´s completa para realizar la
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evaluacio´n del taman˜o de cristal y las microtensiones, porque tiene en cuenta ambas contribuciones
(Lorentzianas y Gaussianas) al ensanchamiento del perfil de difraccio´n. El ancho integral de la
curva con este perfil (βLG) esta´ dado en la ecuacio´n (3-8) [11].
βLG = βm
[
1−
(
βinstr
βm
)2]
(3-8)
Ahora, dada la forma de los picos de difraccio´n obtenidos, podemos reordenar la ecuacio´n de
Scherrer, ecuacio´n (1-63), para obtener el taman˜o medio de cristal Ds usando varios picos de
difraccio´n:
cos θ =
Kλ
Ds
(
1
β
)
(3-9)
Aqu´ı se grafico´ cos θ versus 1/β para cada uno de los picos de difraccio´n de los nanomateriales en
estudio. Por ajuste lineal de los datos, el taman˜o de cristal promedio Ds se calculo´ a partir de la
pendiente. La Tabla 3.4 muestra los resultados obtenidos.
Para saber la contribucio´n al ensanchamiento del pico de difraccio´n que es debido tanto el taman˜o
de cristal como a las microtensiones, recurrimos al para´metro de mezcla η [13]. Este nos da infor-
macio´n cuantitativa del grado de afinidad que la forma del pico de difraccio´n tiene con los perfiles
Lorentziano y Gaussiano. Para un pico de difraccio´n, si η = 1 el pico es puramente Lorentziano y
si η = 0 el pico es puramente Gaussiano. Si so´lo es tenido en cuenta el taman˜o de cristal η puede
escribirse como:
η =
DS−LG −DS−G
DS−L −DS−G (3-10)
Donde los valores de D son el taman˜o medio de cristal teniendo en cuenta cada uno de los perfiles
(Tabla 3.4). As´ı pues, a partir de la Tabla 3.4 podemos inferir que, en forma general, el perfil que
mejor modela el efecto del ensanchamiento de los picos de difraccio´n es el gaussiano, por lo que
podemos decir que el mayor efecto se da por las microtensiones presentes en el material, aun cuando
tambie´n esta´ un poco influenciado por el taman˜o de cristal en menor medida. La muestra con x =
0,02 y Tc = 500
oC (ZCo2500) mostro´ que el u´nico efecto sobre el pico de difraccio´n se produce por
el taman˜o de cristal.
Taman˜o de cristal en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n
Al observar los datos del taman˜o de cristal por el perfil Gaussiano (Tabla 3.4) para las muestras
de o´xido de zinc (x = 0,00) el taman˜o de cristal promedio es menor cuando la temperatura de
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Tabla 3.4. Taman˜o promedio de cristal por la ecuacio´n de Scherrer usando los perfiles de difrac-
cio´n Lorentziano (DS−L), Gaussiano (DS−G) y Lorentziano−Gaussiano (DS−LG); para´metro de
mezcla (η), taman˜o promedio de cristal (DWH−G) y microtensiones (εG) usando la ecuacio´n de
Williamson−Hall en perfil Gaussiano.
Muestra DS−L [nm] DS−G [nm] DS−LG [nm] η DWH−G εG
ZCo0500 43,05 30,85 32,30 0,119 47,39 8,37
ZCo0550 26,47 17,96 19,09 0,133 54,45 6,47
ZCo0600 32,17 21,87 23,23 0,132 57,25 8,93
ZCo1500 41,66 31,95 32,86 0,094 35,87 10,56
ZCo1550 37,63 28,03 29,02 0,103 41,29 9,98
ZCo1600 30,72 19,60 22,14 0,228 55,18 6,49
ZCo2500 37,05 27,77 37,05 1,000 38,29 8,04
ZCo2550 36,10 26,15 27,27 0,113 46,73 11,29
ZCo2600 32,16 21,66 23,07 0,134 57,40 7,03
ZCo3500 40,11 30,37 31,33 0,099 39,56 11,24
ZCo3550 36,60 26,52 27,65 0,112 46,36 11,12
ZCo3600 31,94 21,60 22,97 0,132 54,89 6,00
ZCo4500 35,13 25,69 26,72 0,109 43,66 8,54
ZCo4550 37,70 26,08 27,55 0,127 52,95 9,04
ZCo4600 37,40 25,15 26,81 0,136 57,96 7,10
ZCo5500 55,33 40,21 41,89 0,111 41,98 8,95
ZCo5550 34,70 24,38 25,64 0,122 50,38 8,84
ZCo5600 42,26 26,87 29,21 0,152 65,95 7,70
calcinacio´n fue 550◦C. Para las muestras dopadas hay una tendencia a disminuir el taman˜o de
cristal con la temperatura de calcinacio´n y en general podemos decir que el menor taman˜o medio
de cristal, DS−G, se obtuvo en muestras calcinadas a 600 oC.
Taman˜o de cristal en funcio´n de x
En la Figura 3.9 se muestra el taman˜o de cristal promedio, calculado por la ecuacio´n de Scherrer
y perfil Gaussiano en funcio´n del dopado. Para Tc = 500
oC (Figura 3.9(a)), no se observa una
tendencia regular del taman˜o medio de cristal con el porcentaje de dopado. Para las muestras cal-
cinadas a 550 oC, Figura 3.9(b), las muestras dopadas tienen mayor valor del taman˜o de cristal que
la muestra de o´xido de zinc no dopada (x = 0,00). ) Para estos u´ltimos DS−G tiende a disminuir
cuando la cantidad de cobalto aumenta. Si observamos al ZnO puro podr´ıamos decir que la relacio´n
3.3 Difraccio´n de rayos X 97
entre DS−G y x es casi lineal disminuyendo DS−G cuando x aumenta. Lo contrario ocurre cuando
Tc es 600
◦C (Figura 3.9(c)).
El taman˜o medio de cristal disminuyo´ apreciablemente cuando se introdujo un 1 % de Co en
la estructura, sin embargo se aprecia un ligero incremento del taman˜o medio de cristal para valores
mayores de dopado [14].
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Figura 3.9. Taman˜o de cristal para el perfil Gaussiano en funcio´n del dopado x.
3.3.5. Taman˜o de cristal y microtensiones: ecuacio´n de Williamson−Hall
El taman˜o medio de cristal tambie´n fue evaluado utilizando la ecuacio´n (1-72). En la Tabla 3.4 el
valor del taman˜o de cristal por la ecuacio´n de Williamson−Hall, perfil Gaussiano es mayor que el
calculado por la ecuacio´n de Scherrer (ver Tabla 3.4), debido a que en WH el taman˜o de cristal
var´ıa en tan θ donde se incluyen las microtensiones, mientras que con Scherrer la relacio´n var´ıa con
1/ cos θ. Esta diferencia fundamental permite una separacio´n del ancho de las reflexiones cuando
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las componentes del taman˜o de cristal y microtensiones ocurren simulta´neamente [15].
La tendencia del DWH−G con la Tc es contraria a lo que se observa cuando el taman˜o de cris-
tal fue evaluado usando la ecuacio´n de Scherrer. Esto ha sido un problema observado por todos los
investigadores que determinan taman˜os de cristal. Es por ello que siempre se define el uso de uno
de los modelos. Aqu´ı se ha publicado los valores de D usando el modelo de Scherrer [14].
La ventaja del modelo de WH es la aparicio´n de datos de microtensiones. Aun cuando no se
observan tendencias entre εG y x, cuantificarlos es de mucha ayuda si ellos pueden asociarse a
defectos intergranos o cristalinos.
3.4. Espectroscop´ıa Raman
El o´xido de zinc con estructura tipo wurtzita pertenece al grupo espacial C46ν con dos fo´rmulas uni-
tarias en la celda primitiva, posee 4 a´tomos por celda unidad y cada a´tomo de zinc esta´ coordinado
tetrae´dricamente a cuatro a´tomos de ox´ıgeno y viceversa (ver Figura 1.4(c)). Los fonones o´pticos
en el punto Γ de la zona de Brillouin muestra la representacio´n irreducible [16,17].
Γopt = 1A1 + 2B1 + 1E1 + 2E2 (3-11)
Las reglas de seleccio´n indican que los modos A1 + E1 + 2E2 son activos en Raman, A1 + E1
son activos en el infrarrojo y el modo B1 es silencioso (prohibido tanto para Raman como para
infrarrojo). El cara´cter io´nico del enlace Zn−O es responsable del gran desdoblamiento de los modos
polares (A1 y E1) en los modos o´ptico longitudinal (LO) y o´ptico transversal (TO). Esto se debe
al campo ele´ctrico macrosco´pico asociado con los modos de vibracio´n transversales [18]. La banda
asociada con el modo E1 (LO) se debe a la presencia de defectos tales como vacancias de ox´ıgeno e
intersticios de zinc [16,17]. El modo de baja frecuencia E2 es asociado con la vibracio´n de la subred
del Zn, mientras el modo de alta frecuencia E2 involucra so´lo a los a´tomos de ox´ıgeno [19,20]. En
la Figura 3.10 se muestra el espectro Raman para la muestra de o´xido de zinc calcinada a 550 oC
donde se observan los modos vibracionales. En la Tabla 3.5 se registran los modos vibracionales del
o´xido de zinc −que esta´n presentes en las muestras estudiadas.
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Figura 3.10. Espectro Raman en la cual se muestran los modos vibracionales asociados (muestra
ZCo0550).
Tabla 3.5. Modos vibracionales asociados al o´xido de zinc presentes en los materiales sintetizados.
Modo Desp. Raman Caracter´ısticas Ref.
vibracional [cm−1]
Asignado al espectro Raman de segundo orden
E2(high)− E1(Low) 332 derivados de la zona l´ımite del ZnO hexagonal [1,18]
Asignado al movimiento sime´trico
A1(TO) 383 de flexio´n de los a´tomos de ox´ıgeno [19,20]
Modo de alta frecuencia E2 asociado a la estructura
de cristal de wurtzita. Modo asociado al
E2(High) 437 movimiento de los a´tomos de ox´ıgeno [21]
Modo silencioso, asociado a los defectos de la red
2B1(Low) 551 tales como vacancias de ox´ıgeno e intersticios de zinc [21]
2E1(LO) 583 Defectos debido a las vacancias de zinc o portadores libres [21]
Fono´n o´ptico longitudinal asociado con el modo
2(LO) 1156 Raman activo de segundo orden [1,22]
Tanto Samanta et al. [22] como Sudakar et al. [23] reportaron que la espectroscop´ıa Raman de
los materiales pueden revelar la presencia de fases secundarias debido al dopado, asociados a la
presencia de modos vibracionales adicionales, aunque e´stas no hayan sido detectadas por difraccio´n
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de rayos X debido al l´ımite de deteccio´n de la te´cnica, a pesar de esta posibilidad, como se muestra
en la Figuras 3.11 y 3.14, no se observaron modos vibracionales asociados a fases secundarias, lo
que indica que la sustitucio´n de cobalto por zinc en este caso so´lo introduce tensiones, es decir, los
resultados por espectroscop´ıa Raman indican que la estructura tipo wurtzita del o´xido de zinc ha
sido dopada con a´tomos de cobalto en las posiciones de los iones zinc [19]. As´ı pues, el pequen˜o
desorden estructural observado en DRX puede ser generado debido a los iones de cobalto sustituidos
en los sitios tetrae´dricos y octae´dricos pertenecientes a la estructura tipo wurtzita del o´xido de zinc.
La configuracio´n energe´tica favorece la sustitucio´n del Zn por el Co en los sitios tetrae´dricos, pero
algunos iones de cobalto pueden ocupar el centro del octaedro. Esto indica que se puede establecer
el enlace O−Co−O. Por lo tanto, existe un acoplamiento entre los orbitales d del cobalto (Co2+,
3d) con la mezcla covalente de los seis orbitales anio´nicos vecinos (O2−, 2p), como tambie´n ha sido
reportado por Shi et al. [24].
3.4.1. Espectros Raman en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n
La Figura 3.11 muestra los espectros Raman en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n. En el
caso de las muestras que no contienen cobalto (Figura 3.11(a)) se muestran todos los modos vibra-
cionales descritos en la Tabla 3.5. Existe una pequen˜a banda (∼ 660 cm−1) asociada con el modo
de dispersio´n multifono´nica 2[E2(High)−E2(Low)] [25]. A medida que se incrementa la tempera-
tura de calcinacio´n, se incrementa el modo asociado a las vacancias (modo 2B1(Low) en 551 cm
−1).
Para la concentracio´n de x = 0,01 como se observa en la Figura 3.11(b), los resultados indicaron
que a mayor temperatura la intensidad de los picos es mayor sugiriendo que los iones de cobalto son
sustituidos en la estructura con el menor desorden estructural. Sin embargo tambie´n ha aumentado
el pico asociado a las vacancias.
En la Figura 3.11(c)−(f) se observan los espectros para las otras muestras dopadas. Los modos
vibracionales E2(High) y [E2(High)−E2(Low)] se han disminuido con el incremento de Tc. Se ob-
serva un traslapamiento de las bandas 2B1(LO) y 2E1(LO) formando una gran banda. Esto puede
ser debido al gran nu´mero de vacancias formadas cuando la concentracio´n de Co y la temperatura
aumentan. El modo 2E1(LO) que se encuentra entre 1100 y 1200 cm
−1 se mantiene para todas
las muestras. A medida que se incrementa la temperatura de calcinacio´n, las bandas se hacen ma´s
ruidosas y anchas.
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(a) x =0,00. (b) x =0,01. (c) x =0,02.
(d) x =0,03. (e) x = 0,04. (f) x =0,05.
Figura 3.11. Espectros Raman en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n Tc.
La intensidad normalizada de los picos Raman (ICN ) evaluada con las expresiones matema´ticas de
abajo, esta´n ilustradas en las Figuras 3.12 y 3.13 [26]. Los valores obtenidos se registraron en la
Tabla 3.6.
IZnO, xN =
n∑
i
Ix, Tci
n∑
i
IZnO,x=0,00i
(3-12)
ICN =
IZnON,pico Raman
IZnOTcN, pico Raman
(3-13)
Los picos significativos escogidos fueron los encontrados en 437, 578 y 1156 cm−1. IZnO,xN es la
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intensidad normalizada para la relacio´n molar x, es la intensidad normalizada para las temperaturas
de calcinacio´n usadas y IZnO,x=0,00i es la intensidad normalizada para la la relacio´n molar de x =
0,00 (o´xido de zinc sin dopar) [27].
Tabla 3.6. Valores de las intensidades relativas de las bandas 550 cm−1 y 1160 cm−1 asociadas con
defectos.
Muestra INC ∼ 550 cm−1 INC ∼ 1160 cm−1
ZCo0500 0,02 1
ZCo0550 0,40 1
ZCo0600 1,00 0
ZCo0500 0,1976 0,6179
ZCo0550 0,5362 0,5135
ZCo0600 0,9565 0,2346
ZCo0500 0,4021 0,4555
ZCo0550 0,5646 0,4957
ZCo0600 0,9618 0,5811
ZCo0500 0,5562 0,3362
ZCo0550 0,6147 0,3494
ZCo0600 0,9326 0,7219
ZCo0500 0,6016 0,1631
ZCo0550 0,7240 0,1016
ZCo0600 0,9774 0,7219
ZCo0500 0,6086 0,1478
ZCo0550 0,6368 0,0890
ZCo0600 0,9696 0,5394
De la Figura 3.12 se puede observar un incremento de la intensidad normalizada del pico a 550
cm−1 a medida que se incrementa el dopado, hasta un valor asinto´tico cuando el nivel de dopado
supera el 4 %. Esto es observado para las temperaturas de calcinacio´n de 500 y 550 oC. La muestra
calcinada a 600 oC presenta la menor intensidad normalizada indicando una mayor cantidad de
defectos pero casi independiente del nivel de dopado de las muestras.
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Figura 3.12. Intensidad normalizada para el pico Raman a ∼ 550 cm−1 en funcio´n del dopado x.
En la Figura 3.13 se muestra la intensidad normalizada para el pico Raman a ∼1160 cm−1 en
funcio´n de la relacio´n molar de dopado. Para las temperaturas de calcinacio´n 500 oC y 550 oC se
observa una disminucio´n de la intensidad normalizada hasta la relacio´n molar x = 0,04 y x = 0,05.
A la temperatura Tc = 600
oC se muestra un incremento de la intensidad normalizada a medida
que se aumenta la concentracio´n de cobalto. Aqu´ı, es claro que a la temperatura de calcinacio´n de
600 oC se observa la mayor cantidad de defectos, y que e´stos a su vez se ven influenciados por el
dopado con cobalto.
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Figura 3.13. Intensidad normalizada para el pico Raman a ∼ 1160 cm−1 en funcio´n del dopado x.
3.4.2. Espectros Raman en funcio´n del dopado
La Figura 3.14 muestra los espectros Raman en funcio´n del dopado. Al aumentar la concentracio´n
de cobalto, ha desaparecido casi por completo el pico principal E2(High) (437 cm
−1), el cual ha
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(a) Tc = 500
◦C. (b) Tc = 550 ◦C.
(c) Tc = 600
◦C.
Figura 3.14. Espectros Raman para todos los materiales en estudio en funcio´n del dopado con
cobalto.
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sido asociado al modo vibracional de alta frecuencia caracter´ıstica de la estructura wurtzita (ver
Tabla 3.5). Lo anterior probablemente se deba a la ruptura de la simetr´ıa cristalina traslacional
por la incorporacio´n del cobalto y otros defectos sin que eso signifique que haya desaparecido la
estructura wurtzita [25]. El modo en 551 cm−1 ha sido asociado a la presencia de cobalto. Los
otros modos corresponden a fonones o´pticos del ZnO. Esto implica que a medida que se aumenta
la sustitucio´n de a´tomos de zinc por a´tomos de cobalto, aumento´ la cantidad de defectos. Los
picos Raman de 300 a 500 cm−1 desaparecen debido al desorden inducido por el dopado con Co.
Cuando los iones Co2+ sustituyen a los iones Zn2+, se crean nuevos defectos en la red cristalina
del ZnO, tales como vacancias de ox´ıgeno e intersticios de zinc. Por lo tanto, la aparicio´n de la
banda en 551 cm−1 puede ser usada para caracterizar los iones Co2+ dopados en la red cristalina
del ZnO. Adema´s, la concentracio´n de esos defectos aumento´ con el incremento de la concentracio´n
de Co. Un cambio similar en la intensidad de los picos en el intervalo medido tambie´n fue reportado
para pel´ıculas delgadas del ZnO dopado con cobalto, el cual fue atribuido a la banda de defectos
inducidos [27]. Con el incremento del nivel de dopado, los defectos en la red cristalina son activados
y amplificados.
3.5. Espectroscop´ıa de resonancia paramagne´tica electro´nica
3.5.1. Espectros EPR
El espectro EPR del io´n Co2+ sustitucional en el ZnO es descrito con un Hamiltoniano de la forma:
Hˆ = βg‖ · SzHz + βg⊥ (SxHx + SyHy) +D
[
S2z −
(
1
3
)
S (S + 1)
]
(3-14)
Este Hamiltoniano cumple con el hecho de que un campo ligando del ox´ıgeno de fuerza intermedia
divide el te´rmino del estado fundamental del io´n Co2+ (3d7, S = 3/2) en un singlete (4A2) y dos
tripletes (4T1,
4T2). En una coordinacio´n tetrae´drica, tal como los iones de Co
2+ sustitucionalmente
dopados en el ZnO, el singlete permanece ma´s bajo en energ´ıa y el esp´ın corresponde al esp´ın del
electro´n S = 3/2. Debido a la distorsio´n del campo cristalino en la estructura hexagonal del ZnO,
el Hamiltoniano es completado con un factor a campo cero (desdoblamiento a campo cero) D [28],
como se observa en la ecuacio´n (3-14).
La Figura 3.15 muestra la sen˜al EPR caracter´ıstica del io´n de cobalto(II) en polvo, aislado o
no formando clu´ster. La sen˜al presenta dos picos de absorcio´n asociados al io´n Co2+ con factor de
Lande´, g, anisotro´pico en simetr´ıa axial. El pico ubicado alrededor de 3000 Gauss tiene asociado un
g‖ = 2.20 y el pico ma´s intenso tiene asociado un g⊥ = 4.41. No se observan picos de EPR asociados
al Co formando otros tipos de compuestos, que podr´ıan ser subproductos de la s´ıntesis, como el
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Co3O4 o el CoO. La sen˜al EPR del Co3O4 suele ser ancha y alrededor de g ≈2, mientras que el
CoO presenta una sen˜al isotro´pica alrededor de g ≈ 4.33 [28,29]. Todas las muestras estudiadas
presentaron este patro´n de espectro, excepto la muestra de ZnO puro, como es obvio, ya que no
contiene cobalto.
Figura 3.15. Espectro EPR donde se muestran las sen˜ales caracter´ısticas del Co2+ dopado en el
o´xido de zinc (Muestra ZCo1600).
Espectros EPR en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n Tc
En la Figura 3.16 se muestran los espectros EPR de las muestras calcinadas a distintas tempera-
turas, para distintos valores de dopado, x. Para las muestras de o´xido de zinc sin dopar (Figura
3.16(a)) se observan sen˜ales EPR con valores g entre 1.96 y 2.04. La muestra calcinada a 500 ◦C
presenta tres sen˜ales con valores g de g = 1.96, g = 2.00 y g = 2.04. Algunos autores han asignado
estas sen˜ales a la presencia de vacancias de ox´ıgeno (g = 1.96) [30,31] y vacancias e intersticios de
zinc (g = 2.00, g = 2.04) [32]. Otros autores como Stehr et al. han asociado estas tres sen˜ales a
donores superficiales (shallow donors), con una ligera anisotrop´ıa debido a la estructura cristalina
del ZnO [33]. Aqu´ı se piensa ma´s en la teor´ıa de vacancias pues como puede verse en el espectro
EPR de la muestra calcinada a 550 ◦C la concentracio´n y tipo de defectos se han reducido con
respecto a los valores obtenidos cuando la Tc fue de 500
oC, quedando la presencia del defecto
asociado a vacancias de zinc. Cuando la temperatura de calcinacio´n fue de 600 ◦C los defectos o
vacancias pudieron haber disminuido hasta un l´ımite inferior al de deteccio´n por EPR. Quiza´s su
concentracio´n es muy baja para EPR pero no para espectroscop´ıa Raman, como ya se mostro´ en
un apartado anterior. Si las sen˜ales hubiesen sido asocidas a donores superficiales no habr´ıa razo´n
aparente para desaparecer cuando la Tc incremento´. Las vacancias esta´n presentes en todas las
muestras dopadas, calcinadas a Tc por debajo de 600
◦C, y so´lo se observan a esta u´ltima
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(a) x =0,00. (b) x =0,01. (c) x =0,02.
(d) x =0,03. (e) x = 0,04. (f) x =0,05.
Figura 3.16. Espectros EPR en funcio´n de la temperatura de calcinacio´n.
temperatura cuando la concentracio´n de cobalto fue superior o igual a 4 %. Todas las muestras
donde esta´n presente las vacancias tienen en comu´n que el taman˜o medio de cristal es superior a
24 nm [14]. As´ı pues podr´ıamos sugerir que las mejores muestras de ZnO se obtienen a una Tc de
600 ◦C, pues ellas tienen la menor cantidad de defectos por vacancias y el taman˜o medio de cristal
es menor. Estas vacancias son las que le dan al ZnO dopado el potencial uso como catalizadores
o agentes reductores [14]. Los espectros de EPR de las muestras calcinadas a 600 ◦C muestran la
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presencia de Co del cual ya se hablo´ al comienzo de la Seccio´n 3.5.1. Esto no es apreciable en todas
las muestras calcinadas a temperaturas de 500 ◦C o de 550 ◦C. Por ejemplo la muestra con x = 0,03
tiene su sen˜al debida al cobalto muy pequen˜o, lo cual puede ser indicio de que a temperaturas de
calcinacio´n inferiores a 600 ◦C el cobalto no se ha introducido en la estructura de ZnO. Lo anterior
ratifica que las mejores muestras de ZnO y las dopadas se obtienen a una Tc de 600
◦C.
3.5.2. Simulacio´n de espectros EPR
El Hamiltoniano usado para la simulacio´n fue el siguiente [34]:
Hˆ = βg‖ ·SzHz + βg⊥ (SxHx + SyHy) +A ·S · I +D
[
S2z −
(
1
3
)
S (S + 1)
]
+E
(
S2x − S2y
)
(3-15)
Donde µB es el magneto´n de Bohr, H es la intensidad del campo magne´tico, A es el tensor hiperfino
(cuyo valor en todos los casos es cero), D es el para´metro del desdoblamiento a campo cero para
la simetr´ıa axial y E el para´metro del desdoblamiento a campo cero para la simetr´ıa ro´mbica, este
u´ltimo tambie´n fue cero para todas las muestras debido a que no se muestran sen˜ales de Co en esta
simetr´ıa [28]. Luego, la ecuacio´n (3-15) esta´ expresada como se encuentra en la ecuacio´n (3-14):
Hˆ = βg‖SzHz + βg⊥ (SxHx + SyHy) +D
[
S2z −
(
1
3
)
S (S + 1)
]
La Tabla 3.7 presenta los para´metros de la simulacio´n en todas las muestras para una temperatura
de medicio´n T de 105 K. Los valores de g(x) y g(y) son iguales a g‖, g(z) es igual a g⊥ y S el esp´ın
efectivo, igual a 3/2. Es importante notar que el valor del para´metro D es constante, lo cual implica
que los iones Co2+ esta´n en la misma simetr´ıa local axial independientemente de la concentracio´n
de e´stos en el o´xido de zinc [14]. El para´metro nu´mero de θ (No.θ) corresponde al nu´mero de pasos
en la coordenada latitud. El nu´mero de φ (No.φ) es el para´metro que indica el nu´mero de pasos en
longitud. Estos para´metros se tomaron en cuenta debido a que se tiene simetr´ıa axial, por lo que se
uso´ el modelo de simetr´ıa esfe´rica, espec´ıfico para simulacio´n de espectros EPR de polvos [14,36].
Estos valores no fueron cambiados en la simulacio´n de los espectros asociados a las muestras. Los
valores de x[G] = y[G], z[G] corresponden al ancho pico a pico (∆Hpp) de las sen˜ales con valores
de g⊥ = 4.41 y g‖ = 2.20. respectivamente.
El para´metro L/G es un para´metro de forma [37,38] que indica cua´nto contribuye una forma de
l´ınea, Lorentziana (homoge´nea) o Gaussiana (inhomoge´nea), en la forma de la l´ınea de resonancia.
Un valor de L/G = 0 corresponde a una forma de l´ınea puramente Lorentziana y L/G = 1 a una
l´ınea puramente Gaussiana.
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Forma de l´inea = (1− x) Lorentziano + xGaussiano (3-16)
Tabla 3.7. Para´metros de simulacio´n obtenidos. Los espectros simulados corresponden a los regis-
trados en todas las muestras estudiadas y medidos a T = 105 K.
Para´metros de Hamiltoniano (H) Para´metros de forma (S)
Muestra g(x) g(y) g(z) S D No.θ No.φ L/G x[G] y[G] z[G]
ZCo1500 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,80 206,1 206,1 202,3
ZCo1550 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 180,9 180,9 241,2
ZCo1600 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 147,4 147,4 202,7
ZCo2500 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,80 232,0 232,0 225,5
ZCo2550 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 195,9 195,9 230,7
ZCo2600 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 186,1 186,1 269,3
ZCo3500 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 225,3 225,3 414,3
ZCo3550 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 210,6 210,6 463,8
ZCo3600 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 188,9 188,9 248,8
ZCo4500 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 261,9 261,9 262,2
ZCo4550 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 261,9 261,9 272,7
ZCo4600 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 179,7 179,7 285,7
ZCo5500 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 291,2 291,2 375,0
ZCo5550 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,90 320,2 320,2 409,5
ZCo5600 4,41 4,41 2,20 3/2 30 100 1 0,80 175,1 175,1 248,8
De la Tabla 3.7 se observa que los valores de esta razo´n son pro´ximos a 1, indicando una forma de
l´ınea ma´s Gaussiana que Lorentziana. Esta forma de l´ınea es t´ıpica de ensanchamiento inhomoge´neo
y una de las posibles causas es que el campo cristalino local que actu´a sobre diferentes grupos de
espines no sea homoge´neo. En ese caso la resonancia no tiene lugar en el mismo valor de campo
para todos los grupos de espines, sino que cada uno da una l´ınea ma´s o menos desplazada y lo
que se observa es la envolvente de todas ellas. La inhomogeneidad del campo puede ser debido
a distorsiones de la simetr´ıa axial pero en ningu´n caso a simetr´ıas diferentes toda vez que el
para´metro que da cuenta de esto, D, fue constante. Esta posible deformacio´n local tambie´n fue la
responsable de las pequen˜as variaciones en los para´metros de red observados por DRX y la aparicio´n
de defectos vistos por Raman. Las diferencias en el campo cristalino local causan una estructura
fina no resuelta. Otras posibles causas son las interacciones dipolares entre espines con diferentes
frecuencias de Larmor (cambia el campo magne´tico local) o interaccio´n hiperfina no resuelta [38].
Esta u´ltima no ser´ıa nuestro caso toda vez que el valor de A en nuestro ajuste fue igual a 0 en todas
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las simulaciones. Las inhomogeneidades pudieron haber sido introducidas dadas las condiciones de
s´ıntesis y por la introduccio´n del cobalto en la estructura cristalina del o´xido de zinc que pudo
generar un desorden estructural que ocasionara que la forma de l´ınea para todas las muestras fuese
inhomoge´neo.
Figura 3.17. Comparacio´n del espectro EPR medido con el simulado para la muestra ZCo3600.
La Figura 3.17 muestra la comparacio´n entre el espectro EPR obtenido experimentalmente y su
correspondiente simulacio´n. El ajuste es bueno.
3.5.3. Ancho pico a pico (∆Hpp) en funcio´n de la temperatura T
La Figura 3.18 muestra la dependencia del ancho pico a pico de la sen˜al EPR ubicada en g =
4.41 con la temperatura de medicio´n, para todas las muestras estudiadas. El ra´pido decrecimiento
de ∆Hpp(T ) puede ser explicado por la dependencia con la temperatura del tiempo de relajacio´n
esp´ın−red de los iones de cobalto (II), el cual se hace mayor a temperaturas menores. Este com-
portamiento es observado incluso a bajos valores de dopado x [39]. Por debajo de 130 K se observa
una regio´n con valores ∆Hpp casi independiente de la temperatura. Esta regio´n tiene la forma de un
“plateau” y tiene claramente un origen magne´tico, como ya fue reportado por Raita et al. [40]. Este
comportamiento de ∆Hpp(T ) Vs. T fue interpretado como la ausencia de cualquier acomplamiento
anti−ferromagne´tico entre los iones Co2+ [39,40] pues de lo contrario se hubiese esperado que el
ancho pico a pico ∆Hpp incrementara cuando la temperatura disminuyera, como consecuencia de
las fluctuaciones de iones de metales de transicio´n acoplados antiferromagne´ticamente. Algunos au-
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Figura 3.18. Dependencia del ancho pico a pico de la sen˜al EPR ubicada en g = 4.41 con la
temperatura para todas las muestras estudiadas.
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tores han observado este “plateau” por debajo de 60 K, en muestras preparadas por otros me´todos
de s´ıntesis [14]. De la Figura 3.18 tambie´n es posible observar el efecto de la temperatura de calci-
nacio´n sobre el ancho pico a pico de la sen˜al EPR ubicada en g = 4.41. A temperaturas mayores el
ancho pico a pico es menor indicando un tiempo de relajacio´n mayor, como posible consecuencia
de una mejor estructura cristalina y de iones Co ma´s diluidos. La mejor estructura cristalina ya
fue observada por DRX a temperaturas mayores y ma´s diluido ya fue comentado cuando la sen˜al
EPR era mayor en muestras calcinadas a 600 oC.
Ancho pico a pico (∆Hpp) para los valores de x
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Figura 3.19. Dependencia del ancho pico-pico de la sen˜al EPR con g = 4.41 con la temperatura en
funcio´n del dopado de cobalto x.
La Figura 3.19 muestra los anchos pico a pico en funcio´n de la temperatura de medicio´n y para cada
valor del dopado x. Se observa que el ∆Hpp de las muestras calcinadas a 500
oC y 550 oC difiere
mucho entre muestras con distintos valores de dopado, a una temperatura espec´ıfica. No ocurre lo
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mismo para muestras calcinadas a 600 oC indicando, nuevamente, que estas muestras son las de
mejor calidad estructural y de comportamiento magne´tico estable. ∆Hpp para cuando Tc = 600
◦C, fue casi independiente del valor de x, al menos para los valores aqu´ı estudiados. Esto sugiere la
tenencia de mecanismos de relajacio´n de esp´ın casi constantes en las muestras a una T espec´ıfica.
3.5.4. Comportamiento magne´tico: Temperatura de Curie
La intensidad de la l´ınea ubicada en g = 4.41 fue calculada como se dijo en la Seccio´n 2.7. La
dependencia del inverso de la intensidad integral (1/Iint) de la sen˜al EPR con la temperatura se
muestra en la Figura 3.20 para la muestra calcinada a 600 oC. la relacio´n funcional entre estas dos
variables, establecida a partir de la figura, se puede escribir como [40,41]:
Iint (T ) =
C (x)
T − θ (x) (3-17)
Donde C es la constante de Curie, que a su vez expresa la proporcionalidad entre la intensidad Iint
y la susceptibilidad magne´tica χ; θ es la temperatura de Curie−Weiss. El valor nume´rico de θ se
obtiene por extrapolacio´n de cada una de las curvas de la Figura 3.20 y los valores esta´n registrados
en la Tabla 3.8.
Tabla 3.8. Valores de la temperatura de Curie−Weiss para todas las muestras que contienen cobalto.
Muestra θ [K]
ZCo1500 39,58
ZCo1550 56,03
ZCo1600 10,89
ZCo2500 56,30
ZCo2550 39,80
ZCo2600 40,37
ZCo3500 −
ZCo3550 64,36
ZCo3600 84,02
ZCo4500 26,01
ZCo4550 47,65
ZCo4600 69,59
ZCo5500 26,76
ZCo5550 68,32
ZCo5600 71,95
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Los valores positivos para θ indican que los iones de cobalto esta´n acoplados ferromagne´ticamente
[14,41]. Esto ayuda a dilucidar el tipo de acoplamiento entre iones de Co en estos materiales toda
vez que muchos autores han reportado propiedades magne´ticas distintas [42−48]. As´ı por ejemplo,
algunos han reportado ferromagnetismo a temperatura ambiente [46,47], mientras que otros han
reportado la ausencia de ferromagnetismo [43,45], incluso algunos han reportado la existencia de
antiferromagnetismo [48]. Este trabajo establece que el tipo de acoplamiento es ferromagne´tico.
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Figura 3.20. Inverso de la intensidad (1/Iint) de la l´ınea EPR en funcio´n de la temperatura para
las muestras calcinadas a Tc = 600
oC.
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4. Conclusiones
Se han sintetizado nanopart´ıculas de o´xido de zinc dopadas con cobalto por el me´todo sol−gel
usando como materiales precursores los nitratos de zinc y cobalto as´ı como el a´cido c´ıtrico
como agente acomplejante. El intervalo de dopado x se vario´ desde 0,01 hasta 0,05 (incluyendo
el o´xido de zinc como comparacio´n) y las muestras fueron calcinadas a tres temperaturas
distintas Tc = 500, 550 y 600
oC. La coloracio´n de las muestras, blanca para el ZnO y verdes
para las muestras dopadas pueden ser indicio la sustitucio´n de a´tomos de cobalto por zinc en
la estructura cristalina.
El ana´lisis qu´ımico por espectroscop´ıa ato´mica (AAS) nos permitio´ obtener las concentra-
ciones de los metales presentes en las muestras producidas. Se mostro´ que la cantidad real,
medida, del metal dopante (Co) esta´ acorde con la cantidad nominal de dopado, teo´rica, para
todas las muestras
La morfolog´ıa de las muestras a Tc = 600
oC fue observada mediante microscop´ıa electro´nica
de barrido ambiental (ESEM). Las muestras tienden a formar aglomerados cuyo taman˜o no
depende de la concentracio´n de Co ni de la temperatura de calcinacio´n de las muestras. La
presencia de poros en los aglomerados evidencio´ la formacio´n de gases producto de la reaccio´n
de preparacio´n de cada material en estudio.
La difraccio´n de rayos X nos permitio´ identificar la formacio´n de la estructura tipo wurtzita
del o´xido de zinc, el cual no cambio´ al realizar el dopado con cobalto. La introduccio´n de
cobalto ocasiono´ disminucio´n de la cristalinidad y desplazamiento de los picos de difraccio´n.
La orientacio´n preferencial cristalina de cada uno de los materiales sintetizados mostro´ que
dadas las condiciones de preparacio´n, el plano (100) es el de mayor preferencia de crecimiento
a cualquier valor de Tc y a cualquier valor de x distinto de cero, aunque el plano (101) es el
ma´s intenso. Los para´metros de red se encontraron dentro de lo reportado en la literatura. Se
evidencio´ la deformacio´n de la estructura hexagonal tipo wurtzita por la sustitucio´n de a´tomos
de cobalto en la red cristalina a medida que se incrementa la temperatura de calcinacio´n y
el incremento del dopado x. Dado que el radio io´nico del Co2+ en coordinacio´n tetrae´drica
es 0,58 A˚y es muy cercano al valor del io´n Zn2+ en la misma configuracio´n (0,60 A˚), se noto´
que el para´metro de red no vario´ significativamente si el Co esta´ realmente reemplazando al
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zinc en la estructura tipo wurtzita y que no esta´ formando pequen˜os clu´steres.
El taman˜o de cristal por la ecuacio´n de Scherrer mostro´ que las muestras producidas presentan
taman˜o nanome´trico. El ajuste de los patrones de difraccio´n se logra mejor si las formas
de los picos de difraccio´n son ajustados a un perfil de difraccio´n tipo Gaussiano.Esto es
consecuencia de la existencia en el material de microtensiones, aun cuando tambie´n esta´ un
poco influenciado, en menor medida, por el taman˜o de cristal.
Al estudiar el taman˜o de cristal por la ecuacio´n de Williamson−Hall usando el ajuste Gaus-
siano nos indico´ que las muestras tambie´n presentaron cristales de taman˜o nanome´trico y que
existieron microtensiones asociadas a las pequen˜as variaciones en la red hexagonal del o´xido
de zinc.
Dados los difractogramas, valores de orientacio´n preferencial cristalina, taman˜o de cristal y
microtensiones, las mejores muestras, estructurales, se obtienen cuando se sintetizan a Tc =
600 ◦C.
A partir de espectroscop´ıa Raman se pudo observar que no existen modos adicionales atri-
buibles a fases secundarias. La u´nica fase detectada es la de Zn1−xOx.
La sustitucio´n de cobalto introdujo desorden estructural local y tensiones, cuando son co-
locados en el centro del tetraedro formado por iones ox´ıgeno en la estructura del ZnO. Se
pudo establecer que la concentracio´n de los defectos incrementa cuando la relacio´n molar de
dopado x aumenta. Las muestras con mayor cantidad de distorsiones locales o defectos fueron
las preparadas a la temperatura de calcinacio´n de 600 ◦C.
A trave´s de la espectroscop´ıa de resonancia paramagne´tica electro´nica se pudo identificar la
presencia de defectos asociados con vacancias de Zn y Ox´ıgeno en la estructura del o´xido
de zinc. Al incluir cobalto en las muestras, se observo´ la formacio´n de sen˜ales caracter´ısticas
de iones Co2+. Las vacancias esta´n presentes en todas las muestras dopadas, calcinadas a la
temperatura de calcinacio´n por debajo de 600 ◦C, y so´lo se observan a esta u´ltima temperatura
cuando la concentracio´n de cobalto fue superior o igual a 4 %. Todas las muestras donde esta´n
presentes las vacancias tienen en comu´n que el taman˜o medio de cristal es superior a 24 nm.
Usando la simulacio´n de los espectros EPR se pudo comprobar que para todas las muestras
dopadas, los iones Co2+ esta´n inmersos en la misma simetr´ıa axial local, independientemente
de la concentracio´n de cobalto.
Las l´ıneas de EPR obtenidas en todos materiales preparados presentan ensanchamiento inho-
moge´neo. Las inhomogeneidades pudieron haber sido introducidas dadas las condiciones de
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s´ıntesis y por la introduccio´n del cobalto en la estructura cristalina del o´xido de zinc, que
pudo generar un desorden estructural local.
El ra´pido decrecimiento del ancho pico a pico (∆Hpp) puede ser explicado por la dependencia
con la temperatura del tiempo de relajacio´n esp´ın-red de los iones de cobalto (II), el cual se
hace mayor a temperaturas menores.
La temperatura de Curie−Weiss (θ), la cual brinda informacio´n acerca del comportamiento
magne´tico, presenta valores positivos, indicando que los iones de cobalto esta´n acoplados
ferromagne´ticamente.
Las mejores muestras sintetizadas del ZnO y Zn1−xCoxO son aquellas calcinadas a Tc =
600 ◦C. Las muestras dopadas a esta temperatura de calcinacio´n presentan comportamiento
magne´tico estable.
Anexos
A. Determinacio´n de la relacio´n c/a para una
celda hexagonal
(a) (b)
Figura A.1. (a) Celda unitaria convencional de una estructura hcp definida por los vectores base
~a, ~b, ~c. (b) Posiciones de los dos a´tomos en la celda unitaria hexagonal de la estructura hcp. Las
coordenadas esta´n expresadas en unidades de a y c.
El prisma hexagonal representa una celda unitaria convencional que tiene los mismos puntos de
simetr´ıa como en una estructura hcp infinita. En este caso, el eje de rotacio´n mayor es triple. La
celda unitaria hexagonal definida por los vectores ~a, ~b, ~c (Figura A.1(a)) pueden reproducir toda
la estructura hcp, como en el caso de una hexagonal simple, pero en esta estructura existen dos
a´tomos. Las posiciones de los dos a´tomos dentro de la celda hexagonal esta´n dadas en la Figura
A.1(b).
Ahora nos dispondremos a calcular la relacio´n c/a en el caso ideal que consideremos a los a´tomos
como esferas que tocan a sus vecinos ma´s cercanos. La Figura A.2 muestra la celda unitaria para
este caso, Los a´tomos marcados como 1, 2 y 3 (los cuales se encuentran en la base) y los marcados
como 5, 6 y 7 (que esta´n en la parte de arriba de la celda) son los vecinos ma´s cercanos del a´tomo
marcado como 4, y esta´n en contacto con e´ste. De igual manera, los a´tomos marcados como 1, 2 y 3
esta´n en contacto entre s´ı. Como la distancia entre los centros de las esferas 1 y 2 es a, entonces es
tambie´n la distancia entre los centros de las esferas 1, 2 o 3 y el centro de la esfera 4. Para obtener
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Figura A.2. 6 de los 12 vecinos ma´s cercanos del a´tomo 4 localizado en el ve´rtice de la celda unitaria
hexagonal, El vector ~r da la posicio´n del a´tomo marcado como 4.
la relacio´n c/a, primero se debe derivar las expresiones para ~r|| y ~r⊥ que son las componentes de
posicio´n del vector ~r del centro del a´tomo marcado como 4 en la Figura A.2.
Figura A.3. La base de la celda unitaria mostrada en la Figura A.2.
En la Figura A.3 se muestra el plano de la base ro´mbica de la celda unitaria hexagonal que contiene
al vector ~r. Este vector puede ser expresado como una combinacio´n lineal de los vectores ~a1 y ~a2.
Los vectores ~r|| y ~r⊥ pueden ser escritos como
{
~r‖ = 12~a3
~r⊥ = 13 (~a1 + ~a2)
, donde

~a1 = axˆ
~a2 =
1
2axˆ+
√
3
2 ayˆ
~a3 = czˆ
(A-1)
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Luego, puede ser expresado en te´rminos de vectores ortogonales como{
~r‖ = 12czˆ
~r⊥ = 12axˆ+
√
3
6 ayˆ
(A-2)
Finalmente, de la ecuacio´n (A-2) se obtiene el vector ~r:
~r = ~r⊥ + ~r‖ =
1
2
axˆ+
√
3
6
ayˆ +
1
2
czˆ (A-3)
Dado que el vector ~r es a (la distancia entre los a´tomos 1 y 4), tenemos
|~r| = a =
√
1
4
a2 +
3
36
a2 +
1
4
c2 (A-4)
a =
√
3
9
a2 +
1
4
c2
a2 =
3
9
a2 +
1
4
c2
24
9
=
( c
a
)2
√
8
3
= 1, 633 =
c
a
(A-5)
Por lo que el valor de la relacio´n c/a para una estructura ideal hcp es 1,633.
B. Difraccio´n de rayos X: Factores que afectan
la intensidad de los picos de difraccio´n
Los diferentes factores que afectan las intensidades difractadas, en el me´todo de polvo, pueden
agruparse en la siguiente expresio´n
Ihkl = j
1 + cos2 (2θ)
2
1
2 sen2 θ cos θ
F 2hklA (θ) (B-1)
B.1. Factor de multiplicidad
De acuerdo a la ley de Bragg, con radiacio´n monocroma´tica, todos los planos de un mismo espacia-
miento d reflejan al mismo a´ngulo θ. As´ı, planos diferentes pueden contribuir a un mismo pico. Esto
se tiene en cuenta introduciendo el factor de multiplicidad. En la te´cnica de difraccio´n de polvo el
valor de j depende solamente de la simetr´ıa del cristal, en general j es un entero mayor o igual a 1.
B.2. Factor de polarizacio´n
La radiacio´n emitida por el tubo de rayos X es no−polarizada, despue´s de ser difractada adquiere
una polarizacio´n parcial; este porcentaje de polarizacio´n depende del a´ngulo de difraccio´n 2θ.
A partir de un ana´lisis teo´rico, Thomson demostro´ que la energ´ıa total del haz dispersado es
proporcional al factor (1 + cos2(2θ)/2). Este factor es va´lido so´lo en el caso en que el haz incidente
sea no−polarizado y es independiente del me´todo de medicio´n.
B.3. Factor de Lorentz
A menos que se use un cristal monocromador, el haz incidente no sera´ estrictamente monocroma´tico.
Adema´s, el haz no es estrictamente paralelo, es ligeramente divergente. Esta caracter´ıstica contri-
buye para que algunos planos cristalinos tengan una oportunidad extra de reflejar en virtud de
su orientacio´n y del tiempo en que esta´n en esa posicio´n. Para un haz policroma´tico la intensidad
es proporcional a 1/ sen2 θ, este es llamado factor de Lorentz policroma´tico. El factor de Lorentz
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monocroma´tico, aplicado al me´todo de difraccio´n de polvo fue calculado por primera vez por Debye
y Scherrer:
1
sen2 θ cos θ
(B-2)
B.4. Factor de estructura
Una estructura cristalina consiste en la repeticio´n de una celda unidad con un grupo de a´tomos
asociados a cada nodo de la red. Los efectos del nodo sobre las intensidades difractadas por una
familia de planos (hkl), son tenidos en cuenta en el factor de estructura Fhkl, y la intensidad
difractada es proporcional a |Fhkl|2. Este es definido como el cociente entre la amplitud dispersada
por la familia de planos (hkl) y la amplitud dispersada por un electro´n; y puede expresarse como:
Fhkl =
∑
N,j
fNj exp [2pii (hxN,j + kyN,j + lzN,j)] exp [−Mj ] (B-3)
Donde fN,j es la funcio´n de scattering del a´tomo j en la celda N ; x,y,z es la posicio´n del mismo y
exp[−Mj ] es la temperatura.
B.4.1. Factor de scattering ato´mico
Los a´tomos poseen un taman˜o finito, que es del orden de la longitud de onda de los rayos X usados
en el estudio de difraccio´n. Adema´s, los electrones se extienden a lo largo del volumen del a´tomo,
de lo cual resulta que no todos ellos pueden dispersar en fase. La diferencia de fase lleva a una
interferencia parcial y a un decrecimiento neto en la amplitud dispersada por el a´tomo, de modo
que la eficiencia del scattering es una funcio´n del a´ngulo de Bragg θ y disminuye con sen θ/λ. La
eficiencia de cooperacio´n entre el scattering de los electrones de un a´tomo es expresada por el factor
de scattering ato´mico f0 que se define como el cociente entre la amplitud dispersada por un a´tomo
en reposo y la dispersada por un electro´n. A θ = 0, f0 es igual al nu´mero ato´mico Z, pero decrece
ra´pidamente con sen θ/λ. Matema´ticamente, f0 puede expresarse como
f0 =
∫ ∞
0
U (r)
sen kr
kr
dr (B-4)
Donde k = 4pi sen θ/λ y λ es la longitud de onda de los rayos X. La cantidad U(r)dr puede
interpretarse como la probabilidad de hallar al electro´n a una distancia entre r y r + dr del centro
del a´tomo esfe´rico, de modo que
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∫ ω
0
U (r)dr = Z (B-5)
B.4.2. Factor de temperatura
Debye y Waller entre otros estudiaron el efecto de la temperatura sobre las intensidades difractadas.
Encontraron que es necesaria una correccio´n a las intensidades difractadas debido a las vibraciones
te´rmicas de los a´tomos alrededor de las posiciones de equilibrio. Las vibraciones te´rmicas de los
a´tomos provocan una disminucio´n en las intensidades de las reflexiones, la cual es mayor en la regio´n
de altos a´ngulos y hace necesario introducir el factor exp[−M ] en la expresio´n de la intensidad.
Donde M = 2B sen 2θ/λ2, en el cual
B =
6h2
makΘ
[
Φ (x)
x
+
1
4
]
(B-6)
y donde ma es la masa del a´tomo, h la constante de Planck, k la constante de Boltzmann, y
x = Φ/T , donde Φ es la temperatura de Debye del cristal (expresada en K). Φ(x) es la funcio´n de
Debye,
Φ (x) =
1
x
∫ x
0
ydy
exp (y)− 1 (B-7)
El factor de temperatura en la forma de Debye se aplica estrictamente so´lo a cristales cu´bicos que
contienen un so´lo tipo de a´tomo. En un cristal con ma´s de un tipo de a´tomo, cada especie tiene su
propio factor de temperatura, complicando la aplicacio´n del factor. Sin embargo, se ha encontrado
que la fo´rmula de Debye−Waller describe los efectos de temperatura con bastante precisio´n para
cristales cu´bicos a temperaturas no demasiado altas. Para cristales con simetr´ıa ma´s baja que la
cu´bica, y aun para algunos cristales cu´bicos, se hace necesario aplicar un factor de temperatura
anisotro´pico. En un gran nu´mero de casos, particularmente en el campo de difraccio´n de polvo,
el factor de temperatura puede ser despreciado sin serios inconvenientes en el estudio. El efecto
de despreciarlo causa que las intensidades calculadas o los factores de estructura disminuyan ma´s
lento que los valores observados, en la regio´n de altos a´ngulos.
B.4.3. Factor de absorcio´n
En todas las te´cnicas de difraccio´n, el haz incidente y el difractado que atraviesan el cristal son
parcialmente absorbidos, de modo que el haz difractado tiene una menor intensidad. Esto se tiene
en cuenta en la expresio´n de la intensidad introduciendo el factor de absorcio´n A(θ), el cual depende
del a´ngulo de difraccio´n θ y del coeficiente de absorcio´n µ de la muestra.
C. Espectroscop´ıa de resonancia paramagne´tica
electro´nica: Factor g de Lande´
Figura C.1. Diagrama de Russel−Saunders.
En la Figura C.1 se muestra el esquema de Russel−Saunders, en la que el momento magne´tico
resultante µ no se situ´a encima de J , sino que precesa a su alrededor.
Las magnitudes de S, L y J son respectivamente [S(S + 1)]1/2~, [L(L + 1)]1/2~ y [J(J + 1)]1/2~.
Los momentos magne´ticos vienen dados por
µS = −gβ~
√
S (S + 1) = −2β~
√
S (S + 1) (C-1)
µL = −gLβ~
√
L (L+ 1) = −β~
√
L (L+ 1) (C-2)
µJ = −gJβ~
√
J (J + 1) (C-3)
Ahora, de la Figura C.1 se tiene que
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µJ = µL cosα+ µS cosβ (C-4)
Reemplazando (C-1), (C-2) y (C-3) en (C-4)
− gJβ~
√
J (J + 1) = −β~
√
L (L+ 1) cosα+
(
−2β~
√
S (S + 1) cosβ
)
(C-5)
gJ
√
J (J + 1) =
√
L (L+ 1) cosα+ 2
√
S (S + 1) cosβ (C-6)
De la ley del coseno, se tiene que
cosα =
J (J + 1) + L (L+ 1)− S (S + 1)
2
√
J (J + 1)
√
L (L+ 1)
(C-7)
cosβ =
J (J + 1) + S (S + 1)− L (L+ 1)
2
√
J (J + 1)
√
S (S + 1)
(C-8)
Por lo que, si sustituimos las ecuaciones (C-8) y (C-8) en (C-6) obtenemos el factor de Lande´:
gJ = 1 +
J (J + 1) + S (S + 1)− L (L+ 1)
2J (J + 1)
(C-9)
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